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1. Zakladni udaje

Zpracovatel ¢asti
sanace: IZOLACE A SANACE ZDIVA - PRINS, s.r.o.
Cechova 969/19, 750 02 Pferov
IC: 28591747 DIC: CZ 28591747
Tel. 581 202 154 Fax: 581 703 379
www.sanace-zdiva.cz e-mail: prins@sanace-zdiva.cz

Predmét: Navrh sanace vihkého zdiva objektu: Centrum pecovatelské sluzby Frydek-
Mistek, p.o., Zdmecka 1266

. Podklady

. Ndvrh sanace

. Popis jednotlivych zvolenych technologii
. Stavebné-technické feseni

. SniZeni vlhkosti zdiva

. Vétrani vnitfnich prostor v 1.PP

. Desinfekce suterénnich prostor

. Méfeni a kontrola Ucinnosti systému elektroosmézy a dodatecnych izolaci
10. Ostatni

11. Zavér

Pfilohy

O 00 NOULL B~ WN

2. Podklady

— Vlhkostni prizkum z 08/2024 zpracovany firmou IZOLACE A SANACE ZDIVA — PRINS, s.r.o. Pferov

— Vykresova dokumentace stavajiciho stavu a navrh sanace dodané zadavatelem a zpracované firmou
INPRO Frydek-Mistek z 11/2008

— Diagnostika — méreni vlihkosti a salinity z 10/2023 zpracovana firmou KORLEN s.r.0. Hradec Kralové

— Objednavka urcujici rozsah: navrh sanace vlhkého zdiva
— VyuZiti po rekonstrukci: stavajici
— PoZadovana relativni vlhkost: cca50-55%

3. Navrh sanace

Pfedmétem sanacnich opatreni je navrh sanacniho systému pro odstranéni pricin vlihkosti z dlivodu
kapilarni vzlinavosti v obvodovych a vnitfnich konstrukcich a odstranéni od plisobeni atmosférickych vlivd
zpUsobujicich zavlhani konstrukci v Urovni 1.PP v¢. odstranéni dasledk( vihkosti ve vnitfnich prostorach.
V objektu se jinak neuvazuje s celkovou rekonstrukci a dispozi¢nimi zménami. Stavebni prace v okoli po
vnéjsim obvodu jsou feSeny obnovou funkéni rubové izolace a drendzinim systémem. Pro odstranéni
dlsledk(l vihkosti se prace dotykaji predevsim degradovanych vnitfnich povrchl u vnitfnich stén po
obvodu.

PFi ndvrhu technologii na sanaci vihkého zdiva vychazime ze skutecnosti, Ze pro sanaci vlihkosti bylo nutno
volit takové technologické postupy, které by zajistily spolehlivost provedeni, jejich Ucinnost a zaroven by
respektovaly charakter konstrukci objektu. P¥i provadéni dodatecnych izolaci, a to jak mechanickych, tak i
injektaznich je nutno pocitat se smisenym zdivem, které ztéZuje provadéni praci. Z tohoto dlvodu je

Y\\/Xeisl PROFESIONALNE

IZOLACE A SANACE ZDIVA-PRINS s.ro.| CECHOVA 969/19, 750 02 PREROV | IC: 28591747 | DIC: CZ 28591747
PRINS@SANACE-ZDIVA.CZ | ZELENA LINKA 800 100 693 | TEL +420 581 202 154, +420 581 201 454 | FAX +420 581 703 379

WWW.SANACE-ZDIVA.CZ



= PRINS ' '
— NAVRH SANACE VLHKEHO ZDIVA
==

R SRR R CENTRUM PECOVATELSKE SLUZBY FRYDEK-MISTEK, p.o., ZAMECKA 1266
Strana 3 (celkem 20)

uvazovano pro dodatecné izolace s mechanickou technologii diamantového lana v kombinaci s technologii
chemickych injektazi (slozitd a obtizné pfistupna mista). Na cely objekt nelze pouzit pouze jednu z variant
sanacniho feseni, ale sanaci je nutno provadét v kombinaci nékolika technologii.

3.1 Vseobecné principy sanace vlhkého zdiva

Pod pojmem sanace vihkého zdiva se rozumi dosaZeni vyrazného a trvalého sniZzeni obsahu vlhkosti
v podzemnim a nadzemnim zdivu staveb, které bylo dlouhodobé namahano Ucinky zemni vihkosti a po
povrchu terénu stékajici a od ného odstfikujici srazkové vody. K sanacim je nutné pfistupovat takovym
zplUsobem, aby kombinovanym pouzitim rdznych hydroizolacnich a vysusovacich technologii a stavebnich
uprav podle podminek objektu a jeho okoli, byl na ném vytvoren komplexni sanacni systém. Tento systém
by mél pfednostné odstrarnovat pficiny, a nikoliv jen dlsledky vihnuti stavby. Pro jeho vytvoreni by mély
byt v pfipadé prostiedkl pro napousténi materidlovych struktur a prostiedkl impregnacnich pouZivany ty
druhy, které jsou inertni z hlediska koroze stav. materialQ.

Podle pouzitého hydroizola¢niho a vysuSovaciho principu se sanacni zpUsoby, tykajici se namahani zdiva
zemni vlhkosti rozdéluji na pfimé a nepfrimé.

Metody pfimé — Mezi technologie s absolutnimi Gcinky se zarazuji zplsoby mechanické jako vkladané
hydroizolace do strojné nebo rucné profiznuté spary nebo do probouranych otvord ve zdivu a zarazeni
ocelovych plechli do loZzné spary cihelnych konstrukci.

Z dalsSich metod pfimych se jedna o infuzni a tlakové injektdZe a o metody elektroosmotické na principu
aktivni elektroosmézy, vzduchoizolacni systémy aj.

Metody nepfimé — Tyto metody sniZuji hydrofyzikalni namahani konstrukci. Spocivaji hlavné v provadéni
drendzi podél obvodovych stén pod terénem, v Upravé vnitiniho prostfedi budov (ptirozené a nucené
vétrani mistnosti a prostor, zejména podzemnich), v upravé terénu vné staveb a ve vytvareni
vodonepropustnych clon v okoli objektu, sanacni omitkové systémy aj.

Upozoriiujeme, Ze zakladnim predpokladem Uspésné sanace vihkosti je odstranéni viech lokalnich zdroju
vlhkosti, které jsou jiného charakteru, nez pfirodniho (napf. vadné destové svody, chybné spadovani
zpevnénych ploch k objektu, vnéjsi povrchové paroneprodysné Upravy stén, zatékani do objektu atd.).
Navrh sanace je zpracovén v souladu s CSN P 730610 ,Hydroizolace staveb — Sanace vihkého zdiva —
Zakladni ustanoveni” a souvisejicich predpist.

Po zvazeni vsech omezeni, které byly dany konstrukci a umisténim daného objektu, na zakladé
predchozich prlzkum( a po zvaZzeni prednosti a nedostatk(l jednotlivych technologickych postupl bude
sanace vlhkého zdiva objektu fedena v souladu s ¢l. 4.3 €SN P 730610 v kombinaci pfimych a nepfimych
hydroizolac¢nich metod nasledovné:

Odstranéni prFicin vihkosti

— Obvodové zdivo zul. Zdmecka a vnitfni zdivo objektu v ndvaznosti na nepfistupné prostory se
zasypem bude feSeno technologii aktivni (mirné-dratové) elektroosmdzy. Technologie elektroosmaézy
musi splfiovat pozadavky CSN P 730610 a ONORM B 3355-2. Technologie musi byt jednoznaéné
definovana kladnym a zdpornym pdlem se soucasnym napojenim na zdroj elektrického proudu.
Vylouceny jsou technologie na principu magnetokinetickych a elektrokinetickych a technologii,
pokud nebude zajisténa instalace se zabudovanim (+) p6ll do zdiva a funkénim uzemnénim (-) pélu
v navrzeném poctu dle vykresové dokumentace. Budou pouZity materidly s dlouhodobou Zivotnosti
a nizkym provozovanym napétim (do cca 6 V).
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Pro snizeni vlhkosti a ¢astecné odsoleni zdiva bude docasné instalovdna technologie elektroosmdzy

s omezenym poctem vodicl. Technologie bude zdemontovana po provedeni dodate¢nych izolaci zdiva
a uvedeni aktivni (mirné — dratové) elektroosmézy do provozu.

— Obvodové a vnitfni stény s oboustrannou pfistupnosti budou feseny technologii podiezanim zdiva
diamantovym lanem svloZenim féliové izolace. SloZitd a obtizné pristupna mista budou feSeny
dvouradou tlakovou injektazi. Zcela nepfistupna mista (za predsténou v m.¢. 008) a obvodova sténa
v m.¢. 013 budou fesena beztlakovou injektazi.

— Obvodové a vnitini stény navazujici na nepodsklepené casti a na zdivo odvlhéované
elektroosmotickou technologii budou pro zamezeni prenosu vlhkosti svisle oddéleny jednoradou
tlakovou injektazi a vm.¢. 013 budou navazujici stény oddéleny pro zamezeni prenosu vlhkosti
jednoradou beztlakovou injektazi.

— Rubové izolace (hloubka cca -20 cm pod uroven podlah suterénu) po casti obvodu z dvorni strany a
Stitovych stén budou feSeny pomoci technologie velkoplosnych odvétravacich desek s ukoncovaci
listou ukoncenou v Urovni terénu, vcé. obnovy plvodniho, omezené funkéniho drenazniho systému.
Soucasné bude proveden plosny geodrén pro odvod prisakovych srazkovych vod od objektu.

Odstranéni disledkd vihkosti

— Pro obnovu vnitinich povrchl stén budou pouZity sanacni omitkové systémy s odolnosti proti solim a
s moZnosti zamezit vzniku kondenzace a vyskytu plisni. Malby budou svelmi nizkym difuznim
odporem. Soucasti Upravy podkladu zdiva bude proparovani pro otevieni pdrovitosti.

— U podkladnich dprav pod keramickymi obklady budou pouZity omitkové systémy s vyssim obsahem
vzduchovych pérd pro omezeni vlivu od plsobeni soli.

— Ve snizeném prostoru od urovné dodatecnych izolaci a podlah bude provedena silikatova
hydroizolac¢ni stérka véetné podrovnani zdiva.

— Obvodova uli¢ni sténa v¢. navazujicich vnitfnich stén s nepfistupnymi prostory z divodu moznych
vyskytl tepelnych mostl (ale i s ohledem na vlhkost a zasoleni zdiva) bude s provedenim tepelné
izolacnich desek.

— Na obvodovych sténdch v prostoru pfivodu plynu a vody (m.c. 004) bude provedena silikatova
hydroizolaéni stérka véetné podrovnani zdiva.

— Predsténa v m.¢. 008 bude stavebné upravena ve spodni Urovni.

— Novodoba pricka v m.¢. 005 a stavajici pricka v m.¢. 007 bude s provedenim provétravacich otvorl ve
spodni a horni Urovni.

— Vysouseni extrémné zavlhcenych ¢asti konstrukci zdiva pomoci topnych tyci, mikrovinou technologii,
popf. salavymi panely a sniZeni vysoké relativni vlhkosti vnitfniho prostfedi odvlhcovaci. Jednd se
predevsim o obvodové zdi s vysokou vlihkostni zatézi.

— U sanovaného zdiva bude provedeno hrubé ocisténi nesoudrinych casti omitek. OCisténi bude
mechanicky za pouZiti ryZovych kartacud. Pro zvétSeni odparné plochy a otevieni pérovitosti zdiva pro
odvod vodnich par bude soucasné provedeno celoplosné proparovani zdiva.

— Ve spodni Urovni sanovanych stén u dodatecnych izolaci, ale i elektroosmozy bude provedena uprava
pomoci difuznich list, popf. obnova keramického obkladu.

— Dezinfekce prostor a likvidace plisni v celém rozsahu suterénu.

— Vsuterénnich prostorech bude provedeno aktivni odvétrani pro snizeni vnitfni relativni vihkosti.
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Ostatni — odstranéni lokalnich zavad od plisobeni atmosférickych srazek a ndvaznost na stavebni

objekty

Ve vztahu na snizeni vlhkosti obvodovych stén bude zejména nasledujici:

— Pri¢né sklony navazujicich zpevnénych i nezpevnénych ploch budou v dostate¢ném sklonu od objektu
(min. 2 — 3 %) v€. funkéniho odvodu povrchovych vod.

— Ukoncovaci listy rubovych izolaci budou osazeny pod uUrovni zadlazby, aby nebyl narusen vizualni viem
a soucasné nedochazelo k zatékani od vlivu destovych srazek stékajicich po fasadé aj. Ukoncovaci lista
soucasné slouzi pro oddilatovani konstrukéni vrstvy zadlazby od konstrukci objektu.

— V predstihu bude provedeno monitorovani stavajicich odvodd srazkovych vod z destovych svodu pro
ovéreni bezeskodného odvodu s napojenim na stavajici kanalizaci. Souc¢asné bude posouzen i stav
splaskové vnitini kanalizace, pokud nedojde v ramci stavby k jeji vyméné. Bude vyuZito stdvajicich
vysledk( kamerovych zkousek.

— Vramci projektu bude doloZena aktualni dokumentace o bezeskodnosti a funkénosti odvodu
destovych a splaskovych vod zobjektu, a to minimalné s napojenim na aredlovou a méstskou
kanalizaci.

4. Popis jednotlivych zvolenych technologii

> Aktivni (mirna — dratova) elektroosméza

Technologie je navriena pro odvlhceni obvodového zdiva z ulice Zamecka a ¢asti vnitfnich navazujicich
stén u obecné nepfistupnych prostor. Pfed provedenim sanacnich povrchovych Uprav omitkovym
systémem musi byt provedeno kontrolni preméreni pratoku el. proudu (v mA) v kladném pélu, teprve po
této zkousce muZe byt dan pokyn k provedeni obnovy povrchovych udprav. Jakékoliv poskozeni
elektroosmotického systému ze strany montdazni firmy, kterd bude provadét montaz elektroinstalace,
zdravotechniky, topeni aj., musi byt neprodlené nahlaseno firmé realizujici elektroosmoticky systém.
Umisténi fidici jednotky je uvazovano v prostoru technického zazemi kotelny.

Popis technologie

Jedna se o ovlivnéni pohybu tekuté faze (mineralizované vody) pérovitou pevnou fazi (materialem) pod
vlivem ucinku stejnosmérného elektrického proudu. Systém predpoklada umisténi elektrod ve zdech a
v zemi, napdjenych elektrickym proudem s malym napétim. Plvodni béiné dostupné, avsak snadno
korodovatelné materidly elektrod jsou v sou¢asnosti nahrazovany vysoce odolnymi materialy. Elektrody se
umistuji v pfedepsanych vzdalenostech do zdi a vzajemné se spolu vodivé propojuji. Vzniklé elektrické
pole brani kapildrnimu vzlinani vody. Vodice jsou napojeny na fidici systém, ktery reguluje mnozstvi
elektrického proudu dle urovné vlhkosti.

Elektroosmoticky systém pro vybudovani elektrického pole pouZivd napéti max. 6 voltl (stejnosmérné
napéti 2,8 V). Timto nizkym napétim jsou dostatecné eliminovany nebezpecné reakce rozkladného ucinku
na malty a ocelové zabudované prvky ve zdivu.

Elektroosmoticka technologie slouZi pro odstranéni pfi¢in zemni vlhkosti a svym zplsobem nahrazuje i
svislou izolaci, a to predevsim u stén s vétsi Sirkou. Elektroosmdza neplsobi proti tlakové vodé ani proti
lokalnim porucham (poskozené destové svody, prisaky do podloZi vlivem zatékani z pfilehlych ploch aj).
Pfi realizaci je nutno dbat na odizolovani kovovych (vodivych) prvkl v rozsahu plsobnosti elektroosmédzy
(hromosvody, destové svody aj.).
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Schéma elektroosmotického okruhu

Revizni skfin
ANODA

220V

e N
LS okuhy

.

KATODY

Ridici pFistroj

Jedna se o digitalni pristroj zobrazujici mérené udaje (zejména o priatoku proudu v mA). Soucasné je zde
zabudovano pocitadlo provoznich hodin, které kontroluje skutecné provozované hodiny (z divodu
vypadk( v siti, popf. jiné poruchy ¢i nezodpovédné odpojeni od sité). Pro fidici jednotku je nutno zajistit
dodavku el. energie — sitovy rozvod 220 V/50 Hz ze samostatné jednofazové zasuvky (samostatné jisténi
z elektrorozvadéce, jisti€ 6A) a vystupni revizni zpravu. Ridici jednotka bude umisténa v obecné
nepristupném prostoru (kotelna). Napojeni Fidici jednotky bude soucdsti elektroinstalacnich praci
(silnoproud).

Sitova elektroda (anoda + pdl)

Kladna elektroda ma tvar sitky vysky 250 mm s pfilozenym zdrojovym kabelem (kontaktnim vodi¢em)
uchycenym prostfednictvim mechanickych pfichytek, pfimo na pfipraveny povrch zdiva. Sitové elektrody
jsou vyrobeny z pletiva ze sklenénych vlaken potazeného elektricky vodivym lakem s grafitovou naplini.
Pro ucinnost je vyZzadovana hustda soustava mrizek v¢. podélného zesileni pro zajisténi Ucinnosti a
bezproblémové prilnavosti ke zdivu. Pfi provadéni kladného pdlu zvnéjsi strany bude na povrchu
aplikovana nevodiva stérka.

Kontaktni vodic¢

Jedna se o tfivlakno z titanu — stfibro v poméru 3:4 obalené umélou hmotou se specialni tvrzenou barvou
na povrchu, aby byla zajisténa neporusenost vodice pfi manipulaci a instalaci. Kontaktni vodic se sklada ze
tri Zil, kdy kazda Zila obsahuje 4 vldkna stfibra a 3 vlakna titanu. Tato skladba je rozhodujici pro zajisténi
standardniho potencidlu a plné funkcnosti elektroosmotického systému. Pti instalaci kontaktniho vodice
pro +pdl budou zcela minimalizovany jednotlivé napojeni kromé prodlouzeni vodice. V zavislosti na
elektrickém potencidlu je moZno zvaZzovat pouZiti samostatného titanového vodice.

Kontaktni vodi¢ je uloZen vcca 1/3 vysky sitové elektrody. Je odolny vici korozi a mechanickému
poskozeni. Z vnéjsi strany je opatfen drazkami zajistujici pfidrinost po zaomitnuti ke kladné elektrodé.
Vsechny pouzité materidly spliuji podminky chemické, elektrochemické a biologické odolnosti.

Plast vodice je potazen elektricky vodivym lakem s grafitovou naplni a na sitovou elektrodu (v misté
podélného zesileni) je pfichycen umélohmotnymi pfipojkami.

V ptipadé sloZitych a obtizné pfistupnych mist je namisto kontaktniho vodice uvaZovano s kladnymi
tyCovymi elektrodami se zkracenou délkou 100 mm v osové vzdalenosti cca 600 — 800 mm (vychodni
Stitova sténa se zasypem prostor a sténa s provedenou predsténou u m.c. 008).

Zemni elektroda (katoda — pdl)

Funkci zaporné elektrody je vytvoreni protipdlu elektrody kladné, ¢imZ dochazi ke vzniku elektrického pole
mezi obéma poly. Elektrody jsou dotovany stejnosmérnym proudem z napdajeCe a budou instalovany
Sikmo pod nosnymi zdmi. Katody jsou tyCové, vyrobené z elektricky vodivého, grafitem plnéného plastu.
Jsou navzajem propojeny kabelem opatfenym dvojitym izola¢nim plastém. Priméry tyci jsou cca 20 mm a
jejich délka je cca 500 mm. Zaporné elektrody budou rozmistény po osovych vzdalenostech do 4000 mm a
navzajem propojeny. PouZiti ocelovych, popf. nerezovych tyci je vylouceno. Elektrody budou osazeny
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z vnitfnich prostor nad Urovni podlahy.

PoZadavky na zabudované komponenty aktivni elektroosmédzy

Dlouhodobou funkcnost aktivni elektroosmdzy podminuje kvalita pouZitych prvk( zafizeni a materiald.
Sledovanym faktorem je elektrochemickd odolnost elektrod, zejména odolnost anody, na které mize
dochazet koxidaci a naslednému ,anodickému rozpusténi“. Proces anodické rozpustnosti se fidi
Faradayovym zakonem. Elektrochemicka odolnost zedni (kladné) elektrody urduje Zivotnost a dobu, po
kterou bude zafizeni fungovat. Funkce zafizeni je zavisla na elektrickych odporovych pomérech v okruhu
zdroj — zedni elektroda — zdivo — zemni elektroda — zdroj. K nejvétsim zménam dochazi tedy na anodg,
ktera se elektrochemicky rozpousti a jeji elektricky prechodovy odpor roste v Case.

Zabudované komponenty kladné elektrody musi mit elektrochemicky ekvivalent E. niZ$i nez 1*10°
kg/A*rok. Pro aktivni komponenty mirné (dratové) elektroosmézy je vylouéeno pouziti materialu na
bazi médi, oceli, aj.

Elektrochemické ekvivalenty vybranych materialt

Material Pfiblizné hodnoty elektrochemického
ekvivalentu E. [kg/A*rok]

Méd' (Cu) 20

Ocel (Fe) 10

Uhlik (C) 1

Ferosilicium (FeSi) 0,2

Platinovany titan (Ti-Pt) 1*10°

Titan s povlakem oxidi a vzacnych kovi 4*107

Postup praci
— Pred zahajenim je nutno, aby byly provedeny veskeré instalace, popf. zaloZzeny chranicky v prostoru

realizované technologie

— Trvalé vyznacleni trasy kladného pdlu predevsim v mistech, kde budou provadény prace PSV
(elektroinstalace, zdravotechnika, topeni aj.)

— Vyrovnani nerovnosti na povrchu stén (po odstranéni omitek)

— Pfichyceni sitové elektrody a propojovaciho vodice

— Aplikace kontaktni omitky

— Aplikace nevodivé hydroizolacni stérky (z vnéjsich prostor)

— Instalace zemnich elektrod

— Napojeni na sitovy rozvod

— Napojeni propojovaciho vodice

— Dodavka a montaz fidici jednotky

Ostatni
— Provozni naklady jsou zanedbatelné — cca 24-30 kW/rok (s postupnym vysousenim v nasledujicich
letech jsou naklady nizsi)

Pfednosti technologie

— Vysouseni zdiva probiha bez stavebnich praci, proto nemuizZe dojit k naruseni statiky odvlh¢. objektu,
jeho stavebni podstaty, a tudiz nemohou vzniknout na budovach zadné skody.

— Pro proces odvlhéovani nejsou prekazkou jakékoli tloustky zdi. Lze proto odstranit vlhkost i z jinak
velmi problematickych konstrukci.

— VysousSeni a odsolovani zdiva probiha v celém profilu stavebnich konstrukci. Pfi vysuSovani zdiva
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aktivni elektroosmdzou jde o metodu, kdy dochazi ke snizeni stupné zasoleni zdiva, tj. pfi nuceném
pohybu iontd v elektrickém poli a migraci vody dochazi k transportu stavebnich vodorozpustnych soli,
které se usazuji na povrchu. Uplné odstranéni soli neni prakticky nikdy mozné, ale jde o minimalizaci
negativnich Ucinkd a sniZeni jejich obsahu. Déle Ize realné pocitat se skutecnosti, kdy difizi vodnich
par ve zdivu dojde k pfirozené migraci koncentrovanych iont(i ve zdivu do mist s nizsi koncentraci (tzv.
plUsobeni osmotického tlaku).

— Vhodny ¢asovy predstih instalace technologie pfed naslednymi sanacnimi pracemi mlZe podstatné
pozitivné ovlivnit podminky jejich provadéni a ve svém duisledku tyto prace zjednodusit a zlevnit.
Obnovy povrchovych omitkovych Uprav, a to jak vnitfnich, tak i vnéjSich, doporucujeme realizovat
s ¢asovym odstupem po uvedeni dratové (mirné) elektroosmézy do provozu.

— Odvlhceni objektu se pfiznivé projevi na zlepseni vnitroklimatu vnitfnich prostor objektu.

»  Aktivni elektroosméza (s omezenym poétem vodica)

Technologie je navrZena v dlouhodobém casovém predstihu. Instalace vyZaduje minimdlni stavebni
pfipravenost. Ridici jednotka bude napojena na stdvajici zdsuvkovy obvod, jeji umisténi je vyznaceno
v dokumentaci (umisténi mize byt upresnéno pri realizaci).

Technologie elektroosmdzy s omezenym poctem vodicti bude docasné instalovdna pro konstrukce
s navrZenym odvlhéenim aktivni (mirnou — drdtovou) elektroosmdzou a dodatecnymi izolacemi. Timto
bude soucasné ovérena i funkénost a sprdvnost realizace elektroosmotické technologie aktivni (mirné —
drdtové) elektroosmdzy. Po uvedeni do provozu aktivni (mirné — drdatové) elektroosmdzy bude technologie
aktivni elektroosmozy s omezenym poctem vodic¢t demontovdna.

Popis technologie

Technologie vysouseni zdiva na elektrofyzikdlnim principu vychdzi z obecné zndmych fyzikdlnich jevd, podle
kterych elektromagnetické pole ovliviiuje chovdni vodnich roztok( vtom smyslu, Ze ionty putuji podle
elektromagnetickych silo¢ar k zdpornému a kladnému pdlu.

Pozitivni ovlivnéni objektu probihd v celém dosahu elektromagnetického vysokofrekvencniho pole, jehoZ
polomér dosahuje u nejvykonnéjsich modelii hodnoty 30 m. Podminkou fungovdni systému je stavebni
propojenost konstrukci, Zddnd, popr. alespori omezend funkénost hydroizolaci a spolehlivé propojeni ridici
jednotky s katodou, tj. se Zemi.

» Podfezani zdiva diamantovym lanem

Technologie je navrZena pro dodatecnou izolaci ¢asti obvodového a vnitfniho oboustranné pristupného
zdiva objektu. V misté podiezavani se otluce omitka, podél zdi musi byt tvrdy, dostatecné rovny podklad
v Sifce cca 2,0 m pro instalaci stroje. Do predem provrtanych otvorl se vloZi fezné diamantové lano.
Pohybem lana, fizenym kladkami, prstence s nalepenymi primyslovymi diamanty profiznou i ty nejtvrdsi
materialy. Po profiznuti zdi do délky cca 1 m se do profiznuté a procisténé drazky vloZi néktery z typd
izolace na bazi polyetylénu nebo sklolaminatu o tloustce 2,0 mm. Pruh izolace délky 1 m a Site takové, aby
nepfesahoval tloustku zdi, se v drazce upevni rozpérovymi kliny, které se do drazky musi natlouci. Jsou
dodavany v raznych tloustkach podle Sife fezu a pouzité izolace. Klin z plastu ma dnosnost min. 270
kg/cm?. Kliny se vkladaji do zdi oboustranné v rozteéich cca 20 cm. Délka klinu je pouZita podle $ife zdi.
Mezi kliny musi byt v podélné ose zdi mezera 10 cm. Po té nasleduje profiznuti dalSiho metru zdi a cyklus
se opakuje s tim, Ze presahy izolaci navzdjem musi byt 5 cm. Vypliovani drazky: Drazka se oboustranné
omitne cementovou maltou s vodoodpudivymi pfisadami. Po 80 az 100 cm se vlozZi injektazni trubky 1 1,8
a délky 13 cm. Smés 20% pisku, 80% cementu a plastifikdtoru se pomoci injektazniho zafizeni vsttikuje
tlakem 0,1 MPa do pfipravenych otvord. Po zatvrdnuti se trubky vyjmou, odfizne se prebytecna izolace a
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provede sanaéni omitka. Uroveri provedené hydroizolace bude v co nejnizéi Grovni, aby nedochazelo

k vyssi koncentraci vlhkosti pod provedenou vodorovnou hydroizolaci. Spodni Uroven podfezani bude

provedeno zvnéjsi strany se zesilenim proti tlakové vodé pomoci hydroizola¢ni stérky. Pfi dodatecné
izolaci je pocitano pfi provadéni se zvysenou obtiznosti, nebot zdivo je smiSeného charakteru.

» Technologie dvouradé tlakové injektaze

Jde o kapalny injektazni prostfedek na bazi smési kfemicitanid a methylsilanolatu uréeny pro sanaci
vlhkého zdiva a zakladld k dodatecnému vytvoreni horizontalni izolace proti vzlinajici vihkosti. Injektazni
prostfedek neobsahuje organicka rozpoustédla (VOC). Injektaz bude provadéna u zdiva v obtizné
pfistupnych mistech (a to v pripadé jednostranného pristupu ¢i rozdilnych vyskovych Urovni podlah).

Pracovni postup

— Provedeni vrtd @ 12 mm ve dvou fadach nad sebou (tzv. $achovnicové) v osové vzdalenosti cca 100 —
120 mm (vySkové nad sebou 80 mm) a jejich vyciSténi stlatenym vzduchem.

— Osazeni pakrd @ 12 mm se provede mechanicky, tj. narazenim do pfedvrtaného otvoru, pakr obsahuje
kulickovy uzavér.

— Vlastni tlakova injektaz tlakovacim zafizenim.

— Pripadny vyskyt kaveren se zjisti jiz pfi vrtani otvor( popf. pfi vlastni injektazi.

— Injektazni hmoty se aplikuji v jednom pracovnim kroku v plném objemu i v pfipadé vyskytu kaverny.

— Po injektaZi se provede demontaz pakrd a zapraveni vrt (vlastni vrty jsou vypliovany v plném
profilu).

SCHEMA ROZMISTEN| VRTU

100 - 120,100 - 120,

e @12 mm

‘10&—120|JGD—120
| 1

Po provedeni chemické injektaze zdiva proti vzlinajici vihkosti je tfeba zajistit, aby do zdiva nevnikla znovu
voda nad urovni vodorovné injektazni clony. Proto je tfeba obnovit omitku (starou odstranit) a provést
nutna opatreni v podlozZi, pfipadné dodatecnou svislou izolaci ploch pod Urovni terénu. Pokud je omitka
tzv. zasolend (vykvéty), musi byt otlu¢ena a natazena sanacni omitka.

Dodatecné clony mohou byt pouZity jak u zdiva s nizsi vlihkosti, tak i pfi hodnotach vysokého zamokreni
cihelného i kamenného zdiva bez pfedchoziho predsusovani. Stavajici stupen zasoleni zdiva neni pro
ucinnost provedené injektazni clony rozhodujici. Sanace zdiva je na rozdil od béZznych injektdzi na bazi
vodnich skel a jim obdobnym technologiim velmi spolehlivd, nebot rozdilné zavlhéeni konstrukci
v sanované konstrukci je systémem chemickych injektazi eliminovano. Vlastni injektazni material bude
upfesnén pfi realizaci po odstranéni povrchovych Uprav a vyhodnoceni homogenity sanovaného zdiva a
pripadnych doplrikovych prazkum.
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» Technologie jednofadé tlakové injektaze — svislé oddéleni pro zamezeni pfenosu vihkosti (hlavni
budova)
Jde o kapalny injektazni prostfedek na bazi smési kfemicitand a methylsilanoldtu uréeny pro sanaci
vihkého zdiva a zakladl k dodatec¢nému vytvoreni horizontalni izolace proti vzlinajici vihkosti. Injektazni
prostfedek neobsahuje organicka rozpoustédla (VOC).

Pracovni postup

—  Provedeni vrtl @ 12 mm v osové vzdalenosti cca 100 — 120 mm a jejich vycisténi stlaéenym vzduchem.

— Osazeni pakrd @ 12 mm se provede mechanicky, tj. narazenim do pfedvrtaného otvoru, pakr obsahuje
kulickovy uzavér.

— Vlastni tlakova injektaZz tlakovacim zafizenim.

— Pripadny vyskyt kaveren se zjisti jiz pfi vrtani otvor(, popf. pfi vlastni injektazi.

— Injektazni hmoty se aplikuji v jednom pracovnim kroku v plném objemu i v pfipadé vyskytu kaverny.

— Po injektdZi se provede demontaz pakrd a zapraveni vrt (vlastni vrty jsou vypliovany v plném
profilu).

SCHEMA ROZMISTENI VRTU

100 - 12000 - 120

‘ | L @ 12 mm

D e

» Technologie dvouradé krémové injektaze (za pfedsténou v m.c. 008, obvodova sténa v m.c. 013)
Injektazni prostfedek je silan/siloxanovy emulzni krém na Cisté vodni bazi uréeny pro sanaci vihkého zdiva
a zakladll k dodatecnému vytvoreni horizontalni izolace proti kapilarné vzlinajici vlhkosti. neobsahuje
zadné pomocné organické nosiCe a je vysoce koncentrovany a ucinny. Kombinuje vsobé vyhody
silikonovych mikroemulzi a krémové konzistence. Je uréeny pro injektaz cihelného, betonového a
kamenného zdiva.

Pracovni postup

— Provedeni soustavy vrtl @ 12 mm ve dvou fadach nad sebou (tzv. Sachovnicové) v osové vzdalenosti
100 — 120 mm (vySkové nad sebou 80mm) a jejich vycisténi stlacenym vzduchem.

— Vlastni injektdaZz pomoci aplikacni pistole strubkovym nastavcem nebo pomoci nizkotlakého
postfikovace bez pouziti trysky.

— Injektazni hmoty se aplikuji v jednom pracovnim kroku v pIném objemu.

SCHEMA ROZMISTENI VRTU

i
100 - 1200100 - 120
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» Technologie jednofadé krémové injektaze — svislé oddéleni pro zamezeni pfenosu vihkosti (pFistavba
-m.c. 013)

Injektazni prostfedek je silan/siloxanovy emulzni krém na Cisté vodni bazi uréeny pro sanaci vihkého zdiva

a zakladli k dodatecnému vytvoreni horizontalni izolace proti kapilarné vzlinajici vlhkosti. neobsahuje

zadné pomocné organické nosite a je vysoce koncentrovany a ucinny. Kombinuje vsobé vyhody

silikonovych mikroemulzi a krémové konzistence. Je uréeny pro injektaz cihelného, betonového a

kamenného zdiva.

Pracovni postup

—  Provedeni vrtd @ 12 mm v osové vzdalenosti cca 100 — 120 mm a jejich vycisténi stlacenym vzduchem.

— Vlastni injektdZz pomoci aplikacni pistole strubkovym ndstavcem nebo pomoci nizkotlakého
postfikovace bez pouziti trysky.

— Injektazni hmoty se aplikuji v jednom pracovnim kroku v plném objemu.

SCHEMA ROZMISTENI VRTU

100 - 120,00 - 120

Py
" L & 12 mm

+ + 4

5. Stavebné-technické feseni

5.1 Provedeni rubové izolace v€. drenazniho systému

» Provedeni odkopu pro rubovou izolaci a drenazni systém

Po obvodu objektu mimo venkovni uli¢ni ¢ast z ul. Zdmeckda bude proveden vykop pro provedeni rubové
izolace zdiva. Vykop bude proveden na plnou hloubku suterénu (cca -20 cm pod Uroven podlah). Vykopy
nesmi byt pod Uroven zdkladové spary. Dno vykopu bude v pficném spadu min. 3 % od objektu. V horni
urovni vykopu bude proveden plosny geodrén pro zajisténi ucinného odvodu povrchovych srazkovych vod
a omezeni zasakovani do konstrukci obvodového zdiva. Pred zapocetim vykopl bude provedena sonda.
ObnaZené zakladové zdivo se mechanicky ocisti a dodisti tlakovou vodou s ponechanim zdiva v rezné
podobé. Soucasné budou dozdény pripadné kaverny. Vykop bude zajistén proti zatékani srazkovych vod,
aby nedochazelo k podmaceni dna vykopu srazkovou vodou. Zpétny zasyp nesmi byt proveden zvodnélou
zeminou C¢i stavebni suti. Zplsob a realnost provedeni vykopu je odvislé od charakteru podloZi. Pfi
provadéni praci je nutno poditat s Upravami destovych svod( a osazenim lapacud splavenin, a s ndvaznosti
na stavajici rozvody hromosvodu v¢. jejich revize. U stitové vychodni stény je nutno respektovat stavajici
napojeni kabelovych vedeni. Pfi provadéni praci je nutno pocitat s rozdilnymi vySkovymi Urovnémi vc.
demontazi a zpétnych montazi betonovych palisdd, pokud tyto zemni prace nebudou feSeny jinou
technologii (napf. zardZzenim svislych nerezovych desek, ploSnou rubovou izolaci injektazemi aj.).

Geotextilni drendZni vrstva (geodrén)
Zasah predpokladd plosny odkop (sniZzeni Urovné terénu o cca 15 - 20 cm) podél obvodového zdiva na
Sifku cca 1,0 — 1,5 m s provedenim zemni plané dle pozadovanych spadl (doporuceno min. 3% od objektu
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s ohledem na geologii podloZi) s poloZenim tfirozmérného geotextilniho drénu, ktery je uréen k jimani a
odvadéni prasakovych vod od atmosférickych vliva. PouZiti a pokladka geodrént je odvisla od charakteru
zpUsobu provedeni rubovych izolaci po obvodu. PrepolozZeni plosného geodrénu je min. 0,5 m za vnéjsi
hranu vykopu, aby byl omezen tzv. vliv depresniho kuZzelu od pfipadného zasakovani do podloZi. Geodrén
se sestava z drendini vrstvy a dvou vrstev netkané filtracni geotextilie, ktera tvofi filtracni obal drenazni
vrstvy. Drendzni vrstva vyrobend z polypropylénovych nebo polyetylénovych monofild se vyznacuje
vysokou hydraulickou vodivosti, ktera zabezpecuje Gcinné a rychlé odvadéni prisakovych vod z pfilehlého
prostfedi. Obalova filtracni geotextilie chrani drendzni vrstvu pred zanasenim Casticemi pfilehlé zeminy a
zabezpecuje tak dlouholetou funkcnost celého systému. Obé vrstvy — drendzni i filtraéni — jsou navzajem
propojeny bodovymi svary. Kombinace drendazZnich a filtracnich vrstev je variabilni a je vyrdbéna ze 2
vrstev netkané filtradni geotextilie z polypropylénu o plosné hmotnosti 300 g/m?, mezi které je vloZena
drendzni vrstva slozend ze 3 vrstev sitoviny z polypropylénovych monofill o celkové plosné hmotnosti 800
g/m?. Celkova tl. drendzniho prvku je cca 10 mm, celkovd hmotnost 1400 g/m?2.
PFi srovnani s drendzi z pfirodniho kameniva poskytuje tento systém fadu vyhod, ke kterym patfi napft.:

= Vysoka drenazni ucinnost

= Nepatrna konstrukéni vyska

= Nizka plosna hmotnost

= Flexibilita
Geodrén v misté pripojek (z vychodni strany — Stitova sténa) do objektu z divodu bezproblémového
pfistupu bude poloZen s presahem pro pfipadné opravy a vymény vedeni.

»  Provedeni svislé (rubové) izolace — hydroizolacni panely na ochranu zakladi staveb

Po obvodu objektu bude proveden rucni vykop do stanovené hloubky. Hloubka vykopu muizZe byt
upravena dle skutecnosti pfi obnazovani konstrukci. Svisla rubova izolace po obvodu je fesena pro
zvétseni odparné plochy zdiva hydroizola¢nimi panely na ochranu zakladl zdiva. Veskeré zpevnéné a
nezpevnéné plochy v misté vykopu budou rozebrany, zpétna Uprava bude suvedenim do pulvodniho
stavu.

Panely svou tloustkou 70 mm a vysokou pevnosti nahrazuji jiné druhy rubovych izolaci. Obvykle se jednéa o
pamatkové chranéné a historické objekty v mistech se snadnym zasakovdnim srazkovych vod. Svou
ucinnosti odpovidaji panely zhruba 50 az 80 cm hrubého drenazniho stérku. Jednotlivé panely se spojuji
mezi sebou pomoci zamkd po jejich obvodu.

Na naroZich ve styku hydroizolacnich panelll jsou osazeny typové rohové prvky. Veskeré styky
hydroizolaéniho systému jsou s odolnosti proti plsobeni zemni vihkosti. Spoje hydroizolaéniho systému a
jeho krycich list nejsou plynotésné a tim je umoznén odvod vodnich par pti navyseni parcidlniho tlaku ve
vzduchové mezere. Pfipadny vliv kondenzace s ohledem na zplsob provedeni a zaloZeni odvétravacich
panelll neni podstatny. Ukoncovaci lista bude z dvodu ¢astecné nerovnosti zdiva vyrobena jako atyp
z nekorodujiciho médéného materidlu, popf. pomoci tvarovatelnych félii na bazi PVC s dlouhou Zivotnosti.
Ukoncovaci lista bude osazena v Urovni okapového chodniku z oblazk(l fiéniho Stérku a betonové dlazby,
aby bylo plné zabranéno zatékani od vlivu atmosférickych srazek a vod stékajici po fasadé.

Vlastnosti
— oddéleni okolni plady od zaklad{
— odolnost v tlaku
— vysoka vodotésnost od plsobeni boéni vihkosti zeminy diky systému zamk s prekrytim
— odpada nutnost obsypu zékladl poréznim materidlem
— odolnost proti poskozeni a prorlstani koren(
— jednoduchd instalace a vysokd ucinnost
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>  Drenaini systém

Ve spodni Urovni vykopu bude obnoven stavajici drendini systém pro odvod prlisakovych vod. Drenazni
systém bude proveden smérové a vyskové ve stdvajici trase. Na dné vykopu bude proveden podkladni
beton v pricném spadu 5 % k drendznimu potrubi, které bude v podkladnim betonu zapusténo. Drendzni
potrubi bude z trub PVC nebo PE s pevnym dnem a perforaci ve 2/3 vysky po obvodé. Profil drendzi bude
110 mm. Drendzni potrubi do vysky cca 10 cm nad drendZ bude obsypano lomovym, popf. Ficnim
kamenivem frakce 8/16 mm. Ve vys$3i Urovni Stérkového zasypu bude frakce 16/32 az 32/63. Cely drenazni
systém bude obalen separaéni geotextilii o hmotnosti 200-300 g/m? proti zandeni inertnimi &asticemi.
Soucasti drendzniho systému budou tvarovky a systémové kontrolni plastové Sachtice, které budou
umistény v lomech drenazniho potrubi.

Napojeni na stavajici lezatou destovou kanalizaci od de$tového svodu bude kanalizaénim potrubim @110
mm pres kanaliza¢ni Sachtu. Napojeni na kanaliza¢ni Sachtu bude min. 15 cm nad Urovni kanalizace.

5.2 Obnova vnitinich povrchti v suterénu (1.PP)

— Obnova omitek v 1.PP je navrZena sanac¢nim omitkovym systémem s odolnosti proti solim a zamezeni
kondenzace a vzniku plisni.

— Na sténach v navaznosti na nepodsklepené prostory bude provedena pro omezeni proti plsobeni
zemni vlhkosti Uprava podkladu zatéZzovou omitkou a hydroizolac¢ni silikdtovou stérkou.

— Pred zahajenim praci na sanacnich systémech a jejich povrchovych Upravach je nutno, aby byly
provedeny veskeré prace na viech druzich instalaci.

— Pro provadéni omitek je nutno zabezpecit a kontrolovat dodrzovani technologickych postupd, pfi jejich
aplikaci pomoci strojniho zafizeni musi byt zachovana a zajisténa pozadovana technicka charakteristika
dodrZenim pozadovanych parametri. NedodrZeni technologické kdazné muize vést pri béiné aplikaci
pouzivané stavebnimi firmami az o 60 % zhorSeni technickych parametr(, coz vede k podstatnému
snizeni zivotnosti sanacnich omitkovych systémd.

— Veskeré opravované zdivo bude ociSténo a budou odstranény nesoudrzné ¢asti zdiva.

— Zdivo bude odisténo na zdravé jadro, bude pfiznana nerovnost a charakter plvodniho zdiva.

— Zcela zdegradované zdivo a chybéjici ¢asti budou vyménény, resp. doplnény.

— Pro sniZeni stupné zasoleni zdiva v suterénu bude provedeno proparovani zdiva z dlivodu otevreni
porovitosti zdiva.

— Pro neutralizaci a zapouzdreni vykvétotvornych soli bude poufZit protisolny natér.

Proparovani zdiva — eliminace a snizeni koncentrace vodorozpustnych stavebné Skodlivych soli
Vzhledem ke stavu zasoleni bude provedena eliminace a sniZzeni koncentrace vodorozpustnych stavebné
Skodlivych soli metodou cisténi povrchu propatovanim zdiva, parnim cisténim ve dvou cyklech véetné
odsavani kontaminované vody a stavebnim vysavacem. Toto je nutno provést co nejdfive po provedeni
odstranéni omitek a oCiSténi zdiva. Je nezbytné ihned odvézt odstranéné inertni materidly na skladku, aby
nedoslo k sekundarni kontaminaci.

Protisolny natér

Pripravek se pouZivd v mistech se zvysenym obsahem soli (siranli, chloridl, a dusi¢nant). Je to
bezrospoustédlovy impregnacni prostiedek. Vnika do povrchové vrstvy oSetfovaného zdiva a vytvari zonu,
v které dochazi k preruseni transportu soli a tim minimalizuje krystalizac¢ni tlak, ktery zplsobuje degradaci
omitek.
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>  Provedeni stérkovych uprav na vnitinich plochach (v navaznosti na nepodsklepené prostory)
Technologie hydrosilikdtovych stérek

Utésnéni dodatecné izolace zdiva bude oSetfena silikdtovou hydroizolaci, coz je hydraulicky reagujici
praskovd hmota s krystalizujicimi ucinky, schopna zaplfiovat a utésfovat kapildry. PouZivd se k
hydroizolacim proti zemni vlhkosti, netlakové vodé a tlakové vodé do 5 m vodniho sloupce. Hydroizolac¢ni
povlaky se vyznacuji vysokou pevnosti a odolnosti proti chemickym a mechanickym vliviim. Silikatova
stérka ma velmi dobrou pfilnavost ke vSem béznym druhim stavebnich materidld, jsou ekologické, bez
obsahu rozpoustédel a nandsi se na vyrovnanou zatéZovou omitku. Schnou do bezesvych spoj(, spolehlivé
prekryvaji trhliny a jsou vodotésné. Jsou odolné proti vSem vSeobecné agresivnim latkam, které se
nachazeji na stavenisti. Hydrosilikatova stérka umoznuje vysoké mechanické zatizeni v¢. odolnosti proti
zvySenym, resp. snizenym teplotam.

Vyrovnavaci vrstva zatéZzovou omitkou

Zdici a soucasné sparovaci malta pro vyrovnani namahaného zdiva vlhkosti, slouZici jako podklad pro
izolaci proti vodé. Sucha smés je sloZena z anorganickych pojiv, plniv a hygienicky nezadvadnych
zuslechtujicich prisad. Podklad musi byt nosny, prosty prachu, volnych kus( zdiva, vykvétd soli a nedistot.
V zévislosti na pocasi se podklad zvlhéi. Po rozmichani se omitka nanasi ru¢né v tloustce do 20 mm a
srovna se lati. Cerstva Uprava bude ochranéna pred rychlym vyschnutim.

Technické udaje:

Pevnost v tlaku: > 15 N/mm?

PFidrznost: > 1 N/mm?

Zrnitost: 1,6 mm

» Technologie zplisobu provadéni obnovy povrchii sana¢nim omitkovym systémem

> Omitky vnitini

Omitkové systémy pro obnovu povrchl budou plné v souladu se smérnici WTA 2-9-04 a CSN EN 998-1.
Pred aplikaci bude doloZen platny certifikat s platnosti k datu provadéni.

Omitkovy systém musi spliiovat poZadavky pro opravy, renovaci a sanaci vihkého zdiva i zatiZeni
vodorozpustnych stavebné skodlivych soli a musi deklarovat vhodnost pouZiti ve vnitfnich prostorach na
rozdilném charakteru zdiva (cihla, smiSené zdivo aj.).

Zakladni pozadované vlastnosti omitkového systému:

— Sanacni omitka (vapenna trasova) s uréenim pro obnovu poskozenych povrchi zdiva.

— Pojivo s vysokou odolnosti proti solim a nizkym obsahem alkalii.

— Snadna zpracovatelnost pro rucéni i strojni nanaseni ve vétsich tloustkach.

— Omezeni vzniku kondenzaci na povrchu (u vnitfnich prostor).

— Pro zajisténi pripadné obnovy ¢i dozZiti musi omitka splfiovat snadné odstranéni, aby nedochazelo
k poskozeni stavajiciho zdiva. Omitka bude v tiidé pevnosti M5 dle CSN EN 998-2, tj. s pevnosti tlaku
(po 28 dnech) = 6 N/mm? (6 MPa). Stavajici zdivo je s pevnosti v tlaku dle charakteru sloZeni 15 — 20
N/mm? (MPa). Tyto parametry jsou uréujici pro vhodnost pouZiti z hlediska pevnostnich charakteristik.

—  Pro omitky (bez Stukové upravy) pod keramické obklady budou pouZity sanacni omitkové systémy se
zvétsenym objemem vzduchovych pdéri a zvySenou pfilnavosti a pevnosti, aby bylo vylouceno
odtrzeni obklad(l od podkladu.

Y\\/Xeisl PROFESIONALNE

IZOLACE A SANACE ZDIVA-PRINS s.ro.| CECHOVA 969/19, 750 02 PREROV | IC: 28591747 | DIC: CZ 28591747
PRINS@SANACE-ZDIVA.CZ | ZELENA LINKA 800 100 693 | TEL +420 581 202 154, +420 581 201 454 | FAX +420 581 703 379

WWW.SANACE-ZDIVA.CZ



NAVRH SANACE VLHKEHO ZDIVA

CENTRUM PECOVATELSKE SLUZBY FRYDEK-MISTEK, p.o., ZAMECKA 1266
Strana 15 (celkem 20)

PRINS

hd
==
I zOLACE A SANACE ZDIVA
> Vnitini hydrofilni sanacni omitka s tepelné izola¢nimi vlastnostmi

Jedna se o jednovrstvou, jednoslozkovou hydrofilni jddrovou sanacni omitku, kterd na svém povrchu
zvysuje teplotu, a tim omezuje moznost tvorby povrchové kondenzace, a to predevsim u zeslabenych
konstrukci (parapety aj.). Nanasi se v tloustce maximalné 40 mm na provedeny sanacni podhoz. Na rozdil
od béznych sanacnich omitek maji tyto omitky zvysenou odolnost proti degradacnim ucinkiim soli. Omitka

ma vhodné deformacni vlastnosti, nizkou plosSnou hmotnost.

Vlastnosti

J Vysoka paropropustnost

. Nizkd objemova hmotnost

J Spliuje pozadavky WTA

J Potlacuje vznik plisni, mechd a fas

. Variabilita hydrofobity (m(Ze fungovat nejen jako hydrofilni, ale také jako hydrofobni)

Technické parametry

Soucinitel tepelné vodivosti <0,09 W/mK
Pevnost v tlaku 1,7 N/mm?2
Pevnost v ohybu 0,6 N/mm?2
Objemova hmotnost (suchy stav) 410 kg/m3

Pfilnavost k podkladu

Obsah vzduchu v ¢erstvé omitce
Soucinitel propustnosti vodni pary
Doba zpracovani

Teplota pouziti

Rozhodujici parametry
Kapilarni nasakavost W24 (absorpce vody)
Hloubka priniku vody

0,1+0,13 N/mm?2 (FP:A/B)

>25%

<9

370 min

podklad a okoli od +5°C do +30°C

> 1,0 kg/m?
>5mm

Oblasti pouZiti

. Zavlhlé, solemi napadené zdivo
. Vnitini i vnéjsi pouziti

J Rucni i strojni omitani

J Zamezeni kondenzaci

. Omezeni rlstu plisni

> Uprava vnitinich stén ve styku s terénem a zasypem nepodsklepenych prostor pomoci tepelné
izolacnich polystyrenbetonovych desek

Jde o tepelné izolacni systém pro vnitini zatepleni svislych stavebnich konstrukci pro omezeni vzniku
tepelnych mostl. Systém je dodavan ve formé desek na bazi homogenizované zhutnéné cemento-
polystyrenové smési a primési specialnich chemickych pfisad. Izolaéni desky se vyznacuji lehkosti, nizkym
difuznim odporem, antiseptickymi vlastnostmi a odolnosti proti solim.

DlleZitym pfinosem systému je jeho paropropustnost, tedy schopnost tepelné izolacnich desek
propoustét vlhkost zdiva do prostoru. Deska umoziuje — diky nizkému souciniteli difuzni vodivosti a
chemickému prostredi uvniti desky — absorbovat vihkost ze zdiva a nasledné ji diky pdorim odvést do
prostoru uvnitf mistnosti. Svou strukturou umoznuje deska vodnim pdram plynuly pohyb, cozZ je, spolu
s alkalickym prostfedim, preventivnim opatienim proti plisnim a houbam.
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Stény budou zdlvodu vlhkostni zatéze a prosoleni zdiva provedeny s povrchovou Upravou
polystyrenbetonovych desek vtl. 80 mm spasivni odvétrdvanou mezerou. Po protisolném a
protiplisnovém opatfeni se desky bodové pfichyti bodovymi terci. Veskeré pouzité materidly musi mit
zajisténou difuzi pro odvod vodnich par.

Vseobecné pozadavky na provadéni obnovy povrchu

— Pro naslednou kontrolu jakosti a ucinnosti provedenych sanacnich praci je doloZeni garance a
certifikace pouZitych materidlll dodavatele (vyrobce, prodejce) a prokazani odbornosti zhotovitell
sanacnich praci.

— Na povrchové uUpravy omitek bude pouzit Stuk s vysokym obsahem mikropéra. Pri vlastni aplikaci je
nutno sledovat pribéh projevh zavlhnuti zdiva a vysku omitek upravovat tak, aby odpovidala
potfebnému pozadavku nad horni hranici vihkostnich map.

— Veskeré vyspraveni a nahrazeni zdegradovaného zdiva musi byt provedeno zcihel novych (byt i
jednotlivych ulomkd), vybourané zasolené a vihkosti zasazené cihly nesmi byt pouZity. Pro plentovani
zdiva je moZno pouzit béZznou vapenocementovou omitku (doporucena smeés SMS se siranovzdornym
cementem), ale s provzdusnovacim a plastifikacnim pripravkem, ktery umozni prodychavani konstrukci
a eliminuje nestejnorodost podkladu.

— Pro fixaci rozvodl nesmi byt ve vlhké zoné zdiva pouZita sadra, budou pouZity nenasiakavé materialy
s omezenou hygroskopicitou, napf. pouZiti rychlovaznych cement.

» Difuzni lista

Ve vnitfnich prostorach lze pouzit difuzni listy — ve zdivu se nachazi zbytkova vlhkost, které je nutno
umoznit difuzi do vnéjsiho prostiedi, tedy doodvétrani. Difuzni lista je schopna zajistit odvétrani vodni
pary ze zdiva, ale i vytvorit mechanickou ochranu sanacnich a béznych omitek a soucasné umoznit odvod
difundujici vodni pary z nepodsklepenych podlahovych konstrukci a parotésné uzavienych prostor. Difuzni
lista je sloZena ze dvou dill s presnou perforaci na obou stranach. Dvoudilné provedeni je vhodné pro
spojovani list pfeplatovanim, kdy nemuUzZe dojit pfi osazovani k nezddoucim Uskokdm. Spojeni umoznuje
pevné a estetické provedeni vnéjsich roh(. Instalované listy lze vyuzit i napf. k dodatecné instalaci
slaboproudého rozvodu. Dostatecna pruznost materialu zarucuje moznost tvarovani pfi osazovani listy na
zaoblena mista a také jako dilatacni prvek. LiSty se osazuji vidy na dobte ocisténé zdivo do soklikové ¢asti.
Pfipeviuji se na maltové terCe nebo hmozdinky. Difuzni liSta bude osazena bud nad stdvajicim
keramickym soklikem, nebo misto stavajiciho sokliku s distancni Upravou.

6. Snizeni vlhkosti zdiva

U extrémné zavlhéeného zdiva s procentudlni hmotnostni vihkosti vyssi nez 10 %, bude provedeno snizeni
vlhkosti vysousenim zdiva na hodnotu cca 7 % (snizeni vlhkosti bude postupné, vidy o 1/3 z celkové % hm.
vlhkosti zdiva) a to na konstrukcich, kde dochazelo k dlouhodobému zatékani a pfimé dotaci vlhkosti do
konstrukci.

Technologie topnych tyci

Technologie vysouseni pomoci topnych tyci byla vyvinuta pro snizeni vlhkosti ve zdivu, a tuto technologii
Ize vyuzit pro veskeré zdivo jako je cihelné z cihel plnych nebo dutych, smiSené zdivo, kamenné zdivo, a ve
zvlastnich pripadech i betonové zdi. Tato metoda je zaloZzena na hloubkovém prohfati zdiva, kdy zvySenim
teploty uvnitf zdiva dochazi k intenzivnimu odparovani hloubkové vihkosti, a tim se proces odchazeni
vlihkosti a doba vysouseni vyrazné krati.
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Topné tyce se instaluji v fadé nebo rastru (mfiZce) ve vzdalenostech 30 — 50 cm, ve vrtech @ 20 — 22 mm.
Tyto ty¢e maji tu vyhodu, Ze maji malou spotfebu proudu (tepelny vykon 150 W), pouzitim tyci dojde
k hloubkovému ohrati zdiva na cca 40 — 50°C. Doba vysouseni je zavisld na mife zavlhéeni a tloustce zdiva.
Topné tyce se pouzivaji v kombinaci s kondenzacnimi vysouseci (k odebirani odparené vlhkosti) spole¢né
s ventilatorem (ke zrychleni odebirani vihkosti z povrchu zdiva). Pro zvyseni efektu vysouseni je nutné
otluceni omitky, ¢imz se otevie poréznost (pdrovitost) zdiva.

Technologie mikrovinného vysouseni zdiva

Technologie odvlhéeni mikrovinnym vysousenim zdiva — vyuZiva vysokofrekvencni energii, kterd vznika
v elektronce zvané magnetron, kde se méni elektrickd energie na mikrovinnou. Mikroviny pfitahuji a
absorbuji molekuly vody, kde zplsobuji vibraci molekul. Pfitom vznikd tfeni, tfenim teplo a dochazi
k pomérné rychlému zahrati vody (pouze ve zdivu). Doba vysouSeni je odvisld od stupné zavlhnuti
konstrukce, materidlu a sile zdiva. Vhodnost pouzZiti bude posouzena pfi vlastni realizaci. V pfipadé
mikrovinného vysouseni je nutno omezit provoz a prace v oblasti vysouseni, ale i pfijmout bezpecnostni
opatieni z hlediska zamezeni vlivu negativniho plsobeni vlivem a zareni. SniZeni vihkosti je predpokladano
na hodnotu cca 7% hmotnostni vihkosti.

Technologie salavych panell

Samotné vysouseni probihd tak, Ze vlhkost ve zdivu postupuje k teplejsSimu povrchu a vystupujici vodni
pary jsou v prostoru mezi sdlavym panelem a konstrukci odvadény do prostoru. Rychlost vysouseni je
velmi pozvolna a zavisi na vytvoreném teplotnim spadu ve zdivu, tj. teplotou 40 — 50 °C na vnitfnim
povrchu stény a nizsi teplotou na rubovém povrchu. Teplota v konstrukci prohfivanim dosahne cca 80 °C.
Salavy panel pracuje s teplotnim spadem ve zdivu a rozdilem relativnich vlihkosti vzduchu. Je vhodné
zajistit dobré, ale mirné odvétravani mistnosti. Pfiznivé pUsobi nizsi teploty vstupujiciho vétraného
vzduchu. Mistnost nesmi byt uzaviena. Salavy panel vysousi plochu, kterou ohfiva. Pfi vétSim poctu
salavych panelll je nutno zapojeni na rozvod 380 V.

Snizeni relativni vlhkosti prostredi

Pro snizeni dodané technologické vihkosti v konstrukcich budou nasledné pouzity technologie na principu
kondenzacnich ¢i adsorpcénich. O vhodnosti pouZiti bude rozhodnuto dle klimatickych podminek a teploty
vnitfniho prostredi. Pfi teplotach nizsich nez + 15 °C budou pouZity adsorpcni vysousece, pfi teplotach
vyssich jak 15 °C budou pouzity kondenzacéni vysousece. Pro omezeni vlivu lidského Cinitele a zajisténi
provoznich podminek bude stanoven bezobsluzny provoz vysousecich technologii. Pfed zahajenim
vysouseni bude prostor zcela uzavien, aby nedochazelo ke vlivu venkovniho prostredi z hlediska dotace
relativni vihkosti.

7. Vétrani vnitinich prostor v 1.PP

V suterénnich prostorach budou instalovdany decentralizované jednotky aktivniho vétrani, kde z
odvétravanych prostor (m.¢. 002, 008, 009 a 013) budou provedeny jadrové vrty pres obvodovou sténu.
Princip systému spociva v poutziti energeticky velmi Usporné vymény vzduchu pomoci systému casové
elektronicky tizenych pomalubéznych ventildtorl. Po doplnéni s propojovacimi prvky systém pracuje
v rezimu laminarniho proudéni vzduchu. Vyména vzduchu je automaticka, bez Ucasti lidského faktoru. Po
svém sefizeni soustava vytvari vdaném prostoru podminky, pfi nichZ je vzdusna vlhkost ucinné a
neskodné odvadéna, takZze nedochazi ke kondenzaci vzdusné vlhkosti, naopak jsou stavebni konstrukce i
zafizovaci predméty vysouseny. Ventilacni jednotky budou propojeny elektroinstalaci s uchycenim na
povrchu, napojeni bude do rozvadéce s jisténim min. 6A, popr. bude napojeni na zasuvkovy rozvod 230
V/50 Hz.
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8. Dezinfekce suterénnich prostor

Vzhledem ke kontaminaci povrchd suterénnich prostor zasazenych plisnémi a mikroorganisml bude
provedeno preventivni opatieni pro kompletni dezinfekci pomoci aktivniho ozonu (aktivni kyslik). Ozon
zcela ucinné likviduje mikroskopické castice vsech zdravi Skodlivych organismd vE. bakterii. Pfi jeho
aplikaci je soucasné odstrariovan nepfijemny zdpach se zatuchlinou. Generator ozénu produkuje z kysliku
ozon (0s), a takto vznikly plyn je vhanén do prostoru, kde molekuly ozonu aktivné pronikaji do bunék
mikroorganism( a likviduje jejich strukturu a nasledné se preméni na neskodny kyslik (O,). Prostory
v dobé aplikace musi byt uzavieny a poté radné vyvétrany. Vzhledem k vysoké koncentraci ozonu je nutno
dodrZovat bezpecnostni opatfeni, pracovnici musi byt vybaveni ochrannymi prostfedky a radné
proskoleni. Nasledné v mistech vysokého vyskytu plisni bude pomoci fungicidnich prostfedk( provedena
jejich plosna likvidace. Dezinfekce bude provadéna v celém rozsahu suterénu objektu.

9. Méfeni a kontrola ucinnosti systému dodatecnych izolaci

Méreni hmotnostni vihkosti zdiva

1) odporova metoda s vyuZitim mériciho pfistroje
2) gravimetricka, popf. karbidova metoda

3) mikrovinna méreni pristrojem

Popis jednotlivych metod méreni

ad. 1) Méfici pristroje na principu odporu

Ty jsou pouZivany pro orienta¢ni méreni vihkosti na stabilni siti méfi¢skych bodul. Je méfena elektricka
vodivost v jednotkach Siemens mezi dvojicemi méficich trnl pevné osazenych ve zdivu. Trny z materialu
AlFe v dodavanych délkach 90 mm jsou kromé 10 — 20 mm izolovany po celém obvodu plastem. Kontakt
vodivé Casti trnu se zdivem se tak odehrava v hloubce. Dobry kontakt trnu s promérovanym stavebnim
materidlem je zajistén dvoustupriovym vyvrtem (hloubka 90 mm vyZadujici kontakt vyvrt @ 6,5 mm,
izolovana ¢ast trnu v hloubce 70 — 80 mm vyvrt @ 8 mm), popf. v mistech skavernami vloZenim
hydroskopické kontaktni pasty do konce vyvrtu ve zdivu. Fixace trni umozZnuje opakované méreni a Ize
tedy meéfit trendy vyvoje vlhkosti. Vysledky méreni jsou za pomoci software dodavatele technologie
tabulkové upraveny a prepocteny na % hmotnostni vlhkosti. Soucasné jsou porovnany vstupni hodnoty
v dobé instalace a namérené hodnoty pfi kontrolnich mérenich.

ad. 2) gravimetrickd metoda — gravimetrickd metoda se provadi v akreditované laboratofi, kdy pfi
stanoveni obsahu vody se vzorek vysusi do konstantni hmotnosti pfi 105°C. Opakované méfeni u téchto
zpUsobl neni mozné. Pi karbidové metodé se v tlakové nadobé smichd odebrany vzorek stavebniho
materialu s reagentnim Cinidlem — tj. karbidem vapenatym. Voda obsazena ve vzorku kompletné reaguje
s ¢inidlem. Reakci vznika acetylén. Pretlak tohoto plynu udava stupen vihkosti.

ad.3) mikrovinné méreni pfistrojem — pfistroj pracuje rovnéZ na principu porovnani rozdilnych
dielektrickych konstant vody a ostatnich materidld ve vybuzeném stfidavém elektromagnetickém poli.
Touto metodou lze detekovat i mald mnoZstvi vody. Pfistroje je dodavan se dvéma typy méficich sond,
pro méreni vlhkosti do hloubky 3 cm a typ méreni vlihkosti aZz do hloubky 30 cm. Je mozno méfit vihkost
nejriznéjsich béiné pouzZivanych stavebnich materidl(i, pfistroj soucasné umoZnuje nastaveni
individualnich korekci pro nespecifikované hmoty. Mérfeni je velmi rychlé, neposkozuje povrchy
promérovanych materiall a pfi vyznaceni mist méreni lze provadét opakovana méreni. Vysledky méreni
jsou vyjadreny ptimo v % hmotnostni vlihkosti.
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Vytvoreni sité stabilnich méficskych profilt

— Vkazdém objektu sinstalovanym odvlhéovacim systémem somezenym poctem vodi¢l se buduje sit
stabilnich méficskych profild. Méricsky profil zpravidla sestava ze tii dvojic méficich bodi v rliznych vyskovych
Urovnich. Ve zvlast obtiznych mistech a pfi mimofadné vysoké Urovni zavlhnuti je mozno vytvofit i vice
vyskovych Urovni méreni v jednom profilu. Spodni Uroven se voli ve vysce cca 20 — 30 cm nad podlahou, horni
uroven pod horni hranici zavihnuti, ktera je ur¢ena napf. vlhkostni mapou. Osazeni nad horni hranici zavlhnuti
jsou zbytecna. Stfedni Uroven se voli pfiblizné ve stfedu mezi hornim a spodnim méfiéskym bodem.

— Pocet méricskych profilll neni predpisem stanoven a je individualné zvolen dle mistnich podminek.

— Dvoustupriové provadéné vyvrty jednotlivych méfi¢skych bodd jsou provadény pokud mozno ve
stejném druhu stavebniho materidlu — neni to vsak podminkou, nebot se méfi tendence vyvoje
zavlhnuti konstrukci, nikoliv pfresné hodnoty zavlhnuti.

10. Ostatni

— Aby se systému sanacnich opatfeni s jeho vlastnostmi umoznila optimalni funkénost, je nutno dbat
nasledujicich opatreni:

— Na vSechny natéry barev nebo povrstveni musi byt kladen pozadavek, aby jejich diftzni odpor byl nizsi
nez difuzni odpor vrstev omitek (difuzni odpor SD < 0,1m).

— Pred, béhem a po provedeni omitkafskych praci se nesmi pouZivat sadra na opravované zdivo.
Informovat elektrikare nebo instalatéry, aby pouZili cementovych rychlovaznych materiald.

— Kontrola jakosti a ucinnosti provedenych sanacnich praci bude provedena v dobé do skonceni zarucni
doby na provedené sanace.

— Kontrola jakosti sanacnich praci se zjistuje odbérem vzorkd zdiva a omitek a jejich hodnocenim na
hmotnostni obsahy vlhkosti a na druhy a mnozstvi soli tvoticich vykvéty, vzorky na obsah vlhkosti se
odebiraji z hloubky alespor 100 mm pod jeho povrchem, analyza vzork( se provadi v laboratofi.

— Prislusna méreni budou provedena tak, Ze se vzorky ze zdiva odebiraji a méreni provadéji ve svislém
profilu v urcitych vyskach.

- U¢innost sanaéniho systému se hodnoti objektivnim posouzenim miry vysuseni zdiva. Jeho G¢innost je
dana jednak absenci vizualnich poruch na plochach stén, jednak vyraznym zlepsenim mikroklimatu
prostor, pokud tyto nejsou ovliviiovany jinymi negativnimi vlivy. Objektivnim posouzenim je vsak
hlavné vyhodnoceni hmotnostni vihkosti zdiva, ve srovnani s vychozim stavem. Méreni obsahu vihkosti
bude provedeno na smluvnim zakladé.

- Stuper U¢innosti sanace na zakladé méreni obsahu vlhkosti ve zdivu stanovuje CSN P 73 0610.

— Pro posouzeni vlastnosti omitek, které se pouZily pro sanaci prostor se kromé vlhkostni analyzy
provedou i laboratorni rozbory na obsahy siran(, chloridd a dusi¢nand (pokud nebude stanoveno
jinak).

— Vysusovani vlhkého zdiva na kazdém objektu je i pfi vytvoreni téch nejucinnéjsich sanacénich systému a
opatfeni procesem dlouhodobym. K vyschnuti konstrukci na ustaleny obsah vlhkosti zabudovanych
konstrukci dojde v zavislosti na jejich tloustce, na druhu zdiva, na vysi pGvodni vlhkosti a mife zasoleni
zpravidla ne dfive neZ za dobu nékolika let.

- U¢innost a dlouhodobou trvanlivost sanacnich systém(l je mozno zarucit jen za téch podminek, nejsou-
li podzemni a nadzemni konstrukce namahany vodou z jinych zdrojl nez pfirodnich, stfesni krytina
objektu i Zlaby musi byt v dobrém technickém stavu, nesmi dochdazet k uUniklm srazkové vody
z destovych odpadl na povrch terénu i do podzékladi a voda stékajici po povrchu terénu musi byt
odvadéna od pat zdi, dale nesmi dochazet k Unikim destové a biologicky znecisténé vody z kanalizace,
z pfipojek a odpadi uvnitf objektu a k Uniku vody z instalaci vodovodu.
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11. Zavér

— Dodavatel stavebnich praci je povinen, aby provadél veskeré prace v souladu se zdkonem o BOZP a jim
souvisejicich predpist v oboru stavebnictvi v platném znéni k aktudlnimu datu. Jedna se zejména o
vyhl. €. 309/2006 Sbh. (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci) a
souvisejiciho nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pracovnici musi byt objednatelem prokazatelné proskoleni a
seznameni na zakladé konkrétni situace na stavbé, vzhledem k provadénému charakteru ¢innosti.

— Potfebnad dodavatelska dokumentace bude zpracovana dodavatelem sanacnich praci (odbornou
firmou v oblasti sanacnich praci).

— Pfi dodrzeni navrhovych parametr( a technologické kazni zhotovitele sanacnich praci lze dodrzet
pozadovanou zaruéni [hiitu a zabezpeéit dlouhodobou Gcinnost provedenych praci. Zivotnost objektu
m{zZe byt timto vyrazné prodlouZena.

— Veskeré zmény podstatného charakteru béhem vystavby budou feseny a odsouhlaseny v rdmci vykonu
autorského dozoru projektanta stavby a zpracovatele ndvrhu sanacnich opatreni.

— Vzhledem k tomu, Ze se jednd o sanacni prace bez dispozi¢nich stavebnich Uprav, neméni se charakter
a zpUsob vyuZivani a ani neni predpokladany zasah do verejného prostranstvi nebude vyzadovano
posouzeni z hlediska pozarni ochrany a hygieny. K posouzeni tohoto konkrétniho pfipadu je
kompetentni ptislusny mistni stavebni urad.

Ndvrh sanace vlhkého zdiva je zpracovan ke skute¢nostem znamych v dobé navrhu sanacnich opatieni a
bude zavazny pro celkovou sanaci posuzovaného objektu, nasledné mlzZe byt upfesnén po provedeni
dopliikovych pruzkumu, ale i samoziejmé dle skutecnosti zjisténych pfi vlastni realizaci. Navrh
sanacnich opatfeni slouzi jako vychozi podklad pro zpracovani dalsSich stupnd projektové dokumentace.

Prilohy:
— Vykres ¢.1 — Plidorys 1.PP — ndvrh sanacnich opatreni
— Vykres ¢.2 — Padorys 1.NP — navrh sanacnich opatfeni
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