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1 UVOD

1.1 Objekt

obec: Frydek-Mistek [598003] ulice: Hlavni tfida
¢.p.. 113 ¢.o.

ka. : Mistek [634824] parc. ¢.: 153

ucel stavby:  objekt obCanské vybavenosti

ochrana nemov.: chranéna loziskova uzemi

rok vystavby: pivodni ¢ast prelom 19. a 20. stoleti, pfistavba a vnitini Gpravy v roce 1977
(ud€leno stavebni povoleni)

1.2 Objednatel

TS as.
17. listopadu 910,
738 01 Frydek-Mistek

1.3 Vlastnik

Statutarni mésto Frydek-Mistek,
Radnicni 1148,
738 01 Frydek-Mistek

1.4 Popis a rozsah praci

Na zaklad¢€ poptavky objednatele ze dne 28.08.2024 na provedeni stavebné¢ technického
prizkumu, zaméfeni skute¢ného stavu, prohlidky fasad s ndvrhem na provizorni zajiSténi z
hlediska bezpecnosti a statickém posouzeni se zamétenim na poruchy (dale jen dilo) objektu
Ceského domu na ul. Hlavni t¥ida &.p. 113 ve Frydku -Mistku, nabidky ze dne 10.09.2024, jeji
aktualizace dle ze dne 30.9.2024 (zaslan¢ elektronickou posStou) a uzaviené smlouvy o dilo ¢.
24sml012 ze dne 31.10.2024, byl stanoven rozsah praci, ktery je uveden nize v tabulce.

KONSTRUKCE | ANO | NE |POZNAMKA

IG priizkum X

Zékladové konstrukce X typ, tvar, hloubka zaloZeni, odebrani vzorki
Z pfimého podzakladi apod;

Svislé konstrukce X ovéfeni materialového provedeni zdiva, orientacni
pevnost zdiva,

Vodorovné nosné| X tvar a typ stropt nad 1. PP — 2. NP — tvar, armovani,

konstrukce pribéh vyztuzi, dimenze, stanoveni orientac¢ni
pevnosti betonu, zdravotni stav diev. prvka apod.

Podlahové konstrukce X skladby podlah v 1. PP — 2. NP + piidni prostor ;
Konstrukce krovu X mykologické posouzeni krovil + sondy do stiech.
VIhkost zdiva X Zjisténi hmotnostni vlhkosti zdiva v 1.PP a 1.NP;
Salinita zdiva X zjisténi obsahu soli ve zdivu,

Poruchy a vady X prohlidka ovéfeni vyskytu poruch;

Tato Cast dila se tyka pouze Casti ve smlouveé definovaném rozsahu a to Casti 1.1.1. -
Stavebné-technicky prizkum objektu.

MARPO, s.r.o.
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Terénni prace prizkumu na objektu byly provadény v pribéhu od 08.12.2024 do
24.01.2025.

Pro zakresleni umisténi sond, poruch a vad byly pouzity podklady poskytnuté
objednatelem. Podklady zcela neodpovidaji souasnému stavu objektu, ktery se v dobé
zpracovani STP zaméfuje. B€hem praci byly odstranény nékteré konstrukce (napft. zastropeni

w7 v

véetné schodiste a ¢asti 1.PP u vstupu do objektu ze strany Hlavni tfidy, pfi¢ky, apod.)

1.5 Situace

%

31461

M

515072

Obr. ¢. 1 a2: Mapa katastralniho vizemi - (bez méritka)
Zdroj: www.cuzk.cz

o D, N > x> .
Obr. ¢. 3: Mapa — letecky snimek - (bez méritka)
Zdroj: www.mapy.cz
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1.6 Oznacdeni sond v priloZzené vykresové dokumentaci:

o k& 5o~

- sondy do zékladovych konstrukei
tvar, hloubka, material zakladu a podzakladi
K1, K2, ... ruéné kopané sondy;

- odbér vzorka pro urceni vlhkosti

W 1, W 2, ... nedestruktivni sondy;

- odbér vzorkt pro urceni salinity
SL 1, SL 2, ... nedestruktivni sondy;

- sondy do svislych nosnych konstrukei

NS 1, NS 2, ... nedestruktivni zkousky pro stanoveni pevnosti zdiva,
ovéieni prekladi,

- sondy do vodorovnych nosnych konstrukci
NV 1, NV 2, ... nedestruktivni sondy — skladby, nosné prvky, dimenze;
NVB 1, NVB 2, ... nedestruktivni sondy — pevnostni zkousky;

- sondy do vodorovnych nosnych konstrukci
nedestruktivni zkousky na ocelovych nosnicich;

M1, M2, ...nedestruktivni sondy — pevnostni zkousky;

- sondy do vodorovnych konstrukci
P 1, P 2, ... polodestruktivni sondy ovéteni skladby podlah;

- sondy do vodorovnych konstrukci

ST 1, ST 2, ... nedestruktivni sondy do stiesni konstrukce — skladby,
dimenze;

MARPO, s.r.o.
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2 ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Pro zjisténi hloubky zalozeni a zplisobu provedeni zakladli objektu bylo provedeno
deset ru¢n¢ kopanych sond, které jsou oznaceny K 1 — K 10. Sondy byly provedeny ze strany
interiéru v 1.PP (K1- K4) av 1.NP (K 5 - K 8). Ze strany exteriéru pak byly provedeny sondy
K 9 a K 10. Vsechny sondy byly provedeny u nosnych stén, nebo sloupt. Celkem bylo
odebrano 5 ks vzorkl pro laboratorni posouzeni.

Nize je uveden podrobny popis téchto sond, které jsou doplnény v nasledujicich ¢astech
zpravy o jejich fezové ptipadné ptidorysné schéma.

Ptesné umisténi sond je zakresleno v plidorysném schématu v priloze ¢ II.

2.1 Popissond

Sonda K 1/1 — Sonda byla provedena z interiéru na severovychodnim rohu objektu u
obvodové stény. Podlaha se sklada ze dvou vrstev betonové mazaniny 0 tl. 50 a 90-130 mm,
nasleduje nasyp z hliny a suté o tl. 20-50 mm, pod kterym se jiz nachazi podkladni beton o tl.
~100 mm. Od hloubky 330 mm nize se nachazi terén z fi¢niho stérku, ze kterého byl odebran
vzorek K 01.

Zakladova konstrukce je provedena z kamenného zdiva o Sifce 1200 mm. Zéklad je
vyzdén z opracovanych kamennych kvadri, jako hrubé fadkové zdivo na vapenocementovou
maltu. Na zakladu je vybetonovana vyrovnavaci vrstva z betonové mazaniny o vySce cca
100 mm. Mezi vyrovnavaci mazaninou a zdivem byla provedena vodorovna hydroizolace
z asfaltového natéru. Zakladova spara se nachdzi 450-500 mm pod trovni podlahy.

Obvodové zdivo je provedeno z dutinovych keramickych cihel o celkové Sifce 510 mm.

Sonda K 1/2 — Sonda byla provedena ze stejného vykopu jako sonda K1/1. Konstrukce
zakladu je provedena obdobné¢ jako v ptipadé sondy K1/1 pouze se méni Sitka rozsifeni zakladu
a vyrovnavaci betonové mazaniny od stény.

Sonda K 2/1 — Sonda byla provedena z interiéru v jihovychodni ¢asti objektu u
obvodové stény. Podlaha se skladd ze dvou vrstev betonové mazaniny o tl. 45 a 135 mm,
nasleduje vrstva asfaltové lepenky o tl. cca 5 mm, pod kterou se jiZ nachazi podkladni beton o
tl. 220 mm. Od hloubky 350 mm nize se nachazi rostly terén z fi¢niho Stérku, ze kterého byl
odebran vzorek K 02.

Zakladova konstrukce je provedena z betonu jako pas o Sifce ~1125 mm. Zakladova
spara se nachazi v hloubce 560 mm pod urovni podlahy.

Obvodové zdivo je provedeno z keramickych cihel plnych o celkové Sitce 425 mm.

Sonda K 2/2 — Sonda byla provedena ze stejného vykopu jako sonda K2/1. Zakladova
spara se nachazi v hloubce 450 mm pod podlahou a zaklad je rozsifen o 50-70 mm do strany
interiéru v hloubce 240 mm. Skladba podlahy je provedena obdobné¢ jako v ptipadé sondy
K2/1.

MARPO, s.r.o.
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Sonda K 3 - Sonda byla provedena z interiéru na jiznim rohu objektu u obvodové stény.
Podlaha se sklada z cementového potéru o tl. 20 mm, betonové mazaniny o tl. 100 mm,
nasleduje nasyp z fi¢nich valount o tl. ~100 mm. Od hloubky 220 mm niZe se nachazi ti¢ni
Stérk, pravdépodobné jiz rostly terén.

Zakladova konstrukce je provedena z kamenného zdiva o $ifce cca 840 mm. Zaklad je
vyzdén z opracovanych kamennych kvadrt, jako hrubé fadkové zdivo na vapenocementovou
maltu. Zakladova spara se nachazi 350-400 mm pod tirovni podlahy, hloubka zaloZeni je shodna
jak u podélné, tak stitové stény.

Zakladové zdivo plynule piechazi do obvodového zdiva, kde je ve vySce cca
1500-1700 mm piechod na zdivo z keramickych cihel plnych rovnéz o celkové Sifce 840 mm.

Sonda K 4 — Sonda byla provedena z interiéru na severozapadnim §tité objektu u
obvodové a stiedni nosné stény. Podlaha se skldda z cementového potéru o tl. 30 mm, betonové
mazaniny o tl. 90-110 mm, nasleduje nasyp z fi¢nich valounu o tl. ~100 mm. Od hloubky
220 mm nize se nachdzi ficni Stérk, pravdépodobné jiz rostly terén., ze kterého byl odebran
vzorek K 04.

Zakladova konstrukce je provedena z kamenného zdiva o $ifce cca 880 mm. Zaklad je
vyzdén z opracovanych kamennych kvadri, jako hrubé fddkové zdivo na vapenocementovou
maltu. Zakladova spéra se nachdzi 400 mm pod trovni podlahy, hloubka zalozeni je shodna jak
u stiedni podélné, tak Stitové stény.

Zakladové zdivo plynule piechazi do obvodového zdiva, kde je ve vysce cca 1500 mm
ptechod na zdivo z keramickych cihel plnych rovnéz o celkové sitce 880 mm.

Sonda K5 — Sonda byla provedena z interiéru na severozapadni strané objektu u
obvodové stény. Podlaha se sklada z benatské dlazby lozené do cementového loze, nasledné je
provedenad asfaltova lepenka, pod kterou se nachdzi betonova mazanina vylitd na nasypu. Déle
je proveden podkladni beton, pod kterym se nachazi nasyp ze suté a hliny o tloust’ce 395 mm,
nasleduje nasyp z fi¢niho kameniva se stopami sut¢.

Zakladova konstrukce je provedena z kamenného zdiva o $ifce cca 900 mm. Zaklad je
vyzdén z opracovanych kamennych kvadri, jako hrubé fadkové zdivo na vapenocementovou
maltu. Na zakladu je vyzdéna vyrovnavaci vrstva z keramickych cihel plnych o vysce 365 mm.
Mezi vyrovnavaci vrstvou a zdivem je provedena vodorovna hydroizolace z asfaltové lepenky.
Zakladova spara se nachazi cca 2000 mm pod urovni podlahy.

Obvodové zdivo je provedeno z keramickych cihel plnych o celkové §ifce 550 mm.

Sonda K 6 — Sonda byla provedena z interiéru na severozapadni strané objektu u
sloupu. Podlaha se skladd z benatské dlazby loZzené do cementového loze, nésledné je
provedena asfaltova lepenka na podkladnim betonu, pod kterym se nachazi nasyp ze suté a
hliny o tloust’ce 485 mm, nésleduje nasyp z ti€niho kameniva se stopami suté.

Zéakladova konstrukce pod sloupem je provedena jako betonova patka o0 rozmérech cca
1000/1200 mm a vysce 400 mm. Zakladova spara se nachazi 1070 mm pod tGrovni podlahy.

Sonda K7 — Sonda byla provedena z interiéru na severozapadni strané objektu u
obvodové stény. Podlaha se skladé z benatské dlazby lozené do cementového loze, nasledné je
provedena asfaltova lepenka, pod kterou se nachdzi betonova mazanina vylitd na nasypu. Dale
je proveden asfaltovy natér na betonové mazaning, pod kterou se nachazi dalsi asfaltovy natér
a podkladni beton, nasleduje nasyp ze suté a hliny o tloust’ce 575 mm, pod kterym se nachazi
nasyp z ficniho kameniva se stopami suté.

Zakladova konstrukce je provedena zZ kamenného zdiva o $ifce cca 1000 mm. Zaklad je
vyzdén z opracovanych kamennych kvadri, jako hrubé fddkové zdivo na vapenocementovou
maltu. Na zakladu je vyzdéna vyrovnavaci vrstva z keramickych cihel plnych o vysce 410 mm.

MARPO, s.r.o.
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Mezi vyrovnavaci vrstvou a zdivem je provedena vodorovna hydroizolace z asfaltové lepenky.
Zékladova spara se nachéazi cca 2000 mm pod trovni podlahy.
Obvodové zdivo je provedeno z keramickych cihel plnych o celkové Sifce 730 mm.

Sonda K8 — Sonda byla provedena z interiéru na severozapadni strané objektu u
sloupu. Podlaha se skladd z benatské dlazby lozené do cementového loze, nésledné je
provedena asfaltova lepenka, pod kterou se nachdzi betonova mazanina vylitd na nasypu. Dale
je proveden asfaltovy natér na betonové mazaning, pod kterou se nachazi dalsi asfaltovy natér
a podkladni beton, nasleduje nasyp ze suté a hliny o tloust’ce 575 mm, pod kterym se nachazi
nasyp z ficniho kameniva se stopami sut¢, ze kterého byl odebran vzorek K 08.

Zakladova konstrukce pod sloupem je provedena jako betonova patka o rozmérech cca
~1100/1260 mm o vySce 650 mm. Zakladova spara se nachazi cca 1350 mm pod trovni
podlahy.

Sonda K9 — Sonda byla provedena z exteriéru na severozapadni stran¢ objektu u
obvodové stény a piimo navazuje na sondu K5. V urovni terénu je provedeny asfaltobeton
vylity na betonové mazaning, pod kterou se nachdzi nasyp ze strusky (frakce 16-32 mm),
nasleduje navoz (z hliny, stavebni sut¢ a stérku).

Ze strany exteriéru nebyla zjiSténa svisla hydroizolace a zaklad se rozsifuje pred
obvodovou sténu o cca 40 mm.

Sonda K 10/1 — Sonda byla provedena z exteriéru na severovychodni stran¢ objektu u
obvodové stény. V urovni terénu se nachdzi ornice se stavebni suti, na terénu je umistén
okapovy chodnik z betonovych dlazdic 400/400 mm. Pod ornici se nachazi nasyp ze $térku a
suté, nasleduje fi¢ni Stérk, ze kterého byl odebran vzorek K 10.

Zakladova konstrukce je provedena z kamenného zdiva o Sifce ~720 mm s roz8ifenim
do strany exteriéru o 110-140 mm. Zaklad je vyzdén z opracovanych kamennych kvadrd, jako
hrubé fadkové zdivo na vapenocementovou maltu. Mezi zakladem a zdivem byla provedena
vodorovna hydroizolace z asfaltové lepenky. Zakladova spara se nachazi cca 1 900 mm pod
urovni okolniho terénu a cca 2 300 mm pod trovni podlahy 1.NP.

Obvodové zdivo je provedeno z keramickych cihel plnych o celkové §ifce 700 mm.

Sonda K 10/2 — Sonda byla provedena ze stejného vykopu jako sonda K10/1. Skladba
na terénu je stejna jako v piipadé sondy K10/1.

Zékladova konstrukce je provedend z lit¢ho betonu do vykopu o Sifce cca 400 mm
S postupnym zzenim az 0 230 mm v urovni zakladove spary. Zakladova spara se nachdzi 1050
mm pod trovni okolniho terénu.

Obvodové zdivo je provedeno z keramickych cihel plnych o celkové Sitce 420 mm.

V Zadné z kopanych sond K1 — K 10 nebyla zji§téna hladina spodni vody, odebrané

vzorky byly pfirozené vlhké, bez ptitomnosti nadmérné vlhkosti. RovnéZz ve vrtech ze dna
kopanych sond nebyla zaznamenana zvysena vlhkost.

MARPO, s.r.o.
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2.2 Odbéry a laboratorni vvhodnoceni vzorku ze sond, geotechnicka interpretace

Na zékladé makroskopického popisu zkoumanych zemin a vysledki provedenych
fyzikalné mechanickych zkousek byly vzorky z piimého podzéakladi zattidény dle CSN 73 1001
,Zékladovd ptda pod plosnymi zéklady*“ a pojmenovany dle CSN EN ISO 14688-1,
s uvedenim smérnych normovych charakteristik. Dale bylo provedeno urceni tfidy tézitelnosti
jednotlivych vrstev dle CSN 73 3050 ,Zemni prace“. Zrnitost zeminy je v pfiloze
dokumentovana granulometrickymi kfivkami. Pro danou tfidu jsou tabulkové fazené normové
charakteristiky zemin doplnéné hodnocenim jejich namrzavosti, propustnosti pro vodu a plyn
(radon), a to na zakladé granulometrické analyzy — koeficient filtrace byl pfitom urcovan dle
Mallet-Pacquanta z hodnoty d2o na kiivce zrnitosti. V tabulkach uvadéné hodnoty vypoctové
unosnosti pro jednotlivé typy jemnozrnnych zemin jsou nepiepo€tené a plati pro Siiku
zakladu mensi nez 3 m a hloubku zalozeni 0,8 — 1,5 m, resp. pro typy zemin Stérkovitych pro
hloubku zalozeni 0,5 m -1 m a zeminy ulehlé — viz tabulky ¢. 11, 13, 15 a 17, ptilohy 5 a 6
CSN 73 1001.

Ze sond K1, K2, K 4, K8 a K 10 byl odebran vzdy jeden poruseny vzorek zeminy
z ptimého podzakladi. Vzorky byly nasledné ptedany ke zpracovani do geotechnické
laboratote. Ve vSech sondach byly v podzakladi dokumentovany zeminy Stérkovité.

Podil dominujici stérkové frakce (g) v odebraném vzorku KO1 ¢ini dle granulometrické
analyzy cca 67 %, cca 30 % tvofi frakce piscCita (s), dalSich cca 3 % tvoii frakce jemnozrnna
(f). Podil dominujici Stérkové frakce (g) v odebraném vzorku KO2 ¢ini dle granulometrické
analyzy cca 46 %, cca 30 % tvofi frakce kamena (cb), dalSich cca 5 % tvofi frakce balvani (b),
cca 18 % tvofi frakce piscita (s) a cca 1 % tvofi frakce jemnozrnnd (f). Podil dominujici Stérkové
frakce (g) v odebraném vzorku K04 ¢ini dle granulometrické analyzy cca 61 %, cca 22 % tvoii
frakce kament (cb), cca 15 % tvofi frakce pis€ita (s) a cca 2 % tvoii frakce jemnozrnna (f).
Podil dominujici stérkové frakce (g) v odebraném vzorku KO8 ¢ini dle granulometrické analyzy
cca 54 %, cca 16 % tvoii frakce kamentl (cb), cca 24 % tvoti frakce piscita (s) a cca 6 % tvori
frakce jemnozrnna (f). Podil dominujici Stérkové frakce (g) v odebraném vzorku K10 ¢ini dle
granulometrické analyzy cca 49 %, cca 6 % tvoii frakce kamenti (cb), cca 35 % tvoii frakce
piscita (s) a cca 10 % tvofti frakce jemnozrnna (f).

Podle vysledkt laboratornich zkousek je takto mozné klasifikovat vzorky K01, K02 a
K04 zatazené v klasifikaénim systému CSN 73 1001 do tiidy G1 GW — §térk dobi‘e zrnény,
pojmenovani dle CSN EN ISO 14688-1,2 saGr — §térk piscity (sonda K 1), Gr — stérk
(K 2aK4). Zeminy jsou ulehlé. Hodnoty v tabulce plati pro $ifku zakladu 0,5 - 1 m.

Tabulka ¢. 1 —vzorky ze sond K1, K2, K4

Ttida G1 GW SiFka zakladi
Stérk dobie zrnény cca05-1m
modul pfetvarnosti Edet (MPa) 360-500
pievodni soucinitel B(1) 0,90

tab. vypoctova inosnost  Rgt (MPa) 0,50 - 0,80

K01 - zemina je nenamrzava, pro vodu velmi propustna, koeficient filtrace kf = 5.10™
m/s.
K02 - prili§ hrubozrnna — nebezpeci znecisténi namrzavymi zeminami, pro vodu velmi
propustna, koeficient filtrace ks = 1.10° m/s,
K04 - prili§ hrubozrnna — nebezpeci znecisténi namrzavymi zeminami, pro vodu velmi
propustna, koeficient filtrace kf = 2.10° m/s,
Ttida tézitelnosti dané zeminy spada do ttidy ¢.3.

MARPO, s.r.o.
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Podle vysledkti laboratornich zkousek je takto mozné klasifikovat vzorky K08 a K10
zafazené V klasifikaénim systému CSN 73 1001 do t¥idy G3 G-F — $térk s piimési
jemnozrnné zeminy, pojmenovani dle CSN EN ISO 14688-1,2 saGr — pis¢ity stérk. Zeminy
jsou ulehlé. Hodnoty v tabulce plati pro Sitku zakladu 0,5 - 1 m.

Tabulka ¢. 2 — vzorky ze sond K 8, K 10

Ttida G3 G-F Sifka z4kladi
Stérk z pFimési jemnozrnné zeminy cca05-1m
modul pfetvarnosti Edet (MPa) 90-100

uhel vnitiniho tfeni @ef (°) 33-38
pfevodni soucinitel B(1) 0,83

tab. vypoctova inosnost  Rgt (MPa) 0,30 - 0,45

KO8 - zemina je nenamrzava, pro vodu propustnd, koeficient filtrace ki = 4.10* m/s

K10 - zemina miiZze byt mirné namrzava, pro vodu propustna, koef. filtrace ks = 1.10%
m/s.

Ttida tézitelnosti dané zeminy spada do tfidy ¢.4.

Laboratorné byly dale vzorklim stanoveny nasledujici priikazné charakteristiky:
K01 K02 K04 K08 K10

e objemova tiha yn (KN/m3) 27,40 27,30 27,20 27,40 27,30

Poznamka:
Vyse uvedené hodnoty byly uceny na zakladeé protokolu laboratornich zkousek, ktery je
uveden v p#iloze ¢ V1I.

2.3 Pevnost materialu zakladovvch konstrukei

Primérnd orientacni pevnost betonu byla na betonovych zakladech stanovena pomoci
,hedestruktivnich® zkousek zabudovaného betonu. Na zaklad¢é vysledku zkouSek pak byla
ur¢ena tfida pevnosti betonu.

Priimérna orientaéni pevnost kamennych zakladi byla uréena dle normy CSN 73 1101
na zéklad¢ urceni zpiisobu zdéni, pouzité tiidy jakosti kamene a pevnosti pouzité malty, ktera
byla ur¢ena na zaklad¢ zkousek.

2.3.1 Metodika nedestruktivnich zkouSek betonu pomoci Maskova Spiéiku

Zkousky pomoci nenormové $pi¢akové metody byly pouzity vzhledem k zrnitosti
betonu a znacné nerovnosti povrchu. Znacnd nerovnost povrchu znemoziuje provedeni
normové zkousky Schmidtovym tvrdomérem. Pro zkousku byl proto vybran Masklv Spicak.
Vyhodnoceni bylo provedeno dle obecného kalibracniho vztahu pro tuto metodu, kdy se méti
hloubka vniku $picaku po 20-ti uderech kladiva o vaze 2 kg z vysky 500 mm volnym padem.

MARPO, s.r.o.



4086.1 — objekt Cesky divm, Hlavni tfida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky prizkum strana 11

2.3.2  ZkouSky pevnosti betonu zakladi

Vyhodnoceni pevnosti betonu dle nenormové Spi¢akové metody - Maskuv Spicak

Tabulka ¢. 3

K2/1|Hloubka vniku v [mm] 22 | 30 | 23| 25 | 22 | 23
Pevnost betonu [MPa] 18,7 | 13,8 | 18,2 | 16,7 | 18,7 | 18,2
Priimérna pevnost [MPa] 17,4

Odpovidajici nejblizsi pevnostni tfida betonu -  C12/15

Vyhodnoceni pevnosti betonu dle nenormové Spicakové metody - Maskuv Spicak

Tabulka ¢. 4

K6|Hloubka vniku v [mm] 33 | 27 | 35|30 | 37 | 29
Pevnost betonu [MPa] 125|156 (11,7138 | 11 | 144
Priimérna pevnost [MPa] 13,2

Odpovidajici nejblizsi pevnostni tfida betonu -  C9/12,5

Vyhodnoceni pevnosti betonu dle nenormové Spi¢akové metody - Maskuv Spic¢ak

Tabulka ¢. 5

K10/1{HIloubka vniku v [mm] 23 | 26 | 32 | 30 | 33 | 28
Pevnost betonu [MPa] 18,2 (16,1 (129|138 |125| 15
Primérna pevnost [MPa] 14,8

Odpovidajici nejblizsi pevnostni tfida betonu -  C10/13,5

2.3.3  Vysledky zkouSek pevnosti betonu zakladi

Vysledky zkouSek pevnosti betonu pomoci nenormové Spi¢akové metody:

- Sonda K 2/1 — primé&rna pevnost 17,4 MPa, tomu odpovida tfida betonu C 12/15

- Sonda K 8 — prumérna pevnost 13,2 MPa, tomu odpovida tfida betonu C 9/12,5

- Sonda K 10/1 — primérna pevnost 14,8 MPa, tomu odpovida tiida betonu C 10/13,5

2.3.4 Pevnosti kamenného zdiva zdakladu

Jedna se o zdivo provedené jako hrubé fadkové a lokdlnimi znaky zdiva z lomového
kamene. Trida jakosti kamene byla stanovena Ill, lozné spary byly vétSinou dobfe vyplnény
maltou. Ze strany interiéru ma malta vysokou pevnost a nedroli se.

Zkousky pevnosti zdiva zaklada byly pievzaty ze zkousek provedenych v sondach NS 29
az NS 32. Nejsou tedy provedeny piimo u kopanych sond, ale z prizkumu je patrné, ze
kamenné zdivo je provedeno velmi podobné az shodné a je mozné pocitat se stejnou pevnosti
jako ve vyse uvedenych sondach.

Primérna pevnost kamenného zdiva v objektu byla uréena v kapitole 5.3 na 1,75 MPa.

MARPO, s.r.o.
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2.4 Schémata sond

Zakresleni tvaru zaklada, ptizdivky, souvrstvi apod. je patrno z nésledujicich schémat.

ZAKLADOVE KONSTRUKCE
Sonda ¢é.: K 1/1 Umisténi: 1.PP

Schéma sondy
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Skladba terénu:
- betonova MAZaANINA .....covvneeeeee e 50 mm
- betONOVA MAZANINGA ....vvveeeeeeeeeeiiieeeeeeeeeeeeerennns 90-130 mm
- nasyp (hlina + sut) ..o 20-50 mm
- podkladni beton .........cccocoeviiiiiiic ~100 mm
- FICNT StEIK + hlNA ...
Poznamka:

- zaklad je proveden z kamene (piskovce, prachovce a jilovce) jako hrubé fadkové zdivo
na maltu vapenocementovou;

- pevnost zékladového zdiva byla ptevzata z vypoctu pro NS29 az NS32 na 1,75 MPa,

- na zékladu je proveden vyrovnavaci rozndseci prah z betonu, na kterém se nachazi
vrstva asfaltového natéru o tl. 3-5 mm;

- zdivo nad zakladem je provedeno z keramickych dutinovych tvarovek;

- vzorek zeminy KO1 byl odebran z ptimého podzakladi z hloubky 0,50 az 0,65 m pod
urovni podlahy;

- zakladova zemina byla identifikovana jako G1-GW (Stérk dobie zrnény);

- pomoci vrtu bylo ovéfeno, Ze zemina je konzistentni min. 900 mm pod dnem kopané
sondy.

MARPO, s.r.o.
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ZAKLADOVE KONSTRUKCE
Sonda ¢é.: K 1/2 Umisténi: 1.PP

Schéma sondy
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Skladba terénu:
- betonova MAZaANINA .....ccvvneeeeeeee e 50 mm
- betONOVA MAZANINGA ....vvvvieeeeereeeieieeeeeeeeeeeeerennns 90-130 mm
- nasyp (hlina + sut) ..o 20-50 mm
- podkladni beton .........c.cocceiiiiiiiii ~100 mm
- FICNT StEIK + hlNaA ... e
Poznamka:

- zéklad je proveden z kamene (piskovce, prachovce a jilovce) jako hrubé fadkové zdivo
na maltu vdpenocementovou;

- pevnost zékladového zdiva byla pfevzata z vypoctu pro NS29 az NS32 na 1,75 MPa;

- na zékladu je proveden vyrovnavaci rozndSeci prah z betonu, na kterém se nachazi
vrstva asfaltového natéru o tl. 3-5 mm;

- zdivo nad zakladem je provedeno z keramickych dutinovych tvarovek;

- zakladova zemina byla identifikovana jako G1-GW (Stérk dobfe zrnény), viz vzorek
KO01;

- pomoci vrtu bylo ovéfeno, Ze zemina je konzistentni min. 900 mm pod dnem kopané
sondy.
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ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Sonda ¢.: K 2/1 Umisténi: 1.PP
Schéma sondy
EXT ROZSIRENI| ZDIVA
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"DNO KOPANE SONDY

Skladba terénu:
- betonova Mmazanina.........cceceevveeneeniieesie e 45 mm
- betonova mazanina...........ccceeceeeiiiieniiee s 135 mm
- asfaltova lepenka+ asfaltovy natér ... 5mm
- podkladni beton s kari sitio g 8 mm ................... 120 mm
- Ficni Sté€rk se stopami SUtE ..........cccoeviiieiiiiiiiicie
Poznamka:

- zaklad je proveden z betonu litého do bednéni, beton je dobfe zhutnény, bez kavern,
- orienta¢ni pevnost betonu byla stanovena na téidu C12/15;

- zdivo nad zékladem je provedeno z keramickych dérovanych tvarovek;

- vzorek zakladové zeminy KO2 byl odebran z hloubky 0,55 az 0,60 m pod urovni
podlahy;

- zékladové zemina byla identifikovana jako G1-GW (Stérk dobie zrnény);
- asfaltova lepenka je vyzila a rozpraskani;

- pomoci vrtu bylo ovéfeno, Ze zemina je konzistentni min. 900 mm pod dnem kopané
sondy.
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ZAKLADOVE KONSTRUKCE
Sonda ¢é.: K 2/2 Umisténi: 1.PP

Schéma sondy

640-670
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DNO KOPANE SONDY

Skladba terénu:
- betonova MAZANING .......ceeeeeeeeeeeee e 45 mm
- DEtONOVA MAZANINGA ....vvieeeieeeeeie e eeeeee e e e 135 mm
- asfaltova lepenka+ asfaltovy natér ...........cccceenee. 5mm
- podkladni beton s kari siti 0 @ XX.......ccooevvrrnnnene 120 mm
- Ticni Stérk se stopami SULE .........cccevvciiiiiiiii e
Poznamka:

- zéklad je proveden z betonu lit¢ho do bednéni, beton je dobfe zhutnény, bez kavern;
- zékladova zemina byla identifikovana jako G1-GW (Stérk dobie zrnény);

viz vzorek K02;

- pomoci vrtu bylo ovéfeno, Ze zemina je konzistentni min. 900 mm pod dnem kopané
sondy.

MARPO, s.r.o.
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ZAKLADOVE KONSTRUKCE
Sonda ¢.: K 3 Umisténi: 1.PP

Schéma sondy

V /77
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Skladba terénu:
- CEMENLOVY POLET .o 20 mm
- DEtONOVA MAZANING ...vvvieeeieeeeeie e eee e e 100 mm
- ndsyp s ficniho Stétku s valouny...........cccceeenee. ~100 mm
B 4 1ol (VI 1<) o TR
Poznamka:

- zaklad je proveden z kamene (piskovce, prachovce a jilovce) jako hrubé fadkové zdivo
na maltu védpenocementovou;

- pevnost zdkladového zdiva byla vypoctena na 1,75 MPa;

- od vy$ky 1,5-1,7 m nad Grovni podlahy je zdivo provedeno z keramickych cihel plnych;
- vzorek zékladové zeminy nebyl odebran;

- pomoci vrtu bylo ovéfeno, ze zemina je konzistentni min. 900 mm pod dnem kopané

sondy.
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ZAKLADOVE KONSTRUKCE
Sonda ¢.: K 4 Umisténi: 1.PP

Schéma sondy

Skladba terénu:
- CEMENLOVY POLET .ot 30 mm
- betonova Mmazanina.........cccecvvvveveneenieeneennens 90-110 mm
- nasyp (Ficni $térk € suti) ..o, ~100 mm

= FICNT STEIK ..o

Poznamka:

- zaklad je proveden z kamene (piskovce, prachovce a jilovce) jako hrubé fadkové zdivo
na maltu vapenocementovou;

- pevnost zédkladového zdiva byla vypoctena na 1,75 MPa;

- od vySky 1,5 m nad urovni podlahy je zdivo provedeno z keramickych cihel plnych;
- zékladové zemina byla identifikovana jako G1-GW (§térk dobfe zrnény)

viz vzorek K 04;

- pomoci vrtu bylo ovéfeno, Ze zemina je konzistentni min. 900 mm pod dnem kopané
sondy.

MARPO, s.r.o.




4086.1 — objekt Cesky divm, Hlavni tfida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky prizkum strana 18

ZAKLADOVE KONSTRUKCE
Sonda ¢.: K5 Umisténi;: 1.NP

Schéma sondy
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Skladba terénu:
- benatska dlazba 500/500 ..........ccccoeveeiiiiieeiiiiieee, 40 mm
- CeMENTOVE 10Z€ .uvvveviieiiiiiiiiiiec e, 40 mm
- asfaltova lepenka...........ccooovviiiiiii 5mm
- betonova Mmazanina............ccceeeeeiivveeeesiineeessiieeeens 70 mm
- VAPENNA MAlta ......ccovevviiiiiiii s 20 mm
- podkladni beton ... 130 mm
- nasyp (sut’ + hlina) ..o, 395 mm
- ficni Stérk + kusy cihel ... min. 900 mm

Poznamka:
- zaklad je proveden z kamene (piskovce, prachovce a jilovce) jako hrubé fadkové zdivo
na maltu vapenocementovou,
- pevnost zdkladového zdiva byla pfevzata z vypoctu pro NS29 az NS32 na 1,75 MPa;
- nad zékladem je vyzdéna vyrovnavaci vrstva z keramickych cihel plnych;
- asfaltova lepenka je vyzilé a rozpraskana;

- vzorek zdkladové zeminy nebyl odebran, vykop byl v celé vySce proveden v nasypu,
horni troven rostlého terénu nebyla zastizena a lze jej o¢ekavat v tirovni zakladové spary,
pomoci vrtu bylo sice ovéteno, ze zemina je konzistentni min. 900 mm pod dnem kopané
sondy, tj. min. 500 mm pod zakladovou sparou, piechod zemin vsak nebyl zjistén.
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ZAKLADOVE KONSTRUKCE
Sonda ¢.: K 6/1 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy

2x UE300

SKLADBA K5
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Skladba terénu:
- benatska dlazba 500/500 .......ccovvveeiiiiiiiieiiieeeeeeen 40 mm
- CEMENLOVE 10ZE o oeeei e 40 mm
- asfaltova lepenka...........ccoooiiiiiii, 5mm
- betoNOVAa MAZANINA ..vvvvvreeeiiieeeieee e 100 mm
-nasyp (sut’ + hlina) ..o, 485 mm
- ulehly nasyp (fi¢ni $térk + kusy cihel) ........ min. 900 mm

Poznamka:

- zéklad je proveden z betonu lity do bednéni, beton je dobte zhutnény, bez kavern;
- orienta¢ni pevnost betonu byla stanovena na ttidu C9/12,5;

- asfaltova lepenka je vyzilé a rozpraskana;

- vzorek zékladové zeminy nebyl odebran;

- pomoci vrtu bylo ovéfeno, Ze zemina je konzistentni min. 500 mm pod dnem kopané
sondy, zakladova spara se nachazi v nasypech.
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ZAKLADOVE KONSTRUKCE
Sonda ¢é.: K 6/2 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy — pudorys patky

.
N 1

il |
1.000
|
. 400 5
7 ] 7
4 |
<
02 §.g |8 '
_~< = T =1 i e L P —
aoN | 3 © 2x UE300
o m = P400/600/30 MM
U~§ P200/~200/10 MM
* P150/150/~20 MM
= TYC ~230 MM
B PASKY K VYPODLOZENI
NI |
Poznamka:

- na zakladu je provedena ocelova roznaseci plotna P400/600/30 mm na kterou je kotven
ocelovy sloup z 2x UE300;

- plotna je piikotvena Srouby (které jsou volné) a je podlozena podkladnimi plechy,
vSechny tyto prvky jsou siln¢ zkorodovany, pod plotnu se nachézi vzduchové mezera,

- kolmo, mezi zakladem ze sondy K5 a patkou v ze sondy K6 je vyzdén kamenny zaklad
o $ifce min. 600 mm.
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Sonda ¢.: K 7 Umisténi: 1.NP
, " 730 20
Schéma sondy d
EXT. ‘IS S
B s of
SR B, e
W/ - — ol
7 / ¥ T T 1 <r i 3
§ |
CHODNIK
Skladba terénu:
- benatskd dlazba 500/500 .........ccooveriiieiiiiiiieiee, 40 mm
- CeMENtOVE L0Z€ ....uvviiiiiiiiiie e 40 mm
- betonova Mazanina.........cceceeveeeieesieesie e 50 mm
- asfaltova lepenka ..o 5mm
- betonova Mmazanina.........cccoceeveenieeeniesiieesieseen 100 mm
- NASYP (BETK) v 20 mm
- asfaltovy NAtEr ... 5mm
- betonova mazanina...........ccceeeeeeiiieeniiiee s 60 mm
- asfaltovy NAtEr ... 5mm
- podkladni beton ... 100 mm
- nasyp (sut’ + hlina) .....ccccoviiiiiiiii 575 mm
- FICnT StErK + SU v, min. 900 mm
Poznamka:
- zéklad je proveden z kamene (piskovce, prachovce a jilovce) jako hrubé fadkové zdivo
na maltu vapenocementovou,
- pevnost zékladového zdiva byla pfevzata z vypoctu pro NS29 az NS32 na 1,75 MPa;
- nad zékladem je vyzdéna vyrovnavaci vrstva z keramickych cihel plnych;
- vzorek zdkladové zeminy nebyl odebran, vykop byl v celé vySce proveden v nasypu,
horni uroven rostlého terénu nebyla zastizena a lze jej o¢ekavat v tirovni zakladové spary,
pomoci vrtu bylo sice ovéteno, ze zemina je konzistentni min. 900 mm pod dnem kopané
sondy, tj. min. 500 mm pod zakladovou sparou, piechod zemin vSak nebyl zjistén;
- asfaltové lepenka je vyzila a rozpraskana.
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Sonda ¢.: K 8

ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Umisténi: 1.NP

Schéma sondy

2x UE 300

>
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>
»

Sw

17000
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v b
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00 200-250  200-250 -
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>
>

1350

|
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Poznamka:

§ifce min. 700 mm.

- na zékladu je provedena ocelova roznaseci plotnu ocelového sloupu z 2x UE 300;

- v zakladu se nachazi dutina vyplnéna nasypem (chyba pti betonazi);

- vzorek zékladové zeminy byl odebran z hloubky 1,3 az 1,5 m po trovni pfilehlého
terénu, z piimého podzékladi, evidentné se vSak nejedna o rostly terén, ale o ulehly nasyp;

- zékladova zemina byla identifikovana jako G3 G-F (Stérk s pfiméesi jemnozrnnych
zemin) - viz vzorek K08;

- asfaltové lepenka je vyzila a rozpraskana;
- skladba podlahy viz sonda K7;
- kolmo mezi zakladem ze sondy K7 a patkou ze sondy K8 je vyzdén kamenny zaklad o
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ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Sonda ¢.: K9 Umisténi;: 1.NP
Schéma sondy
MIMO PARAPETNI ZDIVO
20 JE SOKL ODBOURAN
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Lo ucAhﬁ_A - | o
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Skladba terénu:
- ASTAItODELON .o, 55 mm
- betoNOVA MAZANINA ......vieeeeeeeeeiieeeeeeeeeeeeeiinnns 130-170 mm
- nasyp (struska frakce 16-32 mm) ........c..ccceveneen. 255 mm
- navoz (hlina, sut’ +¥i¢ni $t€rk) .......ccoveenenn min. 1150 mm
Poznamka:

- zéklad je proveden z kamene viz sonda K35, ze strany exteriéru je malta vyplavena do
hloubky 75 mm lokélné az 150 mm;

- vyrovnavaci ¢ast zdiva pod hydroizolaci je naruSena vlhkosti a droli se do hloubky az
120 mm ze strany exteriéru,

- ze strany exteriéru je vyplavené pojivo zakladového kamenného zdiva do hloubky az
150 mm;

- asfaltova lepenka je vyzila a rozpraskana, trha se;

- vzorek zakladové zeminy nebyl odebran;

- pomoci vrtu bylo ovéfeno, ze zemina je konzistentni min. 1000 mm pod dnem kopané
sondy.
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Sonda ¢.: K 10/1 Umisténi: 1.\NP
r 700
Schéma sondy
180 |
A : ;—! X
ol ” 90 ~1.NP
2| BETONOVADLAZBA _ SIS SA S — +
& uT. :r:.,i':"\ ) [ g
: _4:_ “ PQVOD;\H 7
8 o F (7 KAMENNY SOKL
50 ‘
~| _DNO KOPANE SONDY
Skladba terénu: 7 e
= OTNICE T SUL oo 300 mm
- nasyp (ficni S§te€rk +sut’) ..o 450 mm
- rostly terén (Fiéni St€rk) .....coooovviiiiiiiiiinnnn. min. 1250 mm
Poznamka:
- zéklad je proveden z kamene (piskovce, prachovce a jilovce) jako hrubé fadkové zdivo
na maltu vdpenocementovou;
- ze strany exteriéru je malta vyplavena a droli se;
- orientacni pevnost betonu byla stanovena na ttidu C10/13,5;
- zdivo je provedeno z keramickych cihel plnych;
- vzorek zékladové zeminy byl odebran z hloubky 1,90 az 2,0 m pod urovni terénu,
- zékladova zemina byla identifikovana jako G3 G-F (Stérk s pfiméesi jemnozrnnych
zemin) — viz vzorek K10;
- pomoci vrtu bylo ovéfeno, ze zemina je konzistentni min. 800 mm pod dnem kopané
sondy.

MARPO, s.r.o.



4086.1 — objekt Cesky divm, Hlavni tfida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky prizkum strana 25

ZAKLADOVE KONSTRUKCE
Sonda ¢.: K 10/2 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy

(@]
0
<~
(@)
3
Skladba terénu:
= OITHCE  SUL iiieiiiieeiiie st e e et ettt s e e e e e e erab e e ees 300 mm
- nasyp (fiéni Ste€rk + sut’) ..o 450 mm
- rostly terén (fiéni StErk) ....covvvvvvviiiiiiin, min. 900 mm
Poznamka:

- zéklad je proveden z betonu lit¢ho: do vykopu ve spodni ¢asti a do bednéni v horni ¢asti;
- zdivo je provedeno z keramickych cihel plnych;

- vzorek zékladové zeminy nebyl odebran;

- v urovni zékladové spary se Sitka zdkladu zuzuje az o cca 230 mm;

- pomoci vrtu bylo ovéfeno, Ze zemina je konzistentni a to min. 800 mm pod dnem kopané
sondy.
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3 VLHKOSTI

Vlhkost zdiva byla urovana ze strany interiéru na obvodovych a vnitinich nosnych
sténach, a to jak v suterénu, tak i pfizemi objektu. Méfeni vlhkosti bylo provedeno pomoci
odbéru vzorkd, kde byla zjisténa hmotnostni vlhkost vzorkt gravimetrickou metodou.

3.1 Meéreni vlhkosti pomoci gravimetrické metody

Mista odbérii vzorkll byla vybrana tak, aby byla vytvofena hruba piedstava o mite
vlhkosti zdi v 1.PP a 1.NP (odbéry byly v nepodsklepenych lokalitach). Na obvodovych
sténach v suterénu byly odebrany vzorky ve vysce 0,1 - 0,2 ma 1,0 - 1,1 m nad podlahou. Na
vnitinich sténach a v 1.NP pak byly vzorky odebrany pouze z vysky tésné nad podlahou.

Vzorky byly po odbéru neprodlen¢ ulozeny do vazenek s uzdvérem se zabrusem a
laboratorng, gravimetrickou metodou dle metodiky CGU, byla zjisténa hmotnostni vlhkost
obsazena v daném vzorku.

Celkem bylo provedeno 60 ks odbéri vzorku vlhkosti, mista byla oznacena
W 1 - W 40. Umisténi sond je naznac¢eno v ptudorysném schématu ptiloze ¢. II.

3.2 Materialni provedeni zdiva

Na mistech odbéra vlhkosti byly vzorky odebrany ze zdiva z keramickych cihel plnych
palenych, dérovanych anebo z malty ze spar kamenného zdiva.

3.3  Vysledky méreni vihkosti zdiva

Vyhodnoceni jednotlivych méfeni je uvedeno v tabulce €. 7 a 8, provedeno je dle kritérii
uvedenych v tabulce ¢. 6. Hodnoty v tabulkach jsou opisem z laboratorniho protokolu, ktery je
uveden v ptiloze ¢. V. Materidlové provedeni zdiva v mistech odbért je uvedeno v tabulce
¢. 9. Na dalsich stranach jsou hodnoty vyneseny také do grafii ¢. 1 — 3.

Tabulka &. 6 — Kritéria pro vyhodnoceni obsahu vlhkosti dle CSN 730610

VLHKOST (HMOTNOSTNI % ) HODNOCENI
W< 30 % vlhkost velmi nizka
30% < W< 50 % vlhkost nizka ( normalni )
50 % < W <75 %

75 % < W < 10,0 %
100 % < W vlhkost velmi vysoka

Poznamka:

Uvadéné klasifikace se vztahuji dle normy CSN 73 0610 na konstrukce staveb s mistnostmi a
prostorami ur¢enymi pro pobyt osob; ptredpoklada se, ze stény jsou vyzdéné z plnych cihel na
vapennou, vapenocementovou nebo cementovou maltu, z cihel vapenopiskovych a z kamenti
téch druhl hornin, které se pouZivaly jako zdici materidly (piskovce, opuky a dalsi druhy
ptirodniho kamene s nasdkavosti vyssi nez 10% hmotnostnich).
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Tabulka ¢&. 7 —vlhkost zdiva v 1.PP

Tabulka ¢&. 8 —vlhkost zdiva v 1.NP

& vaork vys$ka odbéru vzorek | vihkost (%)

0,1-0,2 m 1,0-1,1m 31 1,55

w1 14,98 10,11 32 5,79

W2 13,78 33 1,21

w3 34 1,27

W4 19,48 11,80 35 4.62

W5 15,72 13,10 36 2,86

W6 14,69 18,64 37 1,80

w7 10,31 38 5,05

w8 17,13 20,47 39 347

W9 15,23 40 0,56

W10 14,82

W11l 11,15

W12 13,81

W13 10,72 11,33

W14

W15 11,89 11,50

W16 13,27 6,02

W17 3,38

W18 4,25

W19 15,21 7,05

W20

W21 15,71 -

W22 -

W23 11,99 -

W24 10,09 -

w2s | 696 | -

W26 -

W27 5,75 -

W28 7,37 -

W29 6,14 -

W30 -

Tabulka €. 9 — materidlové provedeni zdiva v lokalité odbéru vzorki

vzorky material vzorky material
0.01-0,2m 1,1-11m 0.01-0,2m

W1 cihla dérovand | cihla dérovana W21 cihla plnd
W2 cihla dérovand | cihla dérovana W22 cihla plnd
W3 cihla dérovana | cihla dérovana W23 cihla plna
w4 cihla dérovand | cihla dérovana W24 cihla plna
W5 cihla dérovand | cihla dérovana W25 kdmen

W6  |kdmen+cihla pln§  cihla plna W26 cihla plna
W7 cihla plna cihla plna W27 kamen

W8 cihla plna cihla plna W28 kémen

W9 kamen kamen W29 kamen

W10 kamen kémen W30 kémen

W11 kamen kamen W31 cihla plna
W12 cihla plna cihla plna W32 cihla plna
W13 kamen kamen W33 cihla plna
W14 kamen cihla plna W34 cihla plna
W15 kamen kémen W35 cihla plna
W16 kamen kamen W36 cihla plna
W17 kamen kémen W37 cihla plna
W18 kamen kamen W38 cihla plna
W19 kamen kamen W39 cihla plna
W20 kamen kamen W40 cihla plna
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Gr

af ¢. 1: Sloupcovy graf vlhkosti obvodového zdiva v1.PP

vlhkost v %

1.PP - obvodové zdivo - prubéh vihkosti - vzorky W1 - W20

25,00
20,00
15,00
E0,102m
10,00
®1,011m

5,00

0,00
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W1l W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20

Oznateni vzorki

Graf ¢. 2: Sloupcovy graf vlhkosti vnitiniho zdiva v1.PP

vlhkost v %

1.PP - vnitini zdivo - pribéh vihkosti - vzorky W21 - W30

18,00

16,00

14,00 -

12,00

10,00 -

8,00 -
20,102 m
6,00 -
4,00 -
2,00 -
0,00 - . : . . . . . . .
w21 W22 w23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30

Oznaéeni vzorkd

Graf €. 3: Sloupcovy graf vlhkosti zdiva v1.NP

vihkost v%

1.NP - prabéh vihkosti - vzorky W31 - W40

3 ®0,1-02 m
2
1 j | I

32 33 34 35 36 37 38 39 40

31

Oznaéeni vzorkd
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3.4 Vyhodnoceni méreni vihkosti

Ze stanovenych hmotnostnich vlhkosti uréovanych na odebranych vzorcich, které jsou
uvedeny v tabulkach vySe je patrné, Ze pievazna cast vzorkd ma hodnotu vysokou nebo velmi
vysokou. Jedna se vyhradné o vzorky odebrané v suterénu objektu a to o 35 ks vzorkt z 50-ti
ks. V ptizemi objektu byly vzorky odebrany pievazné v nepodsklepenych ¢astech v poétu 10
ks a byly zde zjistény hodnoty zvysené u 2 ks a u dalsich 2 ks nizké, u zbylych 6 ks jsou hodnoty
velmi nizké.

Celkové lze konstatovat, Ze zdivo v suterénu vykazuje znamky vysoké aZz velmi vysoké

MW

zeminy a lokaln¢ chybéjici vodorovnou hydroizolaci. V 5-ti lokalitach byly zjistény vyssi
hodnoty ve vysce 1 m nez nad podlahou (W6, W8, W11, W13, W20), coz rovnéz znaci, ze v
objektu dochazi k zatékani pres obvodové zdivo z prilehlého terénu.
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Pro urceni mnozstvi soli obsazenych v obvodovych a vnitinich nosnych sténach bylo
odebrano celkem 5 vzorki oznacenych SL 1 - SL 5.

Kritéria pro vyhodnoceni piitomnosti soli jsou uvazovana dle CSN 730610 - piiloha B
uvedena v nasledujici tabulce ¢.10.

Tabulka ¢&. 10 - kritéria pro vyhodnoceni salinity zdiva

Stupen zasoleni zdiva / oznaceni
lonty soli Jgggaoﬁﬁa Nizky Zvyseny | Vysoky Velmi
N Z \Y vysoky/VV
CI mg.g* do 0,75 0,75-2,0 | 2,00-5,00 >5,0
SO mg.g™* do 5,00 |5,00-20,00 | 20,0-50,0 >50,0
NOs mg.g* do 1,00 1,00-2,50 | 2,50-5,00 >5,0

Chemickou analyzou byly ur¢eny obsahy sulfidi, nitridii a chloridt, hodnoty jsou uvedeny

v tabulce ¢. 11. Hodnoty Vv tabulce jsou opisem z laboratornich protokolu, které jsou uvedeny v
ptiloze ¢. VL.

Tabulka €. 11 - vysledky chemickych rozbori vzorki

Jednotka Koncentrace / vyhodnoceni
Ionty soli
obsahu sL1 SL 2 SL3 SL 4 SL5
CI mg.g™ 0,03/N 0,04/N 1,712 0,07/N 0,07/N
SO4* mg.g™ 0,01/N 0,05/N 1,4/N 0,06/N 0,33/N
NOsz mg.g™* 0,17/N 0,14/N 1,3/1Z 1,6/Z 1,4/1Z
pH --- 9 8,8 8,2 8,5 8,6

Ve vzorku SL3 byly naméfeny zvysené hodnoty chloridi a sirant.

Ve vzorcich SL4 a SL5 byly zjistény zvysené hodnoty dusi¢nant a sirant.

Ve 3 vzorcich z5 byly zjistény zvySené hodnoty sledovanych iontl soli, jedni se
prevazné o mirn¢ zvysené hodnoty dusi¢nand.

Alkalita malty byla ur¢ena hodnotou pH 8,2 az pH 9 prostiedi je tedy mirn¢ zasadité.

Pfi nanaseni novych omitek neni potfeba pouziti specialnich sana¢nich prostfedku a
omitek z hlediska neutralizaci soli. Na sanaci omitek staci bézné sanacni omitky.
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5 SVISLE KONSTRUKCE

Svislé konstrukce Vv objektu byly zkoumany =z hlediska zjisténi informaci o
materialovém provedeni a pevnostech zdiva v 1.PP az 2.NP. Dale byly ovétovany ocelové
sloupy vcetné kontroly jejich tlousték a zptisobu provedeni piekladi.

Umisténi sond je zakresleno v pudorysnych schématech v piiloze ¢. I1.

5.1 Materialové provedeni cihelného zdiva

Z pevnostnich zkousSek a také ze zkouSek vlhkosti a salinity zdiva bylo zjisténo, ze
Vv objektu se nachazi n¢kolik riznych typu zdiva.

V 1.PP v jihovychodni starSi ¢asti objektu se vétSinou nachdzi zdivo kamenné hrubé
fadkové do vysky 1,0-2,0 m (zjilovce, prachovce a piskovce) vyse je zdivo provedeno
z keramickych cihel plnych. V severovychodni ¢asti objektu (novéjsi ¢ast objektu) je zdivo
provedeno pievazné ze smési keramickych cihel plnych a keramickych cihel dérovanych —
napf. cihly typu CDm, dérované bloky CD IVA nebo CD INA apod.

V1.NP se ve star¢ ¢asti objektu, které ma také 2. NP, nachazi zdivo provedené prevazné
z keramickych cihel plnych s lokalni dozdivkami z keramickych cihel CDm nebo PKCD. V
nové cCasti objektu s plochou stiechou, je zdivo provedeno pievazné z keramickych cihel
dérovanych (viz 1.PP), lokalnég i z keramickych cihel plnych.

Ve 2. NP se je vétsina nosnych zdi provedena z keramickych cihel plnych. Lokaln¢ se
zde vyskytuje zdivo z cihel dérovanych napf. na obvodovych sténach strojovny vytahu.

5.2 Ocelové sloupy

Ocelové sloupy byly zjistény v severozapadni ¢asti objektu v prostoru salu a v jeho
zazemi. Ocelové sloupy jsou obezdény nebo opatieny omitkou na rabicovém pletivu a jsou
provedeny ze dvou ocelovych nosnikii odpovidajicich UE 300 (dle EN 42 5571) svafenych
k sobé. Celkem bylo ovéfeno 7 ks sloupt, kdy pouze tvarové bylo ovéteno 5 ks sloupu (v
mistech sond do stropti) a na dalSich 2 mistech byly sloupy ovéfeny podrobné véetné
ultrazvukovych méteni tloustek a ohledanim na ubytek koroze — mista sond NS 33 a NS 34.

5.2.1 Metodika méieni skuteénych tlousték materialii

Me¢teni skuteénych (tj. zbytkovych) tlouSt€k materidl profild nosnych prvka bylo
provedeno pomoci digitdlniho ultrazvukového tloustkoméru typu UTG - 151, pfed méfenim
bylo kazdé misto fadn¢ ocisténo a zbaveno necistot, korozi a natéra, pred kazdou sadou meteni
nebo po kazdém vypnuti pfistroje bylo provedeno kalibrovéani pfistroje na etalonu, rychlost
Sifeni ultrazvukovych vin bylo zvoleno pro materialy — ocel b&zn4, Zelezo, tj. 5920 m.s,
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5.2.2 Vysledky méieni skutecnych tlouSték materialn a jejich stav

Na kazdém zkuSebnim mist¢ byly provedeny CcCtyfi méfeni tloustky materidlu ve
vzdalenosti cca 10 mm mezi sebou. Naméfené hodnoty byly zprimérovany do vysledné
hodnoty tloustky materialu.

Tabulka ¢. 12
méfeni [mm
NS 33 - (UE 300) e | P |[;| —{prms 1y

B C 1100 A 6,28 6,22 6,20 6,28 6,25

0 A 6,43 6,35 6,28 6,43 6,37

-550 A 6,35 6,20 6,38 6,35 6,32

100 B 10,15 @ 10,30 | 10,37 | 10,60 10,36

100 C 1045 | 1037 & 1045 1052 10,45

-600 D 2955 | 2963 | 2933 | 2955 29,52

Tabulka ¢. 13
ve méfeni [mm]
- - umisténi rumér [mm
NS 34 - (UE 300) S o B T B i
g 1000 A 6,36 6,43 6,35 6,36 6,38
0 A 6,43 6,20 6,13 6,28 6,26
=] -300 A 6,35 6,35 6,36 6,34 6,35
A &
»
, 200

5.3 Pevnost cihelného a kamenného zdiva

Pevnostni zkousky na svislych nosnych sténdch byly provedeny nedestruktivnimi
metodami zkoumani, tj. na zabudovanych kusech staviva bez jeho vyjimani. Pevnost cihel byla
urovana na cihlach keramickych plnych palenych, metody stanoveni pevnosti u jinych typt
zdicich prvkl neZ plnych palenych cihel jsou uvedeny niZe. Pevnost malty byla ur€ovana na
loznych sparach v t€sné blizkosti zkouSenych cihel rovnéZ nedestruktivni metodou.

Celkem 74 pevnostnich zkousek bylo provedeno na 32 zkuSebnich mistech. Tato mista
byla ozna¢ena NS1 az NS32. Na kazdém zkuSebnim misté byly provedeny 2-4 pevnostni
zkousky, kdy se kazda zkouska sklada z ovétreni pevnosti jednoho kusu zabudované cihly NSC
(neprovadi se u kamene a u dérovanych cihel) a jedné lozné spary malty NSM.

V piipadé zdiva provedené¢ho z dérovanych cihel byly zkousky provedeny pouze na
loznych sparach malty (viz zkousky NS 11, NS 12), pevnost cihel byla stanovena na zakladé
které se vyrabély v obdobi realizace stavby. Do vypoctu byla pouZzita hodnota pevnosti cihel
7,5 MPa.

V piipadé€ stanoveni pevnosti u kamenného zdiva byly zkousky provedeny pouze na
loznych sparach malty (viz zkousky NS 29 - NS 32), tfida pevnosti kamene byla stanovena na
zaklad¢é normy pro horniny typu piskovec - tfida I1l. Pevnost zdiva pak byla stanovena jako
tabulkova hodnota dle postupu dnes jiz sice neplatné CSN 73 1101 a to podle zpiisobu
provedeni zdiva jako hrubé fadkové.
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5.3.1 Metodika nedestruktivniho zkouSeni sloZek cihelného zdiva

Pevnostni zkouSky cihel pomoci pristroje pro zjistovani pevnosti zdicich prvkii a malty
KV-3 — metodika:
Pfi zkousce uvedenym piistrojem se pevnost zdicich prvka vyhodnocuje z hloubky vrtu
provedeného timto pfistrojem pii definovanych parametrech energie pii vrtani.
Pii vybéru zkuSebnich mist se pfihlizi k ucelu zkouSek, k soucasnému pulsobeni zdéné
konstrukce, posouzeni zdéné konstrukce v minulosti, rozsahu hledanych informaci, stupni
prizkumu apod.
Zkusebni misto se voli na tlacenych prvcich, zkusebni misto se upravi timto zpiisobem:
- pfi zkousce cihel se povrch cihly o€isti od omitky,
- vizualné se posoudi, zda zdivo neni nadmérné vlhké, porusené trhlinami nebo jinak
poskozené a zda ocistény zdici prvek je kompaktni, nepotrhany nebo vydroleny,

Pti pouziti obecného kalibracniho vztahu se vrty provedou pfi nastaveni stupné 2. Pti
pouziti specifickych kalibracnich vztahii se nastaveni provede na stupen, ktery byl pouzit pfi
kalibraci na dany material.

Hloubka vrtu se méti hloubkomérem.

Jako platné méteni se povazuje hloubka vrtu ,,d“, kterd se nelisi od praimérné hloubky “dm*
vSech tii vrtl o vice nez 30 %.

Pokud kritériu nevyhovuji dva z vrt, zkuSebni misto se neuvazuje. Pokud kritériu
nevyhovi jeden z vrtli, vylouci se tento vrt z métfeni a nahradi se novym vrtem. V pfipadé, ze
ani nahrazenim jednoho vrtu neni kritérium splnéno, zkusebni misto se neuvazuje.

Ze ti1 platnych méfeni na jednom zkuSebnim misté se vypocte aritmeticky prumér se
zaokrouhlenim na 1 mm.

Informativni hodnota pevnosti materidlu ,,Rmo* pfipadné ,,Rco* se stanovi v zavislosti na
zjisténé prumerné hloubce vrtu z obecného kalibra¢niho vztahu.

Pevnost ziskand zkouskou jednoho zkuSebniho mista se povaZuje za ekvivalentni
hodnoté pevnosti materidlu prvku ziskané zkouSenim jedné krychle nebo zkousce jednoho
zdiciho prvku.

Zkousky byly provedeny na zkuSebnich mistech oznafenych NSZ x, na kazdém
takovém misté bylo odzkouSeno né€kolik cihel oznacenych NSC x/x.

Vyhodnoceni pevnostnich méteni cihel pomoci Schmidtova tvrdoméru je uvedeno
Vv tabulkach v jednotlivych oddilech této kapitoly.

5.3.2 Metodika stanoveni pevnosti zdiva

Pevnost zdiva se uréi na zakladé normy CSN 73 0038.

Charakteristicka pevnost zdiva v tlaku
kde fc  je charakteristicka pevnost zdiva v tlaku v N.mm2 pro zdivo s vypnénymi loznymi sparami
K je konstanta zavisla na druhu zdiva a skupiné zdicich prvki, zatazeni zdicich prvki do skupin

zavisicich na geometrickych charakteristikach téchto prvka

fo  je normalizovana primérna pevnost v tlaku zdicich prvka v N.mm?2

fm  je primérna pevnost malty v tlaku v N.mm?2, uvazuje se nejvyse mensi z hodnot 2fy nebo 20
MPa. U zdiva s lehkou maltou a u zdiva s tenkymi sparami se ovétuje, zda malta odpovida minimalni pevnostni
tiidé M5

a  je exponent zavisly na tloustce loznych spar a druhu malty, o = 0,7 pro nevyztuzené zdivo
s obycCejnou nebo lehkou maltou, a = 0,85 pro nevyztuzené zdivo s maltou pro tenké spary,

[ je exponent zavisly na druhu malty, B =0,3 pro obycejnou maltou, f=0 pro lehkou maltu
a maltu pro tenké spary.
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Navrhova pevnost zdiva v tlaku fg se urci z charakteristické pevnosti zdiva v tlaku a
dil¢iho soucinitele ym podle vztahu :
fi
fa =

Ym
Diléi soucinitel ym se uréi podle vztahu:
Ym= Ymil . Ym2. Ym3. Ym4
kde 7Ymi1 je zékladni hodnota dil¢iho souéinitele spolehlivosti, ktera se pro zdivo z plnych cihel ulozenych

na obyc¢ejnou maltu rovna 2,0. V ostatnich pfipadech je nutno soucinitel stanovit rozborem s ohledem na zptisob
zjisténi pevnostnich charakteristik

Ym2 je soucinitel zahrnujici vliv pravidelnosti vazby zdiva a vyplnéni spar maltou: 0,85 < ym2 < 1,2,
dolni mez intervalu plati pro zcela pravidelnou vazbu a dokonalé vyplnéni spar,

Ym3  je soudinitel zahrnujici vliv zvyseni vlhkosti, pro vlhkost zdiva v intervalu od 4% do 20% se
soucinitel urci interpolaci mezi hodnotami 1,00 < ym3 < 1,25,

Yma je soucinitel zahrnujici vliv svislych a Sikmych trhlin ve zdivu v intervalu 1,0 < ym4 < 1,4, dolni
mez intervalu plati pro neporusené zdivo bez trhlin.

5.3.3 Nedestruktivni pevnost cihel

Vyhodnoceni pevnosti cihel zkusebnim pfistrojem KV-3
dle metodického postupu pro zjistovani pevnosti TZUS Praha, s.p.
Tabulka &. 14

oznaceni hloubka wrtu Reo,i
méreni d(i) dm (MPa)
1.PP] NSC1/1 12 14 12 13 9,3
NSC 1/2 14 15 13 14 9,0
NSC 2/1 12 15 12 13 9,3
NSC 2/2 13 12 12 12 9,7
NSC 3/1 19 20 22 20 7,5
NSC 3/2 24 24 22 23 7,0
NSC 4/1 12 13 11 12 9,7
NSC 4/2 15 16 21 17 8,2
NSC 5/1 9 11 9 10 10,7
NSC 5/2 13 13 14 13 9,3
NSC 6/1 15 12 12 13 9,3
NSC 6/2 10 10 10 10 10,7
NSC 7/1 12 17 15 15 8,7
NSC 7/2 10 10 14 11 10,2
NSC 8/1 11 12 11 11 10,2
NSC 8/2 14 11 15 13 9,3
NSC 9/1 15 11 11 12 9,7
NSC 9/2 9 10 9 9 11,2
NSC 10/1 12 13 10 12 9,7
NSC 10/2 19 16 17 17 8,2
primérna pevnost Reom = 9,35
smérodatna odchylka sy = 1,06
koeficient konfiden¢niho intervalu - 20 méfeni (tab 4.1) t,= 0,30

Reo,g = Reom - ta * Sx = 9,35 - 0,3 * 1,06
Reo,g= 9,03  MPa
fo = Reogq
Vysledkem méfeni pfistrojem KV-3 je stanoveni normalizované primémé
pewosti zdicich pnki (cihla plnd) vtlaku f, = 9,03 MPa.
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Vyhodnoceni pevnosti cihel zkusebnim pristrojem KV-3
dle metodického postupu pro zjistovani pewnosti TZUS Praha, s.p.

Tabulka ¢. 15
oznaceni hloubka wtu Reo,i
meéfeni d() dm (MPa)
1.NP] NSC 13/1 22 20 19 20 7,5
NSC 13/2 17 20 21 19 7,7
NSC 14/1 44 43 49 45 5,0
NSC 14/2 56 76 83 72 4,8
NSC 14/3 20 23 22 22 7,2
NSC 15/1 23 17 18 19 7,7
NSC 15/2 21 21 20 21 7,4
NSC 16/1 23 19 20 21 7,4
NSC 16/2 21 15 18 18 7,9
NSC 17/1 25 23 19 22 7,2
NSC 17/2 14 19 19 17 8,2
NSC 17/3 25 23 23 24 6,9
NSC 17/4 14 16 21 17 8,2
NSC 18/1 20 19 23 21 7,4
NSC 18/2 16 20 23 20 7,5
NSC 19/1 10 11 12 11 10,2
NSC 19/2 16 14 15 15 8,7
NSC 20/1 9 9 10 9 11,2
NSC 20/2 10 10 9 10 10,7
NSC 21/1 10 12 10 11 10,2
NSC 21/2 9 10 9 9 11,2
NSC 22/1 12 10 9 10 10,7
NSC 22/2 9 11 9 10 10,7
pramérna pevnost Reom = 8,33
smérodatna odchylka sy = 1,83
koeficient konfidenéniho intervalu - 23 méreni (tab 4.1) t, = 0,27

Reo,g = Rcom - th * Sy = 8,33 - 0,27 * 1,83

Reo,q =

7,84

fo = Reo,q

Vysledkem méfeni pfistrojem KV-3 je stanoveni normalizované primérné
pewnosti zdicich prkU (cihla pInd) vtlaku f, = 7,84 MPa.

MPa
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Vyhodnoceni pevnosti cihel zkusebnim pristrojem KV-3
dle metodického postupu pro zjistovani pewnosti TZUS Praha, s.p.

Tabulka ¢. 16
oznaceni hloubka wrtu Reo,i
méfeni d(i) dm (MPa)
2.NP|] NSC 23/1 18 18 23 20 7,5
NSC 23/2 32 34 32 33 5,9
NSC 24/1 11 11 10 11 10,2
NSC 24/2 11 11 12 11 10,2
NSC 24/3 10 10 9 10 10,7
NSC 25/1 10 11 9 10 10,7
NSC 25/2 9 8 11 9 11,2
NSC 25/3 8 7 7 7 12,7
NSC 26/1 11 12 14 12 9,7
NSC 26/2 7 11 8 9 11,2
NSC 27/1 25 26 21 24 6,9
NSC 27/2 24 22 27 24 6,9
NSC 28/1 23 17 23 21 7,4
NSC 28/2 26 24 25 25 6,7
prdmérna pevnost R¢om = 9,14
smérodatna odchylka sy = 2,16
koeficient konfidenéniho intervalu - 14 méfeni (tab 4.1) t, = 0,36

Reco,g = Reom - th * sx = 9,14 - 0,36 * 2,16
Reoq= 8,36 MPa
fo = Rcog
Vysledkem méfeni pfistrojem KV-3 je stanoveni normalizované primérmé
pewnosti zdicich prku (cihla plna) vtlaku f, = 8,36 MPa.
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5.3.4 Nedestruktivni pevnost malty

Vyhodnoceni pevnosti malty zkusebnim pristrojem KV-3
dle metodického postupu pro zjistovani pewnosti TZUS Praha, s.p.

Tabulka ¢. 17

oznaceni hloubka wrtu d Rmo,i

méreni d(i) (MPa)
1PP] NSM V1 39 48 38 42 1,6
NSM 1/2 44 38 43 42 1,6
NSM 2/1 59 59 56 58 1,0
NSM 2/2 60 60 60 60 1,0
NSM 3/1 30 37 30 32 2,3
NSM 3/2 43 54 39 45 1,5
NSM 4/1 28 29 33 30 2,6
NSM 4/2 31 30 38 33 2,3
NSM 5/1 37 27 26 30 2,6
NSM 5/2 44 34 36 38 1,8
NSM 6/1 80 76 76 77 0,8
NSM 6/2 72 68 75 72 0,8
prdmeérna pevnost Rmom = 1,66

smérodatna odchylka sy = 0,67

koef. konfidenéniho intervalu - 12 méreni (tab 4.1) t, = 0,39

I:zmo,q: Rmom - th * sx = 1,66 - 0,39 * 0,67
Rmogq= 1,40 MPa

fn = Rmo,q
Vysledkem méfeni pfistrojem KV-3 je stanoveni primérné pewnosti malty
v tlaku (cihelného zdiva) f,, = 1,40 MPa.
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Vyhodnoceni pevnosti malty zkusebnim pristrojem KV-3

dle metodického postupu pro zjistovani pewnosti TZUS Praha, s.p.

Tabulka ¢. 18

oznaceni hloubka wtu d, Rmo.i

mé&feni d() (MPa)
1.PP] NSM7/1 18 22 18 19 4,9
NSM 7/2 18 18 23 20 4,5
NSM 8/1 21 20 19 20 4,5
NSM 8/2 25 23 22 23 3,7
NSM 9/1 29 29 21 26 3,1
NSM 9/2 26 22 20 23 3,7
NSM 10/1 24 23 27 25 3,3
NSM 10/2 18 23 26 22 4,0
prdmérna pevnost Rmom = 3,96

smeérodatna odchylka sy = 0,63

koef. konfidenéniho intervalu - 8 méreni (tab 4.1) t, = 0,50

Rmoq= Rmom - tn * Sx = 3,96 - 0,5 * 0,63
Rmoq= 3,65 MPa

fm = Rmo,q
Vysledkem méfeni pfistrojem KV-3 je stanoveni primérné pewnosti malty
vtlaku (cihelného zdiva) f, = 3,65 MPa.

Vyhodnoceni pevnosti malty zkusebnim pristrojem KV-3

dle metodického postupu pro zjistovani pewnosti TZUS Praha, s.p.

Tabulka ¢. 19
oznaceni hloubka wtu d, Rmo.i
méreni d(i) (MPa)
1.PP] NSM 11/1 32 33 28 31 2,5
NSM 11/2 37 33 32 34 2,2
NSM 11/3 31 22 23 25 3,3
NSM 11/4 26 25 24 25 3,3
1.NP| NSM 12/1 34 32 26 31 2,5
NSM 12/2 35 34 32 34 2,2
NSM 12/3 18 16 18 17 <52 |*
* hodnoty nad hodnotou kalibracniho vztahu byly vylou¢eny z celkového méfeni
primeérna pewnost Rmom = 2,67
smérodatna odchylka sy = 0,51
koef. konfidenéniho intervalu - 6 méfeni (tab 4.1) t, = 0,60

Rmo,g= Rmom - tan * Sy = 2,67 - 0,6 * 0,51
Rmog= 2,36 MPa
fn = Rmo,q
Vysledkem méfeni pfistrojem KV-3 je stanoveni primérné pewnosti malty
vtlaku (cihelného zdiva) f, = 2,36 MPa.
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Vyhodnoceni pevnosti malty zkusebnim pristrojem KV-3
dle metodického postupu pro zjistovani pewnosti TZUS Praha, s.p.

Tabulka ¢. 20
oznaceni hloubka wrtu d, Rmo.i
mé&feni d() (MPa)
1.NP| NSM 13/1 25 27 23 25 3,3
NSM 13/2 31 25 24 27 3,0
NSM 14/1 43 42 37 41 1,7
NSM 14/2 48 42 58 49 1,3
NSM 14/3 57 64 60 60 1,0
NSM 15/1 27 29 37 31 2,5
NSM 15/2 37 35 39 37 1,9
NSM 16/1 34 36 37 36 2,0
NSM 16/2 33 30 41 35 2,1
NSM 17/1 34 33 28 32 2,3
NSM 17/2 33 35 33 34 2,2
NSM 17/3 34 32 35 34 2,2
NSM 17/4 30 27 29 29 2,7
NSM 18/1 36 42 42 40 1,7
NSM 18/2 32 28 37 32 2,3
NSM 19/1 24 28 32 28 2,8
NSM 19/2 35 32 25 31 2,5
NSM 20/1 16 18 16 17 <52 |*
NSM 20/2 19 18 17 18 5,2
NSM 20/3 19 19 17 18 5,2
NSM 21/1 22 29 27 26 3,1
NSM 21/2 21 21 27 23 3,7
NSM 22/1 10 10 14 11 <52 |*
NSM 22/2 20 18 22 20 4,5
* hodnoty nad hodnotou kalibraéniho vztahu byly vylou€eny z celkového méfeni
prameérna pevnost Rmom = 2,69
smérodatna odchylka sy = 1,13
koef. konfidenéniho intervalu - 22 méfeni (tab4.1) t, = 0,27

Rmo,g= Rmom - tn * Sx = 2,69 - 0,27 * 1,13
Rmog= 2,39 MPa
fn = Rmo,q
Vysledkem méfeni pfistrojem KV-3 je stanoveni primérné pewnosti malty
v tlaku (cihelného zdiva) f,, = 2,39 MPa.

MARPO, s.r.o.



4086.1 — objekt Cesky divm, Hlavni tfida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky prizkum

strana_40

2.NP

Vyhodnoceni pevnosti malty zkusebnim pristrojem KV-3

dle metodického postupu pro zjistovani pewnosti TZUS Praha, s.p.

Tabulka ¢. 21
oznaceni hloubka wrtu d Rmo,i
méreni d(i) (MPa)
NSM 23/1 33 30 31 31 2,5
NSM 23/2 35 35 44 38 1,8
NSM 24/1 31 40 28 33 2,3
NSM 24/2 31 43 41 38 1,8
NSM 24/3 58 53 53 55 1,1
NSM 25/1 13 10 13 12 <52 [|*
NSM 25/2 13 10 11 11 <52 |[|*
NSM 25/3 13 11 15 13 <52 |*
NSM 26/1 45 53 46 48 1,3
NSM 26/2 41 39 46 42 1,6
NSM 27/1 52 46 28 42 1,6
NSM 27/2 42 45 50 46 1,4
NSM 28/1 25 35 23 28 2,8
NSM 28/2 56 49 43 49 1,3
* hodnoty nad hodnotou kalibracniho vztahu byly vylou¢eny z celkového méfeni
primeérna pewnost Rmom = 1,77
smeérodatna odchylka sy 0,54
koef. konfidenéniho intervalu - 11 méfeni (tab 4.1) t, = 0,41
Rmo,g = Rmom - th * Sx = 1,77 - 0,41 * 0,54
Rmoq= 1,55 MPa
fn = Rmog
Vysledkem méfeni pfistrojem KV-3 je stanoveni primérné pewnosti malty
vtlaku (cihelného zdiva) f, = 1,55 MPa.
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Vyhodnoceni pevnosti malty zkusebnim pristrojem KV-3

dle metodického postupu pro zjistovani pewnosti TZUS Praha, s.p.

Tabulka ¢. 22

oznaceni hloubka wtu d, Rmo.i

mé&feni d() (MPa)
1.PP| NSM 29/1 28 28 32 29 2,7
NSM 29/2 44 57 53 51 1,2
NSM 30/1 38 28 27 31 2,5
NSM 30/2 29 28 20 26 3,1
NSM 30/3 31 31 33 32 2,3
NSM 31/1 30 38 26 31 2,3
NSM 31/2 35 37 37 36 2,3
NSM 31/3 53 64 44 54 2,3
NSM 32/1 41 38 35 38 1,8
NSM 32/2 35 28 26 30 2,6
pradmeérna pevnost Rmom = 2,31

smérodatna odchylka sy = 0,52

koef. konfidenéniho intervalu - 10 méfeni (tab4.1) t, = 0,44

Rmoq= Rmom - tn * Sy = 2,31 - 0,44 * 0,52
Rmoq= 2,08 MPa

fn = Rmo,q
Vysledkem méfeni pfistrojem KV-3 je stanoveni primérné pewnosti malty
v tlaku (cihelného zdiva) f,, = 2,08 MPa.
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5.3.5 Stanoveni pevnost zdiva
Vyhodnoceni pevnosti cihelého zdiva dle CSN ISO 13822, CSN EN 1996-1-1+A1

Charakteristicka pevnost zdiva v tlaku fy se uréi z pewnosti zdicich pnku a malty:
a B
fo=K-f" f_

K - konstanta zawisla na druhu zdiva a skupiné zdicich prki (viz CSN EN 1996-1-1+A1, tab 5.3)
fo - normalizovana priiméma pewnost v tlaku zdicich prkii v N.mm2
fm - primérna pewnost malty v tlaku v N.mm2, uvazuje se f, £ z hodnot 2f, nebo 20 MPa,
u zdiva s lehkou maltou a u zdiva s tenkymi sparami se ovéfuje, zda f, = 5 MPa.
a - exponent zavisly na tloustce loznych spar a druhu malty, «=0,70 pro newyztuzené zdivo
s obyc¢ejnou nebo lehkou maltou, «=0,85 pro newztuzené zdivo s maltou pro tenké spary.
B - exponent zavisly na druhu malty, 5=0,30 pro oby&ejnou, £=0 pro lehkou a pro tenké spary.

Navrhova pevnost zdiva v tlaku fy se urCi z char. pewnosti zdiva vtlaku fyx a dil¢iho sou€initele yn

fdzi Vm =Vm Vm2 " Vm3 Vma
Vm

Ym1 - zékladni hodnota dil€iho soucinitele spolehlivosti: pro zdivo CP na obycejnou maltu Yy = 2,(
- z&kladni hodnota dil¢iho soucinitele spolehlivosti: pro zdivo CDm na oby¢€ejnou maltu Yy = 2

Ym2 - Miv pravidelnosti vazby zdiva a wplnéni spar maltou: 0,85 < yp < 1,20,

Yms3 - Viv zw$eni vhkosti: pro Mhkost od 4% do 20% je soucinitel 1,00 < ypz < 1,25

Yma - Miv svislych a Sikmych trhlin ve zdiw vinternvalu 1,00 < vy < 1,40

Tabulka ¢. 23
oznac.sond
NS1 - NS6 NS7-NS10 |NS11-NS12 |NS13-NS22|NS23-NS28|NS29 - NS32
zdici prvek CPP CPP DCm CPP CPP Kamen
malta obyc&ejna obyc&ejna obyc&ejna obyc&ejna obyc&ejna obyc&ejna
typ konstrukce sténa sténa sténa sténa sténa sténa
K- 0,55 0,55 0,45 0,55 0,55
fp - 9,03 9,03 7,50 7,84 8,36
fm - 1,40 3,65 2,36 2,39 1,55 2,08
a - 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
B - 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
fi 2,84 3,78 2,39 3,02 2,77
YmL - 2,00 2,00 2,50 2,00 2,00
Yme - 1,00 1,00 0,95 1,10 1,10
VB - 1,15 1,10 1,05 1,10 1,05
Ym - 1,05 1,15 1,05 1,15 1,15
Ym 2,42 2,53 2,62 2,78 2,66
oo 1,2 15 0,9 1,1 1,0 1,75*

* pevnost kamenného zdiva byla vypoétena dle normy 73 1101 tab. C. 2

Orienta¢ni upiesnéna pevnost zdiva z cihel pinych palenych, pii uvazeni vSech prizkumem zjisténych
informaci, byla pomoci nedestruktivnich zkousek a vyhodnoceni dle CSN ISO 13822 a CSN EN
1996-1-1+A1 stanovena:

- pro NS1- NS6 fg1=1,2 MPa
- pro NS7- NS10 fa, =1,5 MPa
- pro NS11- NS12 fa3=0,9 MPa
- pro NS13- NS22 fa4=1,1 MPa
- pro NS23- NS28 fa5 =1,0 MPa
- pro NS29- NS32 fa6 =1,75 MPa
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5.4 Svisle ztuZeni obvodové severozapadni stény

Prizkumem bylo zjisténo, ze ve 2.NP se u severozdpadni stény nachazi ocelové sloupy
z nosnikd I 140 v misté vybouranych piicek. Sloupy vynasi ocelova stropni konstrukce z 1.NP
presngji hlavni pticné ocelové nosniky I 400. Tyto sondy jsou oznaceny NS 38 az NS 41.

V mistech sond NS38 a NS40 byl zjistén 1 ks sloupu z 1 140. V sondé NS 39 byly zjistény
2 ks I 140. Sloupy jsou ve vzdalenosti 120 mm od obvodové steny, jejich vyska je 2650 mm
nad podlahu a do stény jsou kotveny pomoci hdku z pasoviny o tloustce 5 mm a Sifce 50 mm.
Tyto kotveni jsou pak na sloupé osazeny po cca 500 mm po vysce.

V misté NS 41 se nenachdzi zadné ocelové sloupy a zdivo piicné stény neni provazano
se sténou obvodovou.

Umisténi sond je zakresleno v ptidorysném schématu v piiloze €. II.
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5.5 Preklady

Soucasti priazkumu bylo ovéfeni piekladl nad otvory, a to na celkem 3 mistech ve staré
Casti objektu. Tyto sondy jsou ozna¢eny NS (NS 35 - NS 37).
Umisténi sond je zakresleno v piidorysném schématu v ptiloze €. I1.

5.5.1 Typy prekladii

Prizkumem byly v mistech piekladt zjistény cihelné klenby. Ve dvou mistech doslo
v minulosti ke zméné velikosti oken a bylo provedeno piizdéni Spalet Se zarovnanim
nadokennich nadprazi.

55.2 Schémata sond

Zakresleni tvaru ptekladil, ptipadné ptizdivky Spalet apod. je patrno z nasledujicich
schémat.

PREKLAD KLENUTY Z CIHEL
Sonda ¢.: NS 35 Umisténi: 2.NP

Schéma sondy

SPODNi HRANA STROPU

130 1230
A

N
NS

AN

Poznamka:
- Nosny pieklad nad okennim otvorem je proveden z cihelné klenby o vySce 450 mm na
celou Sifku zdiva.
- V minulosti byl otvor zizen o bocni ptizdivky Spalet z plnych keramickych cihel a
zarovnana spodni hrana ptekladu omitkou s vloZenou nosnou kostrou z betonaiské
vyztuze a pletiva.
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PREKLAD KLENUTY Z CIHEL
Sonda ¢.: NS 36, NS 37 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy NS 36

7,

I

T}

<

|

75 S

/ A w
1600 1170 160%

- Nosny pteklad nad okennim otvorem je proveden z cihelné klenby o vySce 450 mm na
celou sitku zdiva.

Poznamka:

- VV minulosti byl otvor ziZen o bo¢ni ptizdivky Spalet z dérovanych keramickych cihel a
zarovnana spodni hrana ptekladu omitkou s vlozenymi stfepy keramickych cihel.

Schéma sondy NS 37

W

300

1100

1820 /
/7

~1900 |

Poznamka:

- Nosny pieklad nad okennim otvorem je proveden z cihelné klenby o vySce 300 mm na
celou Sifku zdiva.
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6 VODOROVNE KONSTRUKCE

Priizkum vodorovnych konstrukci v objektu byl zaméten na zjisténi informaci o zptisobu
provedeni stropd, urceni hlavnich nosnych prvkd, jejich tvaru, armovani, pevnosti materiali a
skladeb nad nimi, tj. skladby podlah.

Celkové bylo provedeno 40 sond do stropnich konstrukei, které byly oznaceny pismeny
NV (NV1, NV2...) a 5 samostatnych sond do podlah, které jsou oznaceny jako P (P1, P2, ...).

Prevazna vétsina sond do podlah byla provedena piimo nad sondami do stropi, nékteré
byly provedeny samostatn¢ a slouzi jako doplnéni informaci k pruzkumu, jedna se o skladby
v 1.NP ptevazné¢ nad nepodsklepenymi prostorami, v jednom piipadé se jednd o sondu v 1.PP.

V nekterych mistech sond do Zelezobetonovych panelt byly provedeny zkousky pro
stanoveni pevnosti betonu. Zkousky jsou oznaceny NVB (NVB1, NVB2, ...). Zkousky byly
provedeny celkem na 7 zelezobetonovych panelech, dutinovych nebo plnych.

U dvou stropnich nosnikl byly provedeny 4 orienta¢ni zkousky pevnosti oceli, zkousky
jsou oznaceny M (M1, M2, ...).

Umisténi sond je zakresleno v plidorysném schématu v ptiloze €. II.

6.1 Typy stropnich konstrukci

Prizkumem byly v mistech sond ovéteny tyto stropni konstrukce:
- nehoflavé monolitické Zelezobetonové PZD panely (dutinové, plné);
- nehotlavé valené klenbové stropy do ocelovych I nosniki;
- nehoftlavy strop z keramickych Hurdis desek s Sikmymi ¢ely vsazenych ptes patky mezi
ocelové I nosniky;
- stropni tramy (pruvlaky) z ocelovych I nosnikd;
- Castecné hotlavé dieveéné tramové stropy s rakosniky vlozené do ocelovych I nosnik.
- plechobetonovy strop z trapézového plechu uloZeny na soustavu I nosnikda (sal v 1.NP).

U Zelezobetonovych k-ci byl prizkum zaméfen na zjisténi informaci o tvaru, prub¢hu
vyztuzi (jejich dimenze, kvalita vyztuZze a umisténi) a u n¢kterych i zjisténi kvality betonu.

Dievéné stropy S rakosniky byly ovéfovany nejen z hlediska dimenzi nosnych prvki,
skladby a tlouStky materiald, ale také z hlediska zdravotniho stavu - tj. pfitomnosti a vyskytu
dievokaznych Cinitelt. Vysledky prohlidky zdravotniho stavu jsou uvedeny v poznadmce u
jednotlivych sond.

6.2 Ocelovy strop nad salem v 1.NP

Nad salem v 1.NP byla n¢kolika dil¢imi sondami (NV 33 — NV 39) urcena dodatecné
provedend (vloZend) stropni konstrukce. Jednd se o plechobetonovou stropni desku, kterou
vynasi ocelova konstrukce ulozena na sloupy provedené z dvojice sloupti z UE300. Sloupy jsou
ve dvou podélnych fadach, kazda z fady je na stran¢ obvodového zdiva, jednotlivé sloupy jsou
osove vzdaleny do 4200 mm. V pfi¢ném sméru jsou na sloupy ulozeny hlavni nosniky z 1400 a
V poli rovnobézné s nimi nosniky 1200 a IPE220. Ve druhém sméru jsou mezi n¢ vlozeny
nosniky prevazné 1160 resp. 1200. Jednotlivé spoje jsou feSeny pomoci Sroubti anebo svari.

Na tuto ocelovou konstrukei jsou ulozeny trapézové plechy zalité betonem, které vynasi
podlahu 2.NP.
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6.2.1 Vypis zaiazeni jednotliviich ocelovych nosniki stropu:

Nosniky 1400 - h= 400 mm s sitkou pasnice b= 155 mm, tvarov¢ tedy odpovidaji
nosnikim IPN 400 dle CSN 42 5550.

Nosniky 1200 - h= 200 mm s sitkou pasnice b= 91-92 mm, tvarove tedy nejblize
odpovidaji nosnikim IPN 200 dle CSN 42 5550.

Nosniky 1160 - h= 160 mm s sifkou pasnice b= 73 mm, tvarove tedy nejblize
odpovidaji nosnikam IPN 160 dle CSN 42 5550.

Nosniky 1220 - h= 220 mm s §ifkou pasnice b= 110 mm, tvarov¢ tedy odpovidaji
nosnik@im IPE 220 dle CSN 42 5553.

6.2.2 Vypis zaifazeni ocelovych nosniku sloupi :

Nosniky UE300 - h= 300 mm s sitkou pasnice b= 100 mm, tvarové tedy odpovidaji
nosnikiim IE300 dle CSN 42 5571.

6.3 Podlahy

Na terénu byla provedena jedna sonda v 1.PP a celkem 4 sondy byly provedeny v 1.NP.
V ptizemi byly 2 sondy umistény nad nepodsklepenou ¢asti objektu, dalsi jedna sonda byla
provedena nad rozvodnym kanalem a dalsi jedna sonda nad chladici mistnosti, které je umisténa
v 1. PP (sondou byl zjistén typ stropu, ktery nebyl mozny urcit ze strany suterénu).

6.4 Vlastnosti vyztuZe (dle CSN 73 0038)

Pro zjiSténi polohy ocelovych vyztuznych vlozek v zelezobetonovych prvcich bylo
pouzito ptistroje Profometr 4, ktery je zalozen na principu elektromagnetické indukce. Profily
a kvalita oceli pak byly zjiStovany po odstranéni krycich vrstev betonu. Profily byly méfeny
pomoci posuvného méfitka (Suplery), kvalita oceli byla uréena podle CSN 730038 ¢l. 6.3, tab.
6.4, dle tvaru jejiho povrchu a stafi konstrukce.

Zakladni orienta¢ni charakteristiky oceli jsou nasledujici:

- ocel hladka 10 216 (E) — navrhova hodnota pevnosti pro betony C 12/15 a vyssi — v tahu
a v tlaku je 190 MPa, mez kluzu je 206 MPa, mez pevnosti se neuvadi, svafitelnost dobra.

- ocel Zebirkova 10 425 (V) — navrhova hodnota pevnosti pro betony C 16/20 — v tahu a
v tlaku je 375 MPa, mez kluzu je 410 MPa, mez pevnosti 569 MPa, svafitelnost zarucena.

- ocel Zebirkova 10 335 (J) — navrhova hodnota pevnosti pro betony C 12/15 — v tahu a
v tlaku je 300 MPa, mez kluzu je 325 MPa, mez pevnosti 471 MPa, svafitelnost zarucena.
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6.5 Pevnost betonu stropnich konstrukci

Pevnost betonu byla zjistovana tvrdomérnou zkouskou pomoci tvrdomérného kladivka
Schmidt typ Live, tj. nedestruktivni metodou zkoumani na zabudovaném stavivu bez jeho
vyjiméni. Celkem bylo provedeno 34 pevnostnich zkousek na 7 mistech. Nedestruktivni méteni
pro vypocet orientacni pevnosti jsou oznacena NVB 1 — NVB 7 (v misté¢ sond NV 6, NV 7,
NV 11, NV 12, NV 13, NV 17 a NV 18).

6.5.1 Metodika nedestruktivnich zkousSek pomoci tvrdoméru Schmidt Live

Pevnostni zkousky betonu byly provedeny nedestruktivné pomoci pfistroje "tvrdomérné
kladivko Schmidt typ Live®, vyrobni ¢islo SL01-002-0049, jehoZ vyrobcem je firma Proceq.
Tento pfistroj byl ovéfen dle Metrologického ptedpisu pro oveéfovani tvrdomérti na beton,
protokol o kalibraci ¢. 090-059155, ze dne 17.05.2024, je uveden v pfiloze této zpravy.

ZkuSebni mista pfipravené na konstrukci pro tvrdomérnou metodu musi vyhovovat
podminkach pro provadéni nedestruktivnich zkouSek touto metodou, které stanovuje
CSN 73 1373, mnozstvi zkousek a dalsi podminky byly stanoveny dle CSN 73 2011 a dle CSN
EN 12504-2.

Na kazdém zkuSebnim misté bylo provedeno celkem deset méfeni (idert kladivkem), z
nich byla nejnizsi a nejvyssi hodnota vyloucena. Ve vypoctu pevnosti pro jedno zkusebni misto
se tedy uvazuje s osmi platnymi udery. Pro vyhodnoceni zkousSek pevnosti betonu bylo pouzito
obecného kalibraéniho vztahu dle CSN 73 1373. Vysledkem méfeni jsou hodnoty pevnosti
betonu v tlaku s nezarucenou ptesnosti.

Vysledky nedestruktivnich zkouSek pevnosti betonu jsou uvedeny v nasledujici tabulce.
Poloha Schmidtova tvrdoméru je uvedena ve stupnich a znac¢i odchylku od vodorovné polohy
(0° vodorovng, -90° svisle dolii, +90° svisle vzhiiru).

Na zakladé jednotlivych meéfeni nedestruktivni metodou byla vyhodnocena tzv.
nezaru¢ena pevnost krychelna Rpe.

6.5.2 Karbonatace betonu

Pti zkouSeni betonu byly v mistech nedestruktivnich zkouSek provedeny rovnéz zkousky
karbonatace betonu dle fenolftaleinové kolorimetrické metody. Pomoci roztoku fenolftaleinu
pfislusné koncentrace byla zjiSténa hloubka zkarbonatovaného betonu, dle hloubky a miry
karbonatace pak byly bud'to upraveny zkuSebni mista nebo zaveden vliv karbonatace do
vypoctu stanoveni vysledné pevnosti betonu. Karbonatace betonu byla zjiStovana na vSech
zkousenych konstrukcich.

V misté zkousek NVB 1 - NVB 7 nebyla zjiSténa Zadna reakce na povrchu zkuSebniho
mista — povrch betonu je tedy silné zkarbonatovan — koeficient vlivu karbonatace ¢ = 0,30.
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6.5.3 Vysledky nedestruktivnich zkouSek pevnosti betonu paneli

Nedestruktivni zkousky pevnosti betonu v misté¢ sond NV 6, NV 11, NV 13 a NV 17 na
zelezobetonovych panelech:

Vyhodnoceni pevnosti betonu dle tvrdoméru Schmidt N

Tabulka ¢.24
oznaceni poloha Odprysk twdoméru Q Rpei
mé&feni | twdom. Q0) fpramer] | [N.mm™]
NV 6 NVB 1/1 +90° 47 | 50 | 47 | 51 47 46 | 46 | 48 48 49
NVB 1/2 +90° | 45| 46 | 46 | 51 | 46 | 50 | 46 | 43 47 47
NVB 1/3 +90° | 45 | 48 | 47 | 48 | 49 | 46 | 46 | 45 47 47
NVB 1/4 +90° | 49 | 43 | 49 | 46 | 48 | 48 | 49 | 41 47 a7
NVB 1/5 +90° | 48 | 47 | 49 | 48 | 47 | 51 | 47 | 47 48 49
NVB 1/6 +90° | 45| 45| 50 | 50 | 48 | 49 | 51 | 48 48 49
NV 11 NVB 3/1 +90° 49 | 52 | 51 | 47 50 49 | 43 | 52 49 51
NVB 3/2 +90° | 52 | 51 | 48 | 49 | 48 | 52 | 48 | 48 50 52
NVB 3/3 +90° | 563 | 53 | 63 | 47 | 49 | 48 | 47 | 49 50 52
NVB 3/4 +90° | 49 | 55| 46 | 50 | 53 | 46 | 48 | 49 50 52
NVB 3/5 +90° 44 | 47 | 49 | 49 46 48 | 50 | 44 47 47
NVB 3/6 +90° 52 | 51 | 51 | 50 51 51 | 46 | 49 50 52
NV 13 NVB 5/1 +90° 52 [ 50 | 51 | 53 49 51 | 54 | 49 51 54
NVB 5/2 +90° | 52 | 50 | 50 | 51 | 52 | 41 | 51 | 49 50 52
NVB 5/3 +90° | 51 | 51| 46 | 52 | 51 | 49 | 43 | 50 49 51
NVB 5/4 +90° | 47 | 51 | 47 | 49 | 50 | 47 | 46 | 55 49 51
NV 17] NvVB 7/1 +90° | 47 | 49 | 47 | 51 | 50 | 46 | 48 | 51 49 51
NVB 7/2 +90° | 48 | 50 | 45 | 51 | 47 | 53 | 43 | 47 48 49
NVB 7/3 +90° | 50 | 48 | 52 | 49 | 49 | 50 | 48 | 52 50 52
NVB 7/4 +90° | 49 | 46 | 49 | 49 | 49 | 47 | 50 | 50 49 51

prameér Rye°= 50,25

smérodatna odchylka sy = 2,10
variaéni koeficient Vy = 0,04
soucinitel pro stanoveni 5% kvantilu (pro 20 méfeni) (dle tab.4.2) k, = 1,76
Roe' = Rpe® ™ (1-k*Vy)
Rpe'= 46,55 MPa
soucinitel stafi betonu dle CSN 731373, ¢&l.35. a; = 0,90
soucinitel vihkosti betonu dle CSN 731373, ¢1.36. Ay = 1,00
Rpe = Rpe' * @ * Ay
Rpe = 41,90 MPa
soucinitel VMiwu karbonatace betonu ¢ = 0,3 pro miru karbonatace 30%
Rpec = (1-C) * Roe
Rpec = 29,33 MPa => 29,3 MPa

Vysledkem whodnoceni je beton odpovidajici pewnostni tfidé C20/25-C25/30
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Nedestruktivni zkousky pevnosti betonu v mist¢ sond NV 7 a NV 18 na
zelezobetonovych panelech:

NV 7

NV 18

Vyhodnoceni pevnosti betonu dle tvrdoméru Schmidt N

Tabulka €.25
oznaceni | poloha Odprysk tvrdoméru Q szel
méfeni  |tvrdom. Q(i) fpramer] | [IN.mm~]
NVB 2/1 +90° [ 41 ] 41140 | 42 ] 43| 39| 43| 43 42 37
NVB 2/2 +90° | 43| 3939 38| 41 | 42| 42| 42 41 35
NVB 2/3 +90° | 40 | 41 | 41| 44 | 42 | 44 | 41 | 37 41 35
NVB 2/4 +90° | 43| 42 41| 42 ] 39| 40| 38| 42 41 35
NVB 2/5 +90° | 39| 42 | 43| 49| 46 | 44| 49 | 43 44 41
NVB 2/6 +90° [ 4714314140 4040 421 39 42 37
| NvB6/1 +90° [ 43394542 ] 46 | 47 ] 41| 41 43 39
NVB 6/2 +00° | 401 39| 39|49 | 42| 46 | 46 | 44 43 39
NVB 6/3 +00° | 41 | 40 [ 44 [ 40 | 40 | 44 [ 46 | 44 | 42 37
NVB 6/4 +90° [ 40 [ 42140 42 39421 38 45 41 35
priimér Ry,.°= 37,00
smérodatna odchylka s, = 2,11
variaéni koeficient V, = 0,06
soucinitel pro stanoveni 5% kvantilu (pro 10 mérfeni) (dle tab.4.2) k,, = 1,92
RbeI: Rbeo*(1'k*vx)
Rpe'= 32,95 MPa
soucinitel stari betonu dle CSN 731373, ¢1.35. a; = 0,90
soucinitel vihkosti betonu dle CSN 731373, ¢1.36. a, = 1,00
Rbe = Rbel'kat'kaw
Rpe = 29,66 MPa
soucinitel vlivu karbonatace betonu ¢ = 0,3 pro miru karbonatace 30%

Rbec = (1'C) * Rbe
Rpec = 20,76
Vysledkem vyhodnoceni je beton odpovidajici pevnostni tfidé C16/20

MPa

=>
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Nedestruktivni zkouSky pevnosti betonu vV misté sondy NV 12 na zelezobetonovém

panelu:

Vyhodnoceni pevnosti betonu dle tvrdoméru Schmidt N

Tabulka ¢.26
oznaceni | poloha Odprysk tvrdoméru Q Rpei
méreni tvrdom. Q) fpramer] | [N.mm™]
NV 190 NVB 4/1 +90° [ 45| 44 | 47 | 43| 44 | 43| 48| 44 45 43
NVB 4/2 +90° | 41 481 39| 44 50 | 40 | 42 | 48 44 41
NVB 4/3 +90° | 48| 41 [ 41| 50| 40 [ 45| 46 | 48 45 43
NVB 4/4 +90° | 43 | 44 | 44 [ 43 | 47 | 42 | 46 | 47 | 45 13
primér R,.°= 42,50
smérodatna odchylka s, = 1,00
variacni koeficient V, = 0,02
soucinitel pro stanoveni 5% kvantilu (pro 4 mérfeni) (dle tab.4.2) k, = 2,63
RbeI = Rbeo * (1 -k* Vx)
Rpe'= 39,87 MPa
souginitel stafi betonu dle CSN 731373, §1.35. a; = 0,90
souginitel vihkosti betonu dle CSN 731373, ¢1.36. a, = 1,00
Rbe = Rbe‘*at*aw
Rpe = 35,88 MPa
soucinitel vlivu karbonatace betonu ¢ = 0,3 pro miru karbonatace 30%

Rbec = (1'C) * Rbe

Rbec =

25,12

MPa

=>
Vysledkem vyhodnoceni je beton odpovidajici pevnostni tfidé C20/25

25,1 MPa

6.5.4 Rekapitulace vysledkii nedestruktivnich zkousek pevnosti betonu

Pevnostni zkousky betonu vodorovnych nosnych konstrukci (Zelezobetonovych
panelech) byly provedeny metodou nedestruktivnich zkousek, vysledna hodnota je ur¢end jako
orientacni pevnost betonu Rpec.

Orientacni pevnosti betonu konstrukci stropti byly stanoveny nasledovné:

- zkousky NVB 1, NVB 3, NVB 5aNVB 7

— C 25/30.

- zkousky NVB 2 a NVB 6

- zkouska NVB 4

MARPO, s.r.o.

Rbec = 29,3 MPa, tj. beton tiidy C 20/25

Rbec = 20,8 MPa, tj. beton tiidy C 16/20.
Rbec = 25,1 MPa, tj. beton tiidy C 20/25.
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6.6 Pevnost materialu valcovanvch stropnich nosniku

U stropit provedenych v ramci riznych rekonstrukei objektu, zejména v povalecném
obdobi, Ize ptedpokladat, ze se jedna o I nosniky provedené z dnes bézné oceli fady 37.
Pevnostni charakteristika byla uréena dle CSN 73 0038 tab. 7.1 — mez kluzu 210 MPa, mez
pevnosti 370 MPa. Toto plati také o celé vlozené konstrukci stropu v sale.

Kvalita materialu I nosnikd u stropti provedenych z cihelnych kleneb resp. dievénych
stroptt do I nosnikti, byla ur¢ena s ohledem na predpoklad, Ze se jedna o ptivodni konstrukce
objektu, ktery byl pravdépodobné postaven na pielomu 19. a 20. stoleti. S ohledem na tyto
predpoklady se jedna o nosniky provedené bud'to z plavkové oceli nebo svaikového Zeleza.
Pokud by nebyly provedeny podrobnéjsi materialové zkousky, je nutno uvazovat s hodnotami
pro svaikové Zelezo, které jsou mirn€ niz$i. Pevnostni charakteristika svaikového Zeleza byla
uréena dle CSN 73 0038 tab. 7.1 — dovolené naméahani 130 MPa, mez kluzu 210 MPa, mez
pevnosti 340 MPa.

Pro upfesnéni hodnoty meze pevnosti byly na 2 ks stropnich nosnikti (nad 2. NP)
provedenych z 1400 na hornich pasnicich provedeny vzdy 2 zkouSky pevnosti oceli oznacené
jako M1 - M4.

Jedna se o orienta¢ni nedestruktivni zkouSkou provedenou pomoci pienosného
tvrdoméru. Na kazdém zkuSebnim misté¢ bylo provedeno 5 meéfeni. Hodnoty méfeni jsou
uvedené v tabulce ¢.27, s uvedenim primérné hodnoty meze pevnosti oceli v tahu v MPa na
daném zkusebnim miste.

6.6.1 Metodika nedestruktivnich zkouSek pomoci tvrdoméru L eeb Insize HDT-LP 200

Pevnostni zkousky oceli byly provedeny nedestruktivné pomoci pfistroje "pienosny
tvrdomér typu HDT-LP 200% s universalni sondou D. Vyrobni ¢islo ptistroje E20124102000
0049, vyrobcem je firma INSIZE. Piistroj byl ovéten v akreditové laboratoti firmy MaB Calibr
spol. s r.o., protokol o kalibraci pfistroje ¢. KL2111K0361 ze dne 04.11.2021, je uveden
v priloze ¢. IX.

Piistroj je ur¢eny k méfeni tvrdosti kovll riznych kvalit, vysledky méfeni jsou uvadény
piimym vystupem na displeji pfistroje bud’'to v jednotkach tvrdosti ( HB, HRB, HRC, HV nebo
HS) piipadné jako intenzita napéti (pevnost v tahu) v MPa ( N.mm3).

Pfi pfimém zkouSeni na misté je nutna minimalni hmotnost vzorku 5 kg, jinak musi byt
vzorek pevné uchycen. Pfiprava vzorku pifed méfenim - maximalni teplota vzorku 120 °C,
povrch musi byt Cisty bez natéri a hladky - maximalni drsnost povrchu 2 pm.

Vzhledem k tomu, Ze méfeni neprobiha v laboratornich podminkach, je nutné pracovat s
vysledky méteni jako s orienta¢nimi udaji.

Pfed provadénim zkousek byl pfistroj ovéfen na pienosném zkuSebnim etalonu
s ovéfenou tvrdosti materialu. Etalon byl ovéten v akreditové laboratofi firmy MaB Calibr spol.
s 1.0., protokol o kalibraci ¢. KL2111K0362 ze dne 04.11.2021, je uveden v ptiloze ¢. V.

ZkuSebni méfeni na etalonu odpovidaji hodnotdm naméfenym ve zkuSebné pii kalibraci,
ptistroj tedy vyhovuje pozadavkim pro provedeni zkousek a vysledky méteni jsou platné.

MARPO, s.r.o.
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6.6.2 Vysledky nedestruktivnich zkouSek pevnosti oceli

Vyhodnoceni pevnosti oceli pomoci tvrdoméru Leeb , typ HDT-LP200

Tabulka ¢.27
wmis téni cislo méieni [MPa] pramér
Zkousky 1 2 | 3 ] a 5 [MPa]
stropni nosnik 1400 nad 2. NP - horni pasnice M1 458 468 A77 482 480 473
stropni nosnik 1400 nad 2. NP - horni pasnice M 2 453 456 456 459 459 457
stropni nosnik 1400 nad 2. NP - horni pasnice M 3 499 482 480 A77 468 481
stropni nosnik 1400 nad 2. NP - horni pasnice M 4 492 477 489 477 483 484
celkovy priimér
primér R,= 473,60
smeérodatna odchylka sy = 12,21
variacni koeficient Vy = 0,03
soucinitel pro stanoveni 5% kvantilu (pro 4 méreni) (dle tab.4.2) k, = 2,63

R’
R’

Rm®* (1-k*V,)

441,49

MPa

Vysledkem vwyhodnoceni je hodnota meze pewnosti oceli, ktera wchazi

6.7 Schémata sond

441 MPa.

Zakresleni tvaru konstrukei, dimenzi, skladeb apod. je patrno z nésledujicich schémat.

MARPO, s.r.o.
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CIHELNA KLENBA DO OCELOVYCH
I NOSNIKU

Sonda ¢.: NV1 Umisténi: 1.PP

Schéma sondy:

- 1. NP
(a9
b
X \\ h \\ \'\.\'\ N \\ \'\A\\ ol \\A\\ BN .\\ \\v AR
—
o
(QV
__________ -
|
1320 1320
/|
K13
12
Skladba konstrukce:
- PVC + KODEIEC .....oviiiiicic e
- souvrstvi betonovych mazanin............cc.cooveeneee. 130 mm
- nasyp — stavebni sut’ (méfeno ve vrcholu) ............. 40 mm
- klenba z cihelného zdiva .......ccccoveiiiiiiiiiiennen, 145 mm
- vapennd omitka .........cccoiiiiiiinii s 25 mm

Poznamka

Ocelové nosniky I (11 a 12) s sitkou pasnice 100 mm a vyskou 215 mm tvarové
nejblize odpovidd nenormalizovanym I nosniklim (s pfihlédnutim na vyrobni vadu
vysky nosnikt) — dle TP19 (1959) — I 220 vypoctové charakteristiky: vaha=34,79
kg.m™, Jx=3434,05 cm*, Wx=312,19 cm?.

Na spodnich pasnicich byla zjiSténa plosna povrchova koroze a lokalni Supinova

S oslabenim cca 1 mm.

Vzepéti cihelné klenby ve vrcholu je 120 mm;

I nosniky jsou na zdivo uloZeny pies roznaSeci kamenny blok.

Lo =4,12 m (v omitkéch).

MARPO, s.r.o.
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CIHELNA KLENBA DO OCELOVYCH

I NOSNIKU
Sonda ¢.: NV2 Umisténi: 1.PP

Schéma sondy:

Skladba konstrukce:
- PVC 4 KODEIEC ...
- souvrstvi betonovych mazanin.............ccocevvennee. 130 mm
- nasyp — stavebni sut’ (méfeno ve vrcholu) ............. 40 mm
- klenba z cihelného zdiva .......ccccocvvvevviinieennnnn, 145 mm
- VApeNNna omitka ......cccceevviiiiiiin i 25 mm
Poznamka

- Ocelové nosniky I (11 a 12) s sitkou pasnice 100 mm a vyskou 215 mm tvaroveé
nejblize odpovida nenormalizovanym I nosniktim (s ptfihlédnutim na vyrobni vadu
vysky nosniktl) — dle TP19 (1959) — I 220 vypoctové charakteristiky: vaha=34,79
kg.m, Jx=3434,05 cm*, Wy=312,19 cm®,

- Na spodnich pasnicich byla zjisténa plosna povrchova koroze.

- Vzepéti cihelné klenby ve vrcholu je 110 mm;

- I'nosniky jsou na zdivo uloZeny pies roznaSeci kamenny blok.

- Stropni nosniky jsou ulozeny v lokalitdch oken na samostatny pieklad z 1130.

- Lo =4,15m (v omitkach).

MARPO, s.r.o.
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CIHELNA KLENBA DO OCELOVYCH

I NOSNIKU
Sonda ¢.: NV3 Umisténi: 1.PP

Schéma sondy:

1335) 1470 j 1460 2
13 7 % |
12 1

Skladba konstrukce:
=PVC + KODEIEC ....cvveieece e
- souvrstvi betonovych mazanin.............cccecevernneee 120 mm
- ndsyp — stavebni sut’ (méfeno ve vrcholu) ............ 60 mm
- klenba z cihelného zdiva ........c.ccccvevviiireeirieinnene, 140 mm
- vapenna omitka .........ccccovveiiiiinieie s 25 mm

Poznamka

- Ocelové nosniky I (11 a 12) s sitkou pasnice 108 mm a vyskou 240 mm tvarove
odpovida nenormalizovanym I nosnikiim — dle TP19 (1959) — I 240 vypoctové
charakteristiky: vdha=40,82 kg.m'l, Jx=4785,12 cm*, W,=398,76 cmq.

- Na spodnich pasnicich byla zjisténa plosna povrchova koroze.

- Vzepéti cihelné klenby ve vrcholu je 130 mm;

- Inosniky jsou na zdivo ulozZeny ptes roznaseci kamenny blok o rozmérech 470/210
mm (Sitka/vyska).

- Nad stropni konstrukci je ¢ast podlahy zvySena o 200 mm (provedeni z dievéného rostu
a drevotfiskovych desek).

-V lokalit¢ sondy byl zjistén pieklad nad dveinim otvorem z nosnikti 4x 1150, na kterém

je ulozen jeden z nosniki klenby.

Lo = 4,88 m (v omitkach).

MARPO, s.r.o.
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CIHELNA KLENBA DO OCELOVYCH
I NOSNIKU

Sonda ¢.: NV4 Umisténi: 1.PP

Schéma sondy:

Skladba konstrukce:
- keramicka dlazba..........cccoiiiiiiiiiii 30 mm
= CEMENLOVY POLET .ot 15 mm
- souvrstvi betonovych mazanin............cccoceeeervennnn 80 mm
- nasyp — stavebni sut’ (méfeno ve vrcholu) ............. 50 mm
- klenba z cihelného zdiva .......cccoevvvevviicieennnn, 145 mm
- vapennd omitka .........cccoiiiiiiinin s 20 mm

Poznamka

Ocelové nosniky I (11 a 12) s Sifkou pasnice 102 mm a vySkou 220 mm tvaroveé
odpovida nenormalizovanym I nosnikim — dle TP19 (1959) — 1 220 vypoctové
charakteristiky: vaha=34,79 kg.m™, Jx=3434,05 cm*, W,x=312,19 cm®.

Na nosnicich byla zjiSténa silna povrchova koroze s ubytkem az 1 mm.

Vzepéti cihelné klenby ve vrcholu je 130 mm.

Ve vzdalenosti 2,35 m od nosného zdiva vede kolmo na I nosniky pticka, nad kterou
je mirna mezera, takze nosniky na ni nelezi. Ve vzdalenosti cca 3,33 m od stejného
zdiva jsou I nosniky podepieny sloupy z L100/100/ ~10 mm, které jsou ke spodnim
pasnicim navarené. Sloupy maji v paté piivarenou roznaseci ocelovou plotnu

z P185/185/8 mm.

Lo =4,23 m (v omitkéch).

MARPO, s.r.o.
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CIHELNA KLENBA DO OCELOVYCH
I NOSNIKU

Sonda ¢.: NV5 Umisténi: 1.PP

Schéma sondy:
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Skladba konstrukce:

- keramicka dlazba..........cccoviiiiiiii 30 mm

- CEMENLOVY POLET .ot 15 mm

- souvrstvi betonovych mazanin...........cc.cccoevereenne. 55 mm

- nasyp — stavebni sut’ (méfeno ve vrcholu) ........... 140 mm

- klenba z cihelného zdiva ..o, 145 mm

- vapennd omitka ... 20 mm
Poznamka

Ocelové nosniky I (11 a 12) s Sifkou pasnice 102 mm a vySkou 220 mm tvaroveé
odpovida nenormalizovanym I nosnikim — dle TP19 (1959) — I 220 vypoctové
charakteristiky: vaha=34,79 kg.m™, Jx=3434,05 cm*, W,x=312,19 cm®.

Stropni I nosniky jsou stejné jak v sondé NV 4 podepteny sloupy z L100/100/ ~10 mm
které jsou ke spodnim péasnicim navatfené. Sloupy maji v paté pfivarenou roznaseci
ocelovou plotnu z P185/185/8 mm.

Na nosnicich byla zjisténa silna povrchova koroze s ibytkem az 1 mm. Silné koroze
byla zjisténa i v patach sloupu z L profilu.

Vzepéti cihelné klenby ve vrcholu je 100 mm.

Ve vzdalenosti 695 mm od obvodového zdiva vede ve vrcholu ocelova kolejnice, nad
kterou je mirna mezera a ktera je podepiena ocelovym sloupem z L100/100/10 mm ve
vzdalenosti 1,86 m od vnitini stény. Kolejnice ma Sitku pasnice 70 mm, vySku 80 mm,
tomu se nejvice blizi typ kolejnice 80/14. Kolejnice lokalné podporuje vrchol klenby,
toto feSeni je nepFipustné, muze dojit ke zhrouceni konstrukce stropu v této lokalité.
Lo = 4,26 m (v omitkach).

MARPO, s.r.o.
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ZELEZOBETONOVY PLNY PZD PANEL
Sonda ¢.: NV 6 Umisténi: 1.PP

Schéma sondy
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Skladba konstrukce:
- keramicka dlazba 100/100/8 mm do malty ............ 25 mm
- souvrstvi betonove mazaniny ...........cccocvververnenne 115 mm
- SKVATOVY NASYD .ovveiviiiiiiiiic e 60 mm
- zelezobetonovy plny PZD panel .........cc.ccocveeneee. 105 mm
- vapennd omitka .........cccoceiiiiiiicii 10 mm

Poznamka
Vypis hlavni vyztuze panelu — ocel Zebirkova - 10 425 (V), viz tabulka:
Vlozka 1 2 3
Profil ¢ [mm] - 10 | 10
Kryti [mm] 15 | 20 | 15
Osy [mm] 50 | 150 | 250

Beton pevny, kompaktni, bez kavern. Pevnost betonu NVB 1 odpovida tiidé C20/25-C25/30.
Lo =2,77 m (v omitkach).
Mirnd povrchova koroze bez oslabeni vyztuzi.

MARPO, s.r.o.
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ZELEZOBETONOVY PLNY PZD PANEL
Sonda ¢.: NV 7 Umisténi: 1.PP

Schéma sondy
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Skladba konstrukce:
- keramicka dlazba 100/100/8 mm do malty ............ 20 mm
- souvrstvi betonoveé mazaniny ...........cceceevereennene 110 mm
= SKVATOVY NASYP c.veeiiieiie et 85 mm
- zelezobetonovy plny PZD panel ..........c.cccoveeeneee. 100 mm
- vapennd omitka .........ccoceiiiiiiici 10 mm
Poznamka
Vypis hlavni vyztuze panelu — ocel Zebirkova - 10 425 (V), viz tabulka:
Vlozka 1 2 3 4 5
Profil ¢ [mm] - - 10 | 10 -
Kryti [mm] 15 | 20 | 15 | 20 | 15
Osy [mm] 50 | 170 | 270 | 390 | 540

Beton pevny, kompaktni, bez kavern. Pevnost betonu NVB 2 odpovida ttidé C16/20.

Panely jsou v této ¢asti stropni konstrukce $itky 590 mm (v jednom sméru) a jsou ulozeny na
zdivo a pritvlak z I nosniku (sonda NV 8).

Mirné povrchova koroze bez oslabeni vyztuzi.

Lo = 2,60 m (v omitkach).

MARPO, s.r.o.
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PRUVLAK Z DVOJICE NOSNIKU I
Sonda ¢.: NV 8 Umisténi: 1.PP

Schéma sondy

Poznamka

- Stropni ocelové nosniky maji vysku h= 240 mm a Sitku pasnice b= 105 mm, tvarove

tedy nejblize odpovidaji nosnikiim IPN 240 dle CSN 42 5550.

- Na nosnicich byla zjiSténa velmi silna Supinova koroze s ibytkem cca 0,5 mm.

- Skladba podlahy viz NV 7

- Mezi nosniky je vypli z keramickych cihel plnych, kraje nosnikt jsou zarovnany
omitkou.
Lo = 5,34 m (v omitkach).

MARPO, s.r.o.
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PRUVLAK Z DVOJICE NOSNIKU I

Sonda ¢.: NV 9 Umisténi: 1.PP

Schéma sondy

Poznamka

Stropni ocelové nosniky maji vySku h= 240 mm a §ifku pasnice b= 104 mm, tvarove
tedy nejblize odpovidaji nosnikiim IPN 240 dle CSN 42 5550.

Na nosnicich byla zjiSténa velmi silné Supinova koroze s ibytkem cca 0,5 mm.
Skladba podlahy viz NV 6.

Mezi nosniky je vypli Z keramickych cihel plnych, kraje nosnikl jsou zarovnany
omitkou.

Lo = 5,34 m (v omitkach).

MARPO, s.r.o.
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ZELEZOBETONOVY DUTINOVY PZD PANEL
Sonda ¢é.: NV 10/1 Umisténi: 1.PP

Schéma sondy
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Skladba konstrukce:

- hubena betonova mazanina .............cceceerveieieennnnn 45 mm

- zelezobetonovy dutinovy PZD panel ..................... 85 mm

- vapennd omitka ..o 10 mm

Poznamka
Vypis hlavni vyztuze panelu — ocel hladka - 10 216 (E), viz tabulka:
Vlozka 1 2
Profil ¢ [mm] 5 5
Kryti [mm] 5 | 10
Osy [mm] 25 | 260

Rozdé€lovaci vyztuz o @ 3,5 mm, ocel hladka - 10 216 (E), kryti 0 mm, osové po 200 mm.
Beton pevny, kompaktni, bez kavern. Pevnost betonu byla stanovena odhadem na tiidu min.
C16/20.

Mirna povrchova koroze bez oslabeni vyztuzi.
Lo = 1,05 m (v omitkach).

MARPO, s.r.o.
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PRUVLAK A TRAMY Z OCELOVYCH
NOSNIKU

Sonda ¢.: NV 10/2

Umisténi: 1.PP

Schéma sondy

2x U180 2x IPE200
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Poznamka

- Stropni tramy z ocelovych nosniki tvaru U maji vysku h= 180 mm a $ifku pasnice
b= 71 mm, tvarové tedy nejblize odpovidaji nosnikim U 180 dle CSN 42 5570.

- Stropni pruvlak z ocelovych nosnikt tvaru I maji vySku h= 202 mm a $itku pasnice
b= 100 mm, tvarové tedy nejblize odpovidaji nosnikim IPE 200 dle CSN 42 5553,

- Na nosnicich byla zjisténa velmi silna dtilkova a Supinova koroze s mirnym
oslabenim, nejvyrazngjsi naruseni bylo zjiSténo v uloZeni, oslabeni v prifezu cca
0,5 mm.

- Skladba podlahy viz NV 10/1.

- Mezi nosniky I v pravlaku véetné vnéjsich stran je vypln z keramickych cihel plnych

- Privlak Lo = 3,73 m (v omitkach).

- Tramy Lo = 4,0 m a 5,37 m (v omitkach).

MARPO, s.r.o.
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ZELEZOBETONOVY PLNY PZD PANEL
Sonda ¢.: NV 11 Umisténi: 1.PP

Schéma sondy
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Skladba konstrukce:
- keramicka dlazba 100/100/8 mm do cem. lepidla.. 20 mm
- souvrstvi betonoveé mazaniny ...........coceeevereveereennne. 90 mm
- NASYP — SKVAra ..o 95 mm
- zelezobetonovy plny PZD panel ..........c.ccccveeneee. 110 mm
- vapennd omitka .........ccooceeiiiiiiiii 5mm
Poznamka
Vypis hlavni vyztuze panelu — ocel Zebirkova - 10 335 (J), viz tabulka:
Vlozka 1 2 3 4 5
Profil ¢ [mm] 14 | 14 | 14 | - -
Kryti [mm] 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Osy [mm] 45 | 170 | 310 | 420 | 550

Rozdé€lovaci vyztuz o ¢ 6 mm, ocel hladka - 10 216 (E), kryti 5 mm, osov¢ po 400 mm.
Beton pevny, kompaktni, bez kavern. Pevnost betonu NVB 3 odpovida tiidé C20/25-C25/30.
Mirna povrchova koroze vyztuzi bez oslabeni vyztuZzi. Profil L silna povrch. koroze bez oslab.
Lo = 3,30 m (v omitkach).

MARPO, s.r.o.
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ZELEZOBETONOVY PLNY PZD PANEL
Sonda ¢.: NV 12/1 Umisténi: 1.PP

Schéma sondy
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Skladba konstrukce:
= 2X KODEIEC, IX PVC ..ottt
- DEtONOVA MAZANINA ....vv e e e 45 mm
- DetONOVA MAZANING ...vvvvieeeieeeeviie i eeeeeeeee e 100 mm
- zelezobetonovy plny PZD panel ............ccceieennnn 90 mm
- VAPENNA OMItKa ...c.oovvvviiiiiii e 15 mm

Poznamka
Vypis hlavni vyztuze panelu — ocel Zebirkova - 10 425 (V), viz tabulka:

Vlozka 1 2 3
Profil ¢ [mm] 8 8 8
Kryti [mm] 5 5 5
Osy [mm] 55 | 150 | 250

Rozdélovaci vyztuz o ¢ 8 mm, ocel Zebirkova - 10 425 (V), kryti 0 mm, osové po 750 mm.
Beton pevny, kompaktni, bez kavern.

Panely jsou v této Casti stropni konstrukce $itky 290 mm (v jednom sméru) a jsou ulozeny na
trdmy z ocelovych nosnik.

Mirné koroze ocelovych vyztuzi bez oslabeni priifezu, v lokalitaich nevhodné provedenych
prostuptl velmi silnd koroze vyztuZi s oslabenim prifezu.

Stopy po zatékani pii spodnim lici konstrukce.

Lo =2,5 m (v omitk4ach mezi tramy).

MARPO, s.r.o.



4086.1 — objekt Cesky divm, Hlavni tfida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky prizkum strana 67

PRUVLAK Z DVOJICE NOSNIKU I
Sonda ¢.: NV 12/2 Umisténi: 1.PP

Schéma sondy

2x IPE180

2 600 4 920 _
2x IPE180 2x NOSNIK

Poznamka
- Tramy z ocelovych nosnikd tvaru I maji vysku h= 180 mm a $itku pasnice
b= 93 mm, tvarové tedy nejblize odpovidaji nosnikiim IPE 180 dle CSN 42 5553.
- Na nosnicich byla zjiSténa velmi silna Supinové koroze s lokalnim ibytkem cca
0,5 mm.
- Skladba podlahy viz NV 12/1.
- Mezi nosniky a na krajich je vypln z keramickych cihel plnych.
Lo = 3,50 m (v omitkach).

MARPO, s.r.o.
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ZELEZOBETONOVY DUTINOVY PZD PANEL
Sonda ¢.: NV 13 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy
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Skladba konstrukce:
- skladba StTeChY .....ccveviiiiiiiic e
- zelezobetonovy dutinovy PZD panel ................... 220 mm
- vapenna OmMitka .........ccoooveiieiiiiiiice e 15 mm
Poznamka

Vypis hlavni vyztuze panelu — ocel Zebirkova - 10 425 (V), viz tabulka:
Vlozka 1 2 3

Profil ¢ [mm] 12 | 16 | 12
Kryti [mm] 15 | 15 | 15

Osy [mm] 55 | 245 | 425

Beton pevny, kompaktni, bez kavern. Pevnost betonu NVB 5 odpovida tiidé C20/25 — C25/30.
Mirna povrchova koroze bez oslabeni vyztuzi. Mezery mezi panely zalité az od hloubky cca
50 mm.

Pteklady nad dvetnimi otvory z RZP a PZD, prichod do salu z 2x 1200.
Skladba stfechy nad stropni konstrukci je uvedena v kapitole €. 7.

Lo = 4,00 m (v omitkach).

MARPO, s.r.o.
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ZELEZOBETONOVY PLNY PZD PANEL
Sonda ¢.: NV 14

Umisténi: 1.NP

Schéma sondy
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- zelezobetonovy plny PZD panel
- vapenna omitka
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Skladba konstrukce:
- skladba StTeChY ......eveivieiiiiie e

Poznamka
Vlozka 1 2 3
Profil ¢ [mm] 8 8 8
Kryti [mm] 5 | 10 | 10
Osy [mm] 30 | 150 | 260

C16/20.

Mirna koroze ocelovych vyztuZi bez oslabeni priifezu.
Skladba stfechy nad stropni konstrukei je uvedena v kapitole €. 7.
Lo =2,69 m (v omitkdch mezi tramy).

Vypis hlavni vyztuze panelu — ocel Zebirkova - 10 425 (V), viz tabulka:

Beton pevny, kompaktni, bez kavern. Pevnost betonu byla stanovena odhadem na tfidu min.

MARPO, s.r.o.
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PRUVLAK Z DVOJICE NOSNIKU I
Sonda ¢é.: NV 15/1 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy

525

o Lo
-k 210 |
2370 | ~315 | 2350

STENA' "STENA

Poznamka
- Tramy z ocelovych nosnikd tvaru I maji vysku h= 220 mm a $itku pasnice
b= 98 mm, tvarové tedy odpovidaji nosnikiim IPN 220 dle CSN 42 5550.
- Nanosnicich byla zjiSténa velmi silnd koroze s moZnym lokalnim Gbytkem.
- Mezi nosniky je vypli z keramickych dérovanych cihel, kraje nosniku jsou vyplnény
omitkou.
- Lo=4,32 m (v omitkach).

MARPO, s.r.o.
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ZELEZOBETONOVY PLNY PZD PANEL
Sonda ¢.: NV 15/2 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy

SKLADBA STRECHY
1 2 3
¥ 290 "
2 5
Skladba konstrukce:

- SKIadba StreChy ........cccveiiiiiee e
- zelezobetonovy plny PZD panel ...........c.cccoeevenee. 90 mm
- vapenna omitka .........ccoovviieiiiiiiiee e 15 mm

Poznamka
Vypis hlavni vyztuZze panelu — ocel Zebirkova - 10 425 (V), viz tabulka:

Vlozka 1 2 3
Profil ¢ [mm] 8 8 8
Kryti [mm] 10 | 10 | 10
Osy [mm] 35 | 150 | 260

Beton pevny, kompaktni, bez kavern. Pevnost betonu byla stanovena odhadem na tfidu min.
C16/20.

Mirna koroze ocelovych vyztuzi bez oslabeni prifezu.
Skladba stfechy nad stropni konstrukei je uvedena v kapitole €. 7.
Lo = 2,35 m (v omitkdch mezi tramy).

MARPO, s.r.o.
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KERAMICKE DESKY HURDIS ULOZENE
PRES PATKY DO NOSNIKU I
Sonda ¢.: NV 16 Umisténi: 1.NP
Schéma sondy
STRECHA
T Ty Ty o T TR
~O X X
g N ; ; — ,A - c > : g N A. — 5 o ; = 2 ,I
o
37 g
o
Q]
3
Skladba konstrukce:
- souvrstvi asf. lepenek, svrchni s miner. posypem........ 30 mm
- penovy polystyrén (EPS) ... 50 mm
- souvrstvi heraklitu ..., ~60 mm
- NASYP (SKVATA) ..ovveiiiicee e 290 mm
- vapenocementova malta ...........ccoeveviieininiiiicieeeee 10 mm
- HURDIS do I nosnikil pies patky .......ccccceevvrivervenenne. 80 mm
- vapennd omitka ... ~20 mm
Poznamka

- Stropni ocelové nosniky maji vysku h= 200 mm a Sitku pasnice b= 92 mm, tvarové
tedy nejblize odpovidaji nosnikim IPN 200 dle CSN 42 5550.

- Byla zjisténa silna povrchova koroze spodnich pasnic I nosniki, bez oslabeni.

- Omitka je plo$né vyduta a opadava, a to hned na nékolika lokalitach stropni
konstrukce.

- Lo=4,05m (v omitkach).

MARPO, s.r.o.
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ZELEZOBETONOVY PLNY PZD PANEL
Sonda ¢.: NV 17 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy
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Skladba konstrukce:
- skladba StTeChY ......eveivieiiiiie e
- zelezobetonovy plny PZD panel ..........c.cccoeeeenee. 100 mm
- VAPENNA OMItKa ...c.vvvvvviiiiiee e 10 mm
Poznamka
Vypis hlavni vyztuze panelu — ocel Zebirkova - 10 335 (J), viz tabulka:
Vlozka 1 2 3 4 )
Profil ¢ [mm] - - 12 | 12 -
Kryti [mm] 10 | 10 | 10 | 20 | 10
Osy [mm] 40 | 150 | 280 | 440 | 550

Beton pevny, kompaktni, bez kavern. Pevnost betonu NVB 7 odpovida tiidé C20/25-C25/30.
Mirna povrchova koroze bez oslabeni vyztuzi.

Skladba stiechy nad stropni konstrukei je uvedena v kapitole €. 7.

Lo = 2,60 m (v omitkéch).

MARPO, s.r.o.
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ZELEZOBETONOVY PLNY PZD PANEL
Sonda ¢.: NV 18 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy
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Skladba konstrukce:
- skladba StTeChY ......eveivieiiiiie e
- zelezobetonovy plny PZD panel .............cccveneee. 110 mm
- VAPENNA OMItKa ...c.vvvvvviiiiiee e 10 mm
Poznamka
Vypis hlavni vyztuze panelu — ocel Zebirkova - 10 425 (V), viz tabulka:
Vlozka 1 2 3 4 )
Profil ¢ [mm] 10 | 10 - - -
Kryti [mm] 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Osy [mm] 40 | 160 | 310 | 440 | 550

Beton pevny, kompaktni, bez kavern. Pevnost betonu NVB 6 odpovida ttidé C16/20.
Mirna povrchova koroze bez oslabeni vyztuzi.

Skladba stfechy nad stropni konstrukei je uvedena v kapitole €. 7.

Lo = 2,50 m (v omitkach).

MARPO, s.r.o.
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PRUVLAK Z DVOJICE NOSNIKU I
Sonda ¢.: NV 19/1 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy
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Poznamka

- Tramy z ocelovych nosnikd tvaru I maji vysku h= 240 mm a $itku pasnice
b= 108 mm, tvarové tedy nejblize odpovidaji nosnikiim IPN 240 dle CSN 42 5550.

- Nanosnicich byla zjiSténa velmi silna Supinova koroze spodnich pésnic s lokalnim
oslabenim v prifezu az 1 mm.

- Mezi nosniky je vypln z keramickych cihel plnych, kraje nosniku jsou vyplnény
omitkou.

- Lo=5,53 m (v omitkéch).

MARPO, s.r.o.
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ZELEZOBETONOVY PLNY PZD PANEL
Sonda ¢.: NV 19/2 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy
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Skladba konstrukce:
-skladba StreChy .......cooiiiiiiiiie e
- zelezobetonovy plny PZD panel .............cccveneee. 110 mm
- VAPENNA OMItKa ...c.vvvvvviiiiiie e 10 mm
Poznamka
Vypis hlavni vyztuze panelu — ocel Zebirkova - 10 425 (V), viz tabulka:
Vlozka 1 2 3 4 5

Profilg [mm] | (12) | (12)| 12 | 12 | 12

Kryti [mm] 10 | 10 | 10 | 10 | 10

Osy [mm] 35 | 185 | 290 | 420 | 550

Beton pevny, kompaktni, bez kavern. Pevnost betonu NVB 4 odpovida ttidé C20/25.

Mirna koroze ocelovych vyztuzi bez oslabeni priifezu.

V nosném zdivu v lokalité sondy jsou provedeny 3 otvory pro VZT, ale pouze jeden otvor
ma provedeny pieklad!

Skladba stfechy nad stropni konstrukei je uvedena Vv kapitole €. 7.

Lo = 2,66 m (v omitkdch mezi tramy).

MARPO, s.r.o.
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DO I NOSNIKU

DREVENY TRAMOVY STROP S RAKOSNIKY

Sonda ¢.: NV 20 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy

25" 65720
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OB. STENA | STENA
Skladba konstrukce:

- dievotfiskoveé desky ... 20 mm
- dfevovlaknité desky (hobra).........cccocoevviiiiinnnn. 15 mm
- asfaltova lepenka..........ccooviiiiiiiii
- PISKOVY NASYP v 65 mm
- Nasyp — stavebni sut’ ..o 80 mm
- difevény ZakIop ....cooovvoiiii 25 mm
- vzduchovéa mezera (tramy/rdkosniky) .................. 310 mm
- difevene podbiti........cccoeviiiiiiiii 20 mm
- védpennd omitka na rakosovani ............cccocveerinennne 25 mm

Poznamka

rakosniky, které vynaseji podhled.
- Lo =28,93 m (v omitkach).

- Ocelovy nosnik I s §ifkou pasnice 172 mm a jeji tloustkou 26,5 mm,s vyskou 450 mm
tvarove nejblize odpovida nenormalizovanym I nosnikiim — dle TP19 (1959) — 1 450
vypoctové charakteristiky: vaha=130,05 kg.m'l, Jx=51283,98 cm*, Wx=2279,29 cm?.

- Mezi nosniky jsou vloZené dievéné stropni trdmy vynasejici podlahu 2. NP a dale

MARPO, s.r.o.
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DREVENY TRAMOVY STROP S RAKOSNIKY
DO I NOSNIKU

Sonda ¢.: NV 21 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy
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Skladba konstrukce:
- dievotiiskoveé desky ......cccooviiiiniiiiic 20 mm
- dfevovldknité desky (hobra).........cccocoveiviiiiininnnn. 15 mm
- asfaltova lepenka...........cooviiiiiiiiii
- PISKOVY NASYP . 50 mm
- NASyp — stavebni SUt ........ccccovvviiiiine e 65 mm
- dievény ZaKIop .....ccoevvviiiiii 25 mm
- vzduchova mezera (tramy/rdkosniky) .................. 330 mm
- dfeveéné podbiti.......cccccvviiiiiiiii 20 mm
- vépennd omitka na rakosovani...........c.ccccceeeneennn 25 mm

Poznamka

- Zdravotni stav: Prvky T1, T2, T4, R2, R4 — velmi silné napadeni dfevokaznym
hmyzem a houbou ve zhlavi, ¢aste¢ny az uplny rozpad.
Prvky T3, R3 — velmi silné napadeni dievokaznym hmyzem a houbou ve zhlavi,
¢aste¢ny rozpad.
Prvek R1 — velmi silné napadeni dfevokaznym hmyzem a houbou ve zhlavi, ¢asteény
az uplny rozpad + napadeni pokracuje 1 dale podél zdiva.
Zaklop — velmi silné napadeni dfevokaznym hmyzem a houbou nad tramem T1.
Drevéné podkladky — nad T1 a T2 velmi siln¢ napadeni dievokaznym hmyzem a
houbou, ¢aste¢ny rozpad prvku v délce cca 0,3 m.

- Podél obvodové stény nad tramy T1 — TS5 chybi prkno zéklopu, prostor trdmt zasypan
nasypem, a to do délky az 0,5 m od lice obvodového zdiva.

- Ukosy — T1 20/20 mm, T2 20/20-30/30 mm, R2 20/20 mm, T3 30/30 mm,
R3 20/20 mm, T4 50/50.

- Dievéné podkladky nad tramy 60-140/50-80 mm.

- Lo =3,31 m (mezi I nosnikem a obvodovou sténou v omitkach).

MARPO, s.r.o.
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DREVENY TR A%O:;(OSS];}IO(% S RAKOSNIKY
Sonda ¢.: NV 22 Umisténi: 1.NP
Schéma sondy
o 2.NP
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Skladba konstrukce:
- lita stérka — Cervend .......cccoceviieiii i 2 mm
= CEMENLOVY POLET .o 15 mm
- keramicka dlazba 100/100/8 do malty ................... 38 mm
- betonova mazanina...........ccceeeeeeiieeeniiee s 65 mm
- tkanina + asf. NAtErY ........ccoovviiiiiisc
- betonova mazanina...........ccceeeeeeiiieeiiiee e 65-115 mm
- prolamovany plech ..........cccooviiiiiiiii, 0,8 mm
- difevény ZakIop ....ooovviiiii 25 mm
- vzduchova mezera (tramy/rdkosniky) .................. 320 mm
- dfeveéné podbiti........cccvviiiiiiiiiii 20 mm
- védpennd omitka na rakosovani ............cccocveeninennne 20 mm
Poznamka
- Ocelovy nosnik I s §ifkou pasnice 172 mm a jeji tloustkou 26,5 mm a vyskou 450 mm
tvarove nejblize odpovida nenormalizovanym I nosnikiim — dle TP19 (1959) — 1 450
vypoctové charakteristiky: vaha=130,05 kg.m™, Jx=51283,98 cm?*, Wx=2279,29 cm?,
- Mezi nosniky jsou vloZené dievéné stropni trdmy vynasejici podlahu 2. NP a dale
rakosniky, které vynaseji podhled.
- Lo =28,95 m (v omitkach).

MARPO, s.r.o.
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DREVENY TRAMOVY STROP S RAKOSNIKY
DO I NOSNIKU

Sonda ¢.: NV 23 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy
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Skladba konstrukce:
- lita stérka — Cervena .......ccovvveieeiii e 2mm
= CEMENLOVY POLET .. 15 mm
- keramicka dlazba 100/100/8 do malty ................... 38 mm
- betonova Mmazanina.........ccceceeveeeneeniieenie e 65 mm
- tkanina + asf. NALETY ....ooooviiiii e
- betonova Mmazanina.........ccceceeevveeneeniieeseennenns 65-115 mm
- prolamovany plech .........cccooviiiiiini 0,8 mm
- dievény ZaKIop .....ccoevvviiiiii 25 mm
- vzduchova mezera (tramy/rdkosniky) .................. 300 mm
- dfeveéné podbiti.......cccccvviiiiiiiii 20 mm
- védpennd omitka na rakosovani ...........ccccoceeerinennne 20 mm

Poznamka
- Zdravotni stav — prohlidkou nebylo zjisténo napadeni dievénych prvki.
-V lokalité sondy byl zjistén nosnik z I 180, ktery slouZzi jako rozpéra mezi dvojici
1450. Nosniky k sobé nejsou piisroubovany, v otvorech nebyly zjistény Srouby.
- Zaklop neni proveden v celé plose, prolamovany plech nahrazuje jeho funkci.
- Lo = 3,34 m (v omitkéch).

MARPO, s.r.o.
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DREVENY TRAMOVY STROP S RAKOSNIKY
DO I NOSNIKU

Sonda ¢.: NV 24 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy
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Skladba konstrukce:
- dievotiiskoveé desky .......ccoovviiiiiiiiic 20 mm
- dfevovldknité desky (hobra).........cccoceeiiiiiiiniennn. 15 mm
- asfaltova lepenka ...
- PISKOVY NASYP .o 40 mm
- NASYp — Stavebni SUt .......ccceviiiiiieiie e 105 mm
- dieveny ZaKIOp ...ooovveiiiii 25 mm
- vzduchova mezera (tramy/rdkosniky) .................. 305 mm
- dfeveéné podbiti........cccevcviiiiiiiiiii 20 mm
- védpennd omitka na rakosovani ............cccoceeninennne 25 mm

Poznamka

- Zdravotni stav: Prvky T1, R1, —velmi silné napadeni dfevokaznym hmyzem a
houbou ve zhlavi, ¢aste¢ny az uplny rozpad.
Prvky T3, T4, R4 — velmi silné napadeni dfevokaznym hmyzem a houbou ve zhlavi,
¢astecny rozpad.
Prvky T2, R2, R3 — nebylo zjisténo napadeni prvka.
Zaklop — velmi silné napadeni dfevokaznym hmyzem a houbou nad tramem T1 — T3,
¢aste¢ny rozpad.

- Ukosy — R1 30/30 mm, T1 20/20 mm, R2 30/30 mm, R3 20/20-40/40 mm, T3 30/30-
40/40 mm, T4 20/20-50/50.

- Drevéné podkladky nad tramy 60-90/60 mm.

- Lo=3,22 m (mezi I nosnikem a obvodovou sténou v omitkach).

MARPO, s.r.o.
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DREVENY TRAMOVY STROP S RAKOSNIKY
DO I NOSNIKU

Sonda ¢.: NV 25 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy
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Skladba konstrukce:

- dievotfiskove desky ..o 20 mm
- dfevovlaknité desky (hobra).........cccocoeeviiiiiinnnnn. 15 mm
- asfaltova lepenka ...
- PISKOVY NASYP ..o 45 mm
- nAsyp — stavebni Sut’ ... 105 mm
- dievény ZaKIop ..o 25 mm
- vzduchova mezera (tramy/rdkosniky) .................. 305 mm
- dfeveéné podbiti........cccevcviiiiiiiiiii 15 mm
- védpennd omitka na rakosovani ............cccoceeninennne 40 mm

Poznamka
- Ocelovy nosnik I s Sitkou pasnice 172 mm a jeji tlouStkou 26,5 mm a vyskou 450 mm
tvarové nejblize odpovida nenormalizovanym I nosnikiim — dle TP19 (1959) — | 450
vypodtové charakteristiky: vaha=130,05 kg.m™, Jx=51283,98 cm*, Wx=2279,29 cm?,
- Mezi nosniky jsou vlozené dievéné stropni trdmy vynasejici podlahu 2.NP a dale
rakosniky, které vynaseji podhled.
- Lo=9,27 m (v omitkach).
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DREVENY TRAMOVY STROP S RAKOSNIKY
DO I NOSNIKU

Sonda ¢.: NV 26 Umisténi: 2.NP

Schéma sondy

195 , 820
TKT4

14530 150 115
Skladba konstrukce:
- cihly pIné — padovky .....ccccovviiiiiiiiiic 50 mm
- MAltOVE 10Z€ ..o 20 mm
- SKVATOVY NASYP c.veeiviiieeiieeiee e 55 mm
- dieveny ZaKIOp ..ooovviiiiii 25 mm
- vzduchova mezera (tramy/rdkosniky) .................. 245 mm
- dfeveéné podbiti........cccevcviiiiiiiiiii 20 mm
- védpennd omitka na rakosovani ............cccocveeiinennne 20 mm
- dTeVENY TaSIE .ocuviiiiiic 45 mm
- aku kazetovy podhled — spoje oliStované............... 15 mm
Poznamka

- Zdravotni stav: Prvek R1 — velmi silné napadeni dfevokaznym hmyzem a houbou,
uplny rozpad prvku.
Prvky T1, T2 — velmi silné napadeni dievokaznym hmyzem a houbou ve zhlavi,
¢aste¢ny az uplny rozpad, pravdépodobny vyskyt dievomorky domaci.
Prvek R3 — napadeni prvku shora dievokaznym hmyzem a houbou do hloubky
10 mm.

- Prvek T3 — velmi silné napadeni dfevokaznym hmyzem a houbou shora do 1/3 vysky
prvku, ¢astecny az uplny rozpad.
Zaklop — velmi silné napadeni dievokaznym hmyzem a houbou nad trdamem T1 + u
zdiva, rozpad prvku.

- Ukosy — T1 polohranény, R2 30/30 mm, T2 10/10-20/20 mm, R3 10/10-20/20 mm, T3
20/20-30/30.

- Lo =3,24 m (mezi I nosnikem a obvodovou st€nou v omitkach).
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DREVENY TRAMOVY STROP S RAKOSNIKY
DO I NOSNIKU

Sonda ¢.: NV 27 Umisténi: 2.NP

Schéma sondy

30
Skladba konstrukce:
- cihly pIné — padovky .....ccccovviiiiiiiiiic 50 mm
- MAltOVE 10Z€ ..o 20 mm
- SKVATOVY NASYP c.veeiviiieeiieeiee e 45 mm
- dieveny ZaKIOp ..ooovviiiiii 25 mm
- vzduchova mezera (tramy/rékosniky) .................. 250 mm
- dfeveéné podbiti.......cccccvviiiiiiiii 20 mm
- védpennd omitka na rakosovani ...........ccccoceeerinennne 20 mm
- dTeVENY TaSIE ..cuviiiiiicc 45 mm
- aku kazetovy podhled — spoje oliStované............... 15 mm
Poznamka

- Zdravotni stav — prohlidkou nebylo zjisténo napadeni dievénych prvki.

- Ukosy —R1 polohranény, T1 —80/40 mm, R2 30/30 mm, T3 30/10-50/30 mm, R3
50/30

- Dievéné podkladky nad tramy 50/25-70/30 mm.

- Lo=3,52 m (mezi I nosniky).
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DREVENY TRAMOVY STROP S RAKOSNIKY
DO I NOSNIKU

Sonda ¢.: NV 28 Umisténi: 2.NP

Schéma sondy
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Skladba konstrukce:
- keramické ptidovky do maltového loze.................. 70 mm
- SKVATOVY NASYD .ovviivieiiiiiiie e 45 mm
- difevény ZakIop ....cooovvoiiii 25 mm
- vzduchovéa mezera (tramy/rdkosniky) .................. 250 mm
- dfevene podbiti........cccovviiiiiii 20 mm
- vapenna omitka na rakosovani ............ccc.ceeiiiennn 20 mm
= AFEVENY TASIE .eiiiieiei e
- aku kazetovy podhled — spoje oliStované..............ccocveunne
Poznamka

- Ocelovy nosnik | s §ifkou pasnice 155 mm a jeji tloustkou 24,5 mm a vyskou 400 mm
tvarové nejblize odpovida nenormalizovanym I nosnikiim — dle TP19 (1959) — 1 400
vypoctové charakteristiky: vaha=104,30 kg.m‘l, Jx=32709,45 cm*, Wx=1635,47 cm?®.

- Mezi nosniky jsou vloZené stropni tramy vynasejici podlahu krovu a dale dfevéné
rakosniky, které vynaseji podhled.

- Lo=9,27 m (v omitkach).
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DREVENY TRAMOVY STROP S RAKOSNIKY
DO I NOSNIKU

Sonda ¢.: NV 29 Umisténi: 2.NP

Schéma sondy
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Skladba konstrukce:
- keramické pudovKy ........ccceviviiiiiiiiiie e 50 mm
= MAltOVE 10Z€ ... 15 mm
- SKVATOVY NASYP c.veeiiiieiieiie e 45 mm
- dieveény ZaKIOP .....ocvevviiiiiie 25 mm
- vzduchové mezera (tramy/rdkosniky) .................. 270 mm
- dfevene podbiti.........cceviiiiiiii 20 mm
- vapenna omitka na rakosovani ............cccceeiiiennns 20 mm
Poznamka

- Zdravotni stav — Prvek R1 — velmi silné napadeni dfevokaznym hmyzem a houbou,
uplny rozpad prvku ve zhlavi + 0,3 m pted licem zdiva.
Prvky T1, R2 — velmi silné napadeni dievokaznym hmyzem a houbou ve zhlavi, Gplny
rozpad prvku ve zhlavi.
Prvky T2, T3, R3 —silné napadeni prvku dfevokaznou houbou ve zhlavi — vnitini
¢astecny rozpad.

- Zaklop — velmi silné napadeni dievokaznym hmyzem nad tramy, lokalni ¢aste¢ny
rozpad.

- Ukosy — T1 60/60 mm, R2 — 40/40 mm, T2 25/25 mm (pouze u zhlavi).

- Dievéné podkladky nad tramy 70/40-130/30 mm.

- Lo =3,38 m (mezi I nosnikem a obvodovou sténou v omitkach).
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DREVENY TRAMOVY STROP S RAKOSNIKY
DO I NOSNIKU

Sonda ¢.: NV 30 Umisténi: 2.NP

Schéma sondy

Skladba konstrukce:
- keramické pudovKy ........cccovviiiiiiiiiie e 50 mm
= MAltOVE 10Z€ ... 20 mm
- SKVATOVY NASYP c.veeiiieiie et 90 mm
- dieveény ZAKIOP .....ocvevviiiiiie 25 mm
- vzduchové mezera (tramy/rdkosniky) .................. 250 mm
- difevene podbiti........ccooviiiiiiiii 20 mm
- vapenna omitka na rakosovani ............cccceeiiiennn 20 mm

Poznamka

- Zdravotni stav — Zaklop — velmi silné napadeni dfevokaznym hmyzem a houbou
Vv lokalit€ od zdiva po tram R2, ¢astecny rozpad prvku.

- Ukosy — T1 35/35 mm a 60/60 mm, R1 — 20/20 mm, R3 50/50 mm.

- Dievéné podkladky nad tramy 150-160/20 mm.

- Lo =3,35m (mezi | nosnikem a vnitini sténou).

MARPO, s.r.o.



4086.1 — objekt Cesky divm, Hlavni tfida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky prizkum strana 88

DREVENY TRAMOVY STROP S RAKOSNIKY
DO I NOSNIKU

Sonda ¢.: NV 31 Umisténi: 2.NP

Schéma sondy
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Skladba konstrukce:
- keramické pUdovKy .......ccoovveiiiiiiiiiiiec 50 mm
- MAltOVE 10Z€ ..o 20 mm
- SKVATOVY NASYP c.veeieeiiee e 65 mm
- dievény ZaKIop .....ccooviiiiiii 25 mm
- vzduchova mezera (tramy/rdkosniky) .................. 245 mm
- dfeveéné podbiti.......cccccvviiiiiiiii 20 mm
- védpennd omitka na rakosovani ...........ccccoceeeiinennne 20 mm

Poznamka
- Ocelovy nosnik | s §ifkou pasnice 155 mm a jeji tloustkou 24,5 mm a vyskou 400 mm
tvarové nejblize odpovida nenormalizovanym I nosnikiim — dle TP19 (1959) — 1 400
vypoctové charakteristiky: vaha=104,30 kg.m‘l, Jx=32709,45 cm*, Wx=1635,47 cm?®.
- Mezi nosniky jsou vloZené stropni tramy vynaSejici podlahu krovu a dale dfevéné
rakosniky, které vynaseji podhled.
- Lo =28,95 m (v omitkach).

MARPO, s.r.o.



4086.1 — objekt Cesky divm, Hlavni tfida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky prizkum strana 89

DREVENY TRAMOVY STROP S RAKOSNIKY
DO I NOSNIKU

Sonda ¢.: NV 32 Umisténi: 2.NP

Schéma sondy
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KNOSNIKU 1 KE STENE
Skladba konstrukce:
- keramické pUdovKy .......ccoovvviiiiiiiiiiec 50 mm
- MAltOVE 10Z€ ..o 25 mm
- SKVATOVY NASYP c.veeieeiiee e 25 mm
- dievény ZaKIop .....ccooviiiiiii 25 mm
- vzduchova mezera (tramy/rdkosniky) ................ ~275 mm

- dfeveéné podbiti.........cccoviiiiiiiiiii
- vapennd omitka na rakosovani ............ccceeiiiiiinii e

Poznamka
- Ocelovy nosnik I s Sitkou pasnice 155 mm a jeji tlouStkou 24,5 mm a vyskou 400 mm
tvarove nejblize odpovida nenormalizovanym I nosnikim — dle TP19 (1959) — | 400
vypodtové charakteristiky: vaha=104,30 kg.m™, Jx=32709,45 cm*, Wx=1635,47 cm?,
- Mezi nosniky jsou vloZené stropni tramy vynasejici podlahu krovu a déle dievéné
rakosniky, které vynaseji podhled.
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OCELOVY STROP Z I NOSNIKU A
TRAPEZOVEHO PLECHU

Sonda ¢.: NV 37 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy

2. NP
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Skladba konstrukce:
- CEMENLOVY POLET .o 40 mm
- betonova mazanina ...........cccoeeeeeivieeiiie e 40 mm
- betonova mazanina...........cccceeeeeeeeeeeiiciiinneeeeeenn. 35-85 mm
- trapézovy plech tl. 0,8 MM .......cccoovviiiiiiiiiie
- [1400/vzduchova mezera.......ccccceeeeeviiiiiiiineeneeeennnns 400 mm
- L45/28/4, vzduchova mezera .............ccooveeeviineeennns 45 mm
- napinaci vyztuz @10 MM ..o
- vapenna omitka + keramidové pletivo............... 35-50 mm
Poznamka

- Nad salem bylo provedeno nékolik dil¢ich sond (NV 33 — NV 39) z divodu uréeni
tvaru a provedeni stropni konstrukce, sonda NV 37 fe$i mimo jiné skladbu konstrukce

- Hlavni stropni ocelové nosniky ulozené na sloupy maji vysku h=400 mm a §irku
pasnice b= 155 mm, tvarové tedy odpovidaji nosnikam IPN 400 dle CSN 42 5550.

- Na nosnicich byla zjiSténa plo$nd mirna povrchova koroze bez oslabeni pritezu.

- Skladba podlahy je u vSech sond NV daného stropu stejna.

- Mezi koncem nosniki 1400 a Stitovou sténou je mezera 350 mm + trapézovy plech
neni ulozen na zdivo, ale konc¢i cca 10 mm pied licem zdiva.

- Podhled vykazuje plosné viditelné prithyby, z divodu Ze vynasejici profil L je ukotven
pouze na 1400, prihyby mezi poli jsou cca 30-40 mm.

- Kladeni nosniktli se vS§emi rozméry a jednotlivymi detaily je znazornéno v piiloze €. IV.
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DREVENY TRAMOVY STROP S RAKOSNIKY
DO I NOSNIKU

Sonda ¢.: NV 40 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy

L 3300

' K I NOSNIKU

Poznamka
- Ocelovy nosnik I s §ifkou pasnice 172 mm a jeji tloustkou 26,5 mm a vyskou 450 mm
tvarové nejblize odpovida nenormalizovanym I nosnikiim — dle TP19 (1959) — 1 450
vypoctové charakteristiky: vaha=130,05 kg.m'l, Jx=51283,98 cm*, Wy=2279,29 cm?®.
- Mezi nosniky jsou vloZené stropni tramy vynaSejici podlahu 2 NP a dale dfevéné
rakosniky, které vynaseji podhled.
- Lo=9,27 m (v omitkach).
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SondaC.: P1,P 2 Umisténi: 1.PP, 1.NP
Schéma sondy P 1 (1.PP)
1. PP
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Skladba konstrukce:
- keramicka dlazba 100/100/8 mm do cem. potéru .. 30 mm
- betonova mazanina...........cceeevvveeiiiieesiiiee e 110 mm
- pénovy polystyrén EPS ... 50 mm
- betonova mazanina..........ccceevvveeiriveeiiiiee e 90 mm
- asfaltova lepenka ...
- podkladni beton .........ccccevvvie i 80-100 mm
- nasyp — hlina + Sté€rk + stav. sut’..........ccocoiviiiiiiiiiis
Schéma sondy P 2 (1.NP)
1. NP
o
&l
By 0
N 2L
To)
N D
| <
XxO ™
0 Y
ISe)
l - ¢
Lr)T
v
l
Skladba konstrukce:
- keramicka dlazba 100/100/8 mm do cem. potéru ..20 mm
- betonova Mazanina.........cceeeeereieneeiieenie e 75 mm
- Zb dutinovy panel ..o 215 mm
- vzAuChOVA MeZera ........ccvevvieiiiiieie e ~40 mm
- zatepleni — VOStINOVY PaPIr .....cccooverveiireeiiinnens ~ 85 mm
- vapenna omitka + keramid. pletivo.................... ~45 mm
Poznamka : zatepleni a omitka je vynesena na ocelovém rastru
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SKLADBY PODLAH
Sonda ¢.: P 3,P4 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy P 3

1. NP

Skladba konstrukce:
- dlazba uméla zula 800/400/30 mm do cem. potér..40 mm
- betonova mazanina ...........cccceeereneieninienieseenn 40 mm
- zelezobetonovy panel ............ccevveiienieiennenn, ~ 100 mm
- vzduchovy prostor — kanal UT .......ccccccoeeevereiererierennns
Schéma sondy P 4

Skladba konstrukce:
- dlazba uméla zula 800/400/30 mm do cem. potér.. 50 mm
- souvrstvi betonovych mazanin............ccocceeevnnne. 100 mm
- podkladni beton ..........ccoceeiiiiiiiiic 70 mm
- ndsyp — hlina + Stérk + stav. sSut’.......ccccovviiiiiiiie e

Skladba konstrukce (squash — kurt):
- difeveéneé parkety ..o 15 mm
- dfevéné palubky ..o 20 mm
- dievény rost/vzduchova mezera.........ccccocveevnennne. 25 mm
- dlazba uméla Zula 800/400/30 mm do cem. potér.. 50 mm
- souvrstvi betonovych mazanin.............c.ccooeeeneee. 100 mm
- podkladni beton ...........ccoceeiiiiiiiiii 70 mm
- ndsyp — hlina + Stérk + stav. sSut’.......ccccovviiiiiiiie e
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SKLADBY PODLAH
Sonda ¢.: P 5 Umisténi: 1.NP

Schéma sondy
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Skladba konstrukce:
- keramicka dlazba 100/100/8 mm do cem. potéru ..20 mm
- souvrstvi betonovych mazanin.............ccoceevvenene 100 mm
- podkladni beton .........ccccovvviiiiiii i 150 mm

- nasyp — hlina + stavebni sut’ (kusy cihel).............c.cc.co......
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7 STRESNI KONSTRUKCE

Vodorovné stfesni konstrukce v objektu byly zkoumdny z hlediska zjiSténi zpiisobu
provedeni a skladby (materialového slozeni) nad jednopodlazni budovou a provedeni ocelové
konstrukce v ¢asti objektu nad 2.NP.

7.1 Materialové sloZzeni stirechy — jednopodlazni budova

Prizkum stfesnich konstrukci byl zamétfen na zjisténi skladby soucasného provedeni
stieSniho pléasteé. Celkem byly provedeny 3 sondy oznacené ST 1 az ST 3.

Sondy maji podobnou skladbu. Stfesni konstrukce je provedena jako jednoplastova.
Svrchni ¢ast je tvofena souvrstvim z asfaltovych pasu, svrchni je s mineralnim posypem. Pod
touto vrstvou byl zjistén pénovy polystyrén v tloust’ce 50 mm a dale nize souvrstvi nékolika
desek heraklitu. Jako dalsi byl zjistén Skvarovy nasyp. Dale se nachazi stropni konstrukce.

Materialy ve vSech sondéach byly suché.
Ptesné umisténi sond je zakresleno v plidorysném schéma v pftiloze €. 1.

7.2 Ocelova stiesni konstrukce nad ¢asti objektu ve 2. NP

Nad severozdpadni casti budovy je provedena sedlova stfecha, ktera je na
severovychodnim $titu ukonc¢ena valbou. Stiesni plast’ je proveden z plechové krytiny, dale
pokracuje papirova asfaltova lepenka na celoplo$né difevéné bednéni.

Nosna konstrukce krovu je provedena jako ocelovy piihradovy vaznik, bézny vaznik je
vaznik sedlovy a do posledniho vazniku ve valbé jsou Sroubovéany narozni pultové vazniky.

Vazniky jsou ulozeny pouze na obvodové zdivo pomoci zabetonovanych ocelovych tyc¢i
ptes kotevni roznaseci plotny.

Sloupky, pasnice, diagonaly a zavétrovani je provedeno z ty¢i tvaru rovnoramenného L
riznych dimenzi. Ocelové prvky jsou opatfeny zakladni natérem cervené barvy a pfiznané ¢asti
ocelové konstrukce jsou dale opatfeny druhou vrstvou natéru Sedé barvy.

Spoje prvki vazniku jsou provedeny piedev§im svafovanim pies spojovaci plotny,
zavétrovani je prevazné Sroubovano na vazniky pies navafené spojovaci plotny, lokalné jsou
Srouby nahrazeny svary.

Na vrchni pasnici vazniku jsou ukladany dievéné vaznicky, které vynaseji stiesni plast.
Podlaha v prostoru krovu neni pochozi, je provedeny pouze zatepleny podhled, ktery je
vynaSeny dfevénymi tramky. Tramky jsou ukladdny na spodni pasnice vaznikl. Na tramky je
zespod nabito fidké podbiti z dievénych desek a na podbiti jsou zespod ptibity sklovlaknité
desky, shora je podhled zateplen igelitovymi pytli plnéné perlitem.

Dievéné prvky nejevi zndmky napadeni dfevokaznymi Ciniteli. Ocelova konstrukce
V interiéru nejevi zndmky koroze, ochranné natéry nejsou poskozené. Koroze byla zjisténa
pouze na pievislych koncich horni pasnice vazniki, jednéd se o korozi mirnou, bez oslabeni
prifezu prvka. Dale byla zjiSténa silna deformace, vrcholového sloupku jednoho z béznych
vazniki, k deformaci pravdépodobné doslo jiz béhem montéze.

UloZeni naroznich valbovych vaznikii na zdivo a ulozeni zavétrovani téchto vaznikii na
zdivo neni dostatecné podbetonované, kotevni plotny jsou ve vzduchu a kotevni tyCe jsou
Z ¢asti ptiznané, a tudiz pravdépodobné nedostate¢né zabetonovany.

Pidorys krovu a fez béznym piihradovym vaznikem je uveden v ptiloze ¢. IV
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7.3 Schémata sond

Zakresleni tvaru konstrukci, dimenzi, skladeb apod. je patrno z nasledujicich schémat.

SKLADBA STRECHY

Sonda ¢.: ST1 Umisténi: stirecha

Schéma sondy
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Skladba konstrukce:

- souvrstvi asf. lepenek, svrchni s miner. posypem........ 30 mm
- penovy polystyrén (EPS) ... 50 mm
- souVIStvi heraklitu .....ceeeiiveeiiiiiiiee ~60 mm
- NASYP (SKVATA) ..ovviiiiiiii 290 mm
- vapenocementova malta ...........ccocceeviiiiiiiieniiec e 10 mm

- stropni KONSErUKCE NV16 ........ccooiiiviiiiiiiineeeeeee

Poznamka:
- Spad sttesni krytiny je 2,5 ° — 3°.
- Skladba v sondé¢ je sucha, stav svrchni lepenky je dobry.
- Na pochozi plose jsou velmi €lenité nerovnosti (dochazi ke vzniku stojaté destové vody),
lokaln¢ je oplechovani atiky poskozeno korozi. Po obvodu stfechy je minimaln¢ svrchni
lepenka vytazena do vysky cca 300 mm a je piekryta pasem oplechovani, které velmi Casto
nedoléhd a odstdva, mize zde dochazet k zatékani za asfaltovy pés.
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SKLADBA STRECHY

Sonda ¢.: ST2 Umisténi: strecha

Schéma sondy

STRECHA

50
200

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

N

"HURDIS PANELY &

Skladba konstrukce:
- souvrstvi asf. lepenek, svrchni s miner. posypem........ 30 mm
- pé€novy polystyrén (EPS) ..o, 50 mm
- souvrstvi heraklitu ........cocoviiiiiiii ~60 mm
- NASYP (SKVATA) ..ovviiiiiiic e 60 mm
- vapenocementova malta ...........ccoeveviiiiiiiiiiic i, 10 mm

- StropNi KONSEIUKCE ....cvveeiciiciiee e

Poznamka:
- Spad stfesni krytiny je 2,5 © — 3°.
- Skladba v sondg¢ je sucha, stav svrchni lepenky je dobry.
- Na pochozi plose jsou velmi ¢lenité nerovnosti (dochdzi ke vzniku stojaté destové vody),
lokéalné je oplechovani atiky poSkozeno korozi. Po obvodu stfechy je miniméln€ svrchni
lepenka vytazena do vysky cca 300 mm a je piekryta pasem oplechovani, které velmi Casto
nedoléha a odstava, mize zde dochazet k zatékani za asfaltovy pas.
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SKLADBA STRECHY

Sonda ¢.: ST3 Umisténi: strecha

Schéma sondy

STRECHA

A A'g"lA N N A A A & AAA A & 8
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Skladba konstrukce:
- souvrstvi asf. lepenek, svrchni s miner. posypem........ 30 mm
- pénovy polystyrén (EPS) ... 50 mm
- souvrstvi heraklitu ........ooceeiiiiiii 40 mm
- NASYP (SKVATA) ..ovveiiiiii e 260 mm

- stropni konstrukce NV14 ...

Poznamka:
- Spad sttfesni krytiny je ~ 5°.
- Skladba v sondé je sucha, stav svrchni lepenky je dobry.
- Na pochozi ploSe jsou velmi €lenité nerovnosti (dochéazi ke vzniku stojaté destové vody),
lokalné je oplechovani atiky poskozeno korozi. Po obvodu stfechy je miniméln¢ svrchni
lepenka vytaZzena do vysky cca 300 mm a je piekryta pasem oplechovani, které velmi Casto
nedoléhd a odstava, mlZe zde dochazet k zatékani za asfaltovy pas.
- Vyskovy rozdil stieSni roviny mezi ST 1 a ST 3 ¢ini 350 mm.
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8 PROHLIDKA ZDRAVOTNIHO STAVU KROVU

Priizkum byl proveden podrobnou plosnou prohlidkou vSech dostupnych prvkt krovi
Vv jihozépadni ¢asti budovy.

Prohlidka byla provedena na misté poklepem pomoci zkusebniho kladivka, zarazenim
dlata, odebirdnim vzorki a jejich makroskopického vyhodnoceni na misté, tj. prizkumem in
situ (stanoveni barvy dfeva, poSkozeni, stupné oslabeni, vyskytu dievokazli, pevnosti vzorkl
v lomu apod.).

Pro snadné¢jsi orientaci byly jednotlivé prvky v krovu oznaceny — plné vazby a pozice
rovnobézné s plnymi vazbami byly ocislovany od 1 - 8, podéIné linie krovii pak byly oznaceny
pismeny od A po F.

Napadené lokality krovu jsou pak oznaceny jako pozice v priseciku linii s vazbami a
S oznacenim prvku.

Pro potieby prohlidky krovu bylo provedeno pidorysné schéma s vyznacenim
jednotlivych pozic - viz. ptiloha &. I1.

8.1 Popis krovu

Obecny popis konstrukce :

Jedna se o dievény krov vaznicové soustavy, ¢ast konstrukce v rozsahu cca 2/3 je feSena
jako sedlova stiecha s jednostrannou valbou, ktera navazuje v ¢asti cca 1/3 krovu na stifechu
mansardovou doplnénou o dva zdéné vikyte. StfeSni konstrukce je provedena jako stojata
stolice se stfednimi vaznicemi. Pozednice jsou ulozené ptes sloupky na obvodové zdivo,
vaznice stfedové jsou podepirany sloupky, které jsou ulozeny v plnych vazbach na vazné tramy.
Ze sloupkll jsou do vaznic provedeny roznaSeci pasky. Sloupky jsou zajiStény Sikmymi
vzpeérami z vaznych trdmid. Pod stfedovou vaznici a pod pozednici jsou vloZeny kleStiny.
Krokve jsou ukladany u obvodového zdiva na pozednice a v poli na stiedové vaznice. Spoje
jsou provedeny pomoci tesafskych skob (kramle), ocelovymi kovanymi hieby a svorniky
(vyménéné prvky jsou sbijeny pomoci hiebiku). Cca 50 % prvku krovu véetné veskerého
bednéni bylo v minulosti vyménéno z diivodu rozsédhlého poZaru. Ostatni ponechané prvky byly
v minulosti opatfeny protipozarnim natérem, ktery dnes opadava a na konstrukci jsou jiz jen
jeho poziistatky. Cést z ptivodnich ponechanych prvkii byla také zasazena pozarem a je ohofela.

Krov nad prostorem schodiste je feSen cely nove, jako valbova nizka sttecha naroznimi
krokvemi, které podporuje sloupek ulozena na nosné zdivo ptes tramek.

Nad prostorem vedle schodisté je nizka pultova stfecha.

Skladba stiesniho plaste:

- profilovana plechové pozinkovana stfeSni krytina,
- papirova asfaltova lepenka pouze na 50% plochy,
- dievéné celoplosné bednéni;
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8.2 Obecné zjisténi a vady

Pti prohlidce krovu byly zjiStény nasledujici obecné vady konstrukce :

- vV krovu se nachazi mnoho vyménénych prvki, pievazné se jedna krokve, lokaln¢ vaznice,
celkové se jednd o cca 50 % ze vSech prvki, dale bylo plosné vyménéno veskeré bednéni.

- na vSech ptivodnich prvcich se nachéazeji stopy po zatékani,

- ve vSech ptivodnich kominech byly zjistény azbestocementové trouby,

- na novych prvcich krovu a bednéni se lokalné nachazi napadeni hmyzem do hloubky 5 mm
na neodkorovanych ¢astech.

- V krovu se lokaln¢ vyskytuji stopy po zatékani i na novych prvcich krovu,

- krov nad schodistovym prostorem byl prohlédnut pouze opticky a jsou zde pozistatky
puvodnich napadenych prvki po provedené sanaci, V jednom misté zde bylo zaznamenano
zatékani,

8.3 Prohlidka krovu ..in situ*

Popis poskozeni:

1-3 BD - krokev: prvek je oslaben pozarem do hloubky az 10 mm po celém obvodé.
- doporucujeme prvek otesat, popripadé zesilit,

1-2 A — L.lipnuta krokev: velmi silné napadeni ptevislého konce prvku dievokaznou houbou
a hmyzem — vnitini rozpad konce v délce cca 0,5 m + provedeni dodate¢né jednostranné
ptilozky z tramu v délce cca 1,2 m.

- doporucujeme provést vvménu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

1-2 A — 2.lipnuta krokev: velmi silné napadeni ptrevislého konce prvku dievokaznou houbou
a hmyzem — vnitini rozpad konce v délce cca 0,5 m + provedeni dodate¢né jednostranné
ptilozky z tramu v délce cca 1,2 m.

- doporucujeme provést vvménu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

1-2 A - 3.lipnuta krokev: velmi silné napadeni ptevislého konce prvku dievokaznou houbou
a hmyzem — vnitini rozpad konce v délce cca 0,5 m + provedeni dodate¢né jednostranné
ptiloZky z tramu v délce cca 1,2 m.

- doporucujeme provést vvménu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

1-2 A — 4.lipnuta krokev: velmi silné napadeni ptevislého konce prvku dievokaznou houbou
a hmyzem — vnitini rozpad konce v délce cca 0,5 m + provedeni dodate¢né jednostranné
ptilozky z tramu v délce cca 1,2 m.

- doporucujeme provést vvménu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

1 A —vazny tram: velmi silné napadeni prvku dfevokaznou houbou a hmyzem — rozpad zhlavi
- doporucujeme provést vymenu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

1 C — vazny tram: velmi silné napadeni prvku dfevokaznou houbou a hmyzem — rozpad zhlavi
- doporucujeme provést vymenu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

1 C — krokev ve vazbé: silné napadeni prvku dfevokaznou houbou shora do hloubky 20 mm +
rozpad pfilehnulo bednéni,
- doporucujeme provést vymenu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;
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1-2 C — svétlik: bez vyplné dochazi k aktivnimu zatékani,

1-2 ED — vzpéra ve vazbé: rozvolnéné spoje,
- doporucujeme proveést tesarskou opravu,

1 E — vazny tram: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem v hlubokém
zhlavi — rozpad zhlavi v délce cca 50 mm,
- doporucujeme provést vymenu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

2 A — krokev ve vazbé: velmi silné napadeni ptevislého konce prvku dievokaznou houbou a
hmyzem — vnitini rozpad konce + provedeni dodate¢né jednostranné piilozky z tramu
v délce cca 1,2 m.
- doporucujeme provést vymenu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

2 A — vazny tram: velmi silné napadeni prvku dfevokaznou houbou a hmyzem — rozpad zhlavi
- doporucujeme provést vymenu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

2 A —sloupek: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem — rozpad v celé
délce
- doporucujeme provést vymeénu prvku;

2 A — Kklestiny: velmi silné napadeni prvku dfevokaznou houbou a hmyzem — rozpad konce
- doporucujeme provést vymeénu prvku;

3 B —sloupek: prvek je oslaben pozarem do hloubky az 5 mm, lokaln¢ az 10 mm v délce cca
1,0 m po celém obvodé.
- doporucujeme prvek otesat, popripade zesilit,

3 D - sloupek: prvek je oslaben pozarem do hloubky az 5 mm, lokaln¢ az 10 mm v délce cca
1,0 m po celém obvodg.
- doporucujeme prvek otesat, popripadé zesilit,

2-3 A — 1. krokev: velmi silné napadeni ptevislého konce prvku dievokaznou houbou a
hmyzem — vnitini rozpad konce + provedeni dodatecné jednostranné piilozky z tramu
v délce cca 1,2 m.
- doporucujeme provést vvménu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

2-3 A — 2. krokev: velmi silné napadeni ptevislého konce prvku dievokaznou houbou a
hmyzem — vnitini rozpad konce + provedeni dodatecné jednostranné ptilozky z tramu
v délce cca 1,2 m.
- doporucujeme provést vvménu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

2-3 A — 3. krokev: velmi silné napadeni ptevislého konce prvku dievokaznou houbou a
hmyzem — vnitini rozpad konce + provedeni dodatecné jednostranné ptilozky z tramu
v délce cca 1,2 m.
- doporucujeme provést vvménu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

3 A — Kklestiny: kleStiny nejsou spojeny s novou krokvi ve vazbé,
- doporucujeme provest tesarskou opravu,

4 A — Klestiny: kleStiny nejsou spojeny s novou krokvi ve vazbé,
- doporucujeme provest tesarskou opravu,

4 DE — vazny tram: prvek je oslaben pozarem shora a zboku do hloubky az 20 mm, v délce
cca 2,0 m.
- doporucujeme prvek otesat, popripade zesilit;

2-3 BD - 2. krokev: prvek je oslaben pozarem po obvodu do hloubky cca 10 mm, v celé délce.
- doporucujeme prvek otesat, popripade zesilit,

2-3 BD - 3. krokev: prvek je oslaben pozarem po obvodu do hloubky 0-10 mm, v celé délce.
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- doporucujeme prvek otesat, popripade zesilit,

3D - sloupek: chybi pasek k pozici 3,
- doporucujeme provest doplneni prvku;

3 B — pasek pozici 4: prvek je oslaben pozarem do hloubky az 30 mm v délce cca 0,3 m po
celém obvodé.
- doporucujeme prvek otesat, popripade zesilit,

5 AC — vazny tram + sloupek: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem —
rozpad prvku, v tomto misté¢ byla ptivodni vazba odstranéna a zbyvajici ponechané
prvky jsou rozpadlé,

- doporucujeme provést odstranené rozpadlych prvku a vybudovani nové vazby,

4 B — pasek pozici 3: prvek je oslaben pozarem do hloubky az 30 mm v délce cca 0,5 m po
celém obvod¢.
- doporucujeme prvek vymenit;

4 B — sloupek: prvek je oslaben pozarem do hloubky 10 az 30 mm v délce cca 1,0 m po celém
obvodé.
- doporucujeme prvek otesat, popripade zesilit;

4-5 A — pozednice: velmi silné napadeni prvku dfevokaznym hmyzem na nehranénych ¢astech
do 10 mm v délce cca 1,0 m od pozice 5.
- doporucujeme prvek otesat, popripadé zesilit,

5 DE - vzpéra: prvek je oslaben pozarem do hloubky az 10 mm v délce cca 1,0 m po celém
obvodé.
- doporucujeme prvek otesat, popripade zesilit;

5 CE - vazny tram: velmi silné napadeni prvku difevokaznou houbou a hmyzem — rozpad
zhlavi, prvek je oslaben pozarem z boku do hloubky az 40 mm v délce cca 1,5 m, déle
je napaden dfevokaznym hmyzem na nehranénych ¢astech do hloubky 10 mm.
- doporucujeme provést vymenu prvku,

6A + 6E — vazny tram: velmi silné napadeni prvku dfevokaznou houbou a hmyzem — rozpad
zhlavi + v pozici 6E bylo zjiSténo aktivni zatékani.
- doporucujeme provést vvménu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

6E — Sikmy vazny tram: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem — rozpad
zhlavi.
- doporucujeme provést vymenu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

6E — naroZni krokev: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem — rozpad
konce v délce 0,5 m + oslabeni ohofenim do hloubky 10 mm po obvodé v délce
ccal,0m.
- doporucujeme provést vymenu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

6E — uzlabni krokev: velmi silné napadeni prvku dfevokaznou houbou a hmyzem — rozpad ve
styku s pozednici.
- doporucujeme provést vymenu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

6-7 E — pozednice: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem casteny az
uplny rozpad v celé délce.
- doporucujeme proveést vymenu prvku,

6 E — kleStiny: prvek je oslaben pozarem do hloubky az 20 mm v délce cca 0,2 m po celém
obvodé.
- doporucujeme prvek otesat, popripade zesilit;
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6 D — oba pasky: prvek je oslaben pozarem do hloubky az 10 mm v délce cca 0,5 m po celém
obvodé.
- doporucujeme prvek otesat, popripade zesilit,

6 - 6" C — vzpéra: prvek je oslaben pozarem do hloubky az 20 mm v délce cca 1,5 m po celém
obvodé.
- doporucujeme prvek otesat, popripade zesilit,

6 - 6" C —sloup: prvek je oslaben pozarem do hloubky az 30 mm v délce cca 2,0 m po celém
obvodé.
- doporucujeme prvek otesat, popripade zesilit;

v 7w

6 - 6" BD — obé zlabni krokve: prvek je oslaben pozarem do hloubky az 10 mm v délce cca
1,5 m po celém obvodé.
- doporucujeme prvek otesat, popripade zesilit,

6 B — pasek Kk pozici 6": prvek je oslaben pozarem do hloubky az 20 mm v délce cca 0,2 m po
celém obvod¢.
- doporucujeme prvek otesat, popripadé zesilit,

7E — vazny tram: velmi silné napadeni prvku dfevokaznou houbou a hmyzem — rozpad zhlavi.
- doporucujeme provést vvménu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

7-8E — pozednice: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem — vnitini rozpad.
- doporucujeme provést vymeénu prvku;

7C —sloupek: prvek je oslaben pozarem do hloubky az 10 mm v celé délce po celém obvodé.
- doporucujeme prvek otesat, popripadé zesilit,

6’-7" BD — piivodni vzpéry: prvky jsou oslabeny ohofenim do hloubky az 10 mm (lokaln¢ az
20) v délce cca 2,0 m od pozice 7C po celém obvodé,
- doporucujeme prvek otesat, popripade zesilit;

8 E — vazna tram: pravdépodobné napadeni dievokaznou houbou a hmyzem ve styku
S pozednici,
- V pFipadé zjisténého napadeni doporucujeme provést vyménu napadené casti
prvku + 1,0 m zdravého dreva;

6-8 AE — krokvr a vaznicovy vénec: vSechny ptivodni prvky horni ¢asti stanové stiechy jsou
oslabeny ohotfenim do hloubky az 10 mm po celém obvodg,
- doporucujeme prvek otesat, popripadé zesilit,

8 DE — pozednice: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem — rozpad prvku
mezi 1. a 2. lipnutou krokvi,
- doporucujeme provést vymenu prvku,

8 DE — 1. lipnuta krokev: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem — rozpad
prvku v misté styku s pozednici v délce cca 0,1 m,
- doporucujeme provést vvmenu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

8 DE - 2. lipnuta krokev: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem — rozpad
prvku v misté styku s pozednici v délce cca 0,1 m,
- doporucujeme provést vymenu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

8 D — uzlabni krokev: velmi silné napadeni prvku dfevokaznou houbou a hmyzem — rozpad
konce v délce cca 1,0 m, + rozpad krokvové prilozky v celé délce,
- doporucujeme proveést vymeénu prvkii;

8 C — vazny tram: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem — rozpad zdravi
- doporucujeme proveést vymenu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;
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8 C — vzpéra: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem — rozpad zdravi a
tramu v délce 0,3 m,
- doporucujeme provest vymenu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

8 AB — pozednice: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem — rozpad prvku
Vv celé délce, bylo zjisténo aktivni zatékani,
- doporucujeme proveést vymenu prvku;

7-8 BC — uzlabni krokev + prilozka: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a
hmyzem — rozpad prvku v délce cca 2,5 m,
- doporucujeme provést vymeénu prvku;

7°-8 A —pozednice: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem — rozpad prvku
Vv celé délce, bylo zjisténo aktivni zatékani + rozpad ptilehlého bednéni,
- doporucujeme provést vymenu prvku;

7°-8 AB — 1.lipnuta krokev: velmi silné napadeni prvku difevokaznou houbou a hmyzem —
rozpad prvku ve styku s pozednici v délce 0,5 m,
- doporucujeme provést vymeénu prvku;

7°-8 AB — 2.lipnuta krokev: velmi silné napadeni prvku difevokaznou houbou a hmyzem —
rozpad prvku ve styku s pozednici v délce 0,5 m,
- doporucujeme provést vymenu prvku,

7-8 AB — 3.lipnuta krokev: velmi silné¢ napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem —
rozpad prvku ve styku s uzlabni krokvi v délce 0,5 m,
- doporucujeme provést vvménu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

7-8 AB — 4.lipnuta krokev: velmi silné¢ napadeni prvku dfevokaznou houbou a hmyzem —
rozpad prvku ve styku s uzlabni krokvi v délce 0,5 m,
- doporucujeme provést vymenu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

7-7" AB — uzlabni krokev + prilozka: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a
hmyzem — rozpad prvku v délce cca 1,0 m ve styku s pozednici,
- doporucujeme provést vymeénu prvku;

7’- 8 AB — 3.lipnuta krokev: stiedné silné napadeni prvku dievokaznym hmyzem do hloubky
20 mm v délce ccal,5 m
- doporucujeme prvek otesat, popripade zesilit;

7-7" A — 1. krokev: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem — rozpad prvku
ve styku s Gzlabni krokvi + rozpad ptilehlého bednéni,
- doporucujeme provést vvmeénu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

7" A —vazny tram: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem — rozpad konce
v délce cca 0,5 m,
- doporucujeme provést vymenu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

7" A — vzpéra: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem — rozpad konce
Vv délce cca 0,3 m,
- doporucujeme provést vymenu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

6-6" A — pozednice: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem — uplny rozpad
prvku v celé délce, bylo zjisténo aktivni zatékani + rozpad ptilehlého bednéni,
- doporucujeme proveést vymenu prvku,
6-6" A — l.lipnuta krokev: velmi silné napadeni prvku dfevokaznou houbou a hmyzem —

rozpad prvku ve styku s pozednici v délce cca 0,2 m,
- doporucujeme provést vymenu prvku,

MARPO, s.r.o.



4086.1 — objekt Cesky divm, Hlavni tfida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky prizkum strana 105

6-6" A — 2.lipnuta krokev: velmi silné napadeni prvku dfevokaznou houbou a hmyzem —
rozpad prvku ve styku s pozednici v délce cca 0,2 m,
- doporucujeme provést vymeénu prvku;

6 A — vazny tram: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem — rozpad konce
Vv délce cca 1,0 m (pokles tramu),
- doporucujeme provést vymenu napadené casti prvku + 1,0 m zdravého dreva;

6 AB — pozednice: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem — Gplny rozpad
prvku v celé délce,
- doporucujeme provést vymeénu prvku;

6’-7 A — azlabni krokev + prilozka: velmi silné napadeni prvku dfevokaznou houbou a
hmyzem — rozpad prvku v délce cca 1,5 m ok pozednice, bylo zjisténo aktivni zatékani
+ rozpad prilehlého bednéni,
- doporucujeme provést vymeénu prvku;

6 AB — izlabni krokev: velmi silné napadeni prvku dievokaznou houbou a hmyzem — rozpad
konce ve styku s pozednici v délce cca 0,3 m,
- doporucujeme provést vymenu prvku,

7 AB — vrcholova vaznice: velmi silné napadeni prvku dfevokaznou houbou a hmyzem —
rozpad prvku v misté prostupu ocelového kotveni Stitu v délce cca 0,1 m + rozpad
zhlavi,

- doporucujeme provést vymenu prvku,

7°-8 C — vrcholova vaznice: velmi silné napadeni prvku dfevokaznou houbou a hmyzem —
rozpad prvku v misté prostupu ocelového kotveni Stitu v délce cca 0,1 m, + oslabeni
ohofenim,
- doporucujeme provést vymenu prvku,
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9 PROHLIDKA OBJEKTU Z HLEDISKA VAD A PORUCH

Objekt byl prohlédnut z hlediska vyskytu vad a poruch na nosnych konstrukcich.
Prohlidka byla provedena zejména vizualné a soustiedila se na statické poruchy, vihkost
Vv konstrukcich, korozi nosnikl a vyztuzi ve stropni konstrukei, dale vyskyt vyraznych trhlin
Vv konstrukcich atd. V jednotlivych podlazich byly prohlédnuty vSechny pfistupné prostory.

9.1 Prohlidka poruch v interiéru objektu

9.1.1 Sklepni prostory

Vizualni prohlidkou byla zjisténa velmi vysoka vlhkost zdiva, coz bylo potvrzeno také
odbéry vzorki pro stanoveni vlhkosti zdiva. Na sténach dochazi k plosnému vypraskani omitek
a také jejich opadani, zejména na obvodovych sténach. V ¢astech aktivniho zatékani u rampy
na jihovychodni strané budovy dochazi k droleni zdiva, které je pievazné provedeno z
dérovanych cihel. Zatéka jak shora pies stropni desku rampy, tak z boku z terénu. VIivem velmi
vysoké vlhkosti v celém suterénu dochazi ke korozi ocelovych nosnikti a mirnému oslabeni
prafeza (stropd a prekladi) a také lokalné ke korozi vyztuzi v Zelezobetonovych panelech.
Rovnéz vlivem této koroze dochazi k opadani krycich betonovych vrstev v panelech. Celkové
v nékolika mistnostech dochéazelo nebo stale dochézi k aktivnimu zatékani.

9.1.2 1. nadzemni podlazi

V sélu a jeho zdzemi byly zjistény lokality s trhlinami na obvodovém a vnitinim nosném
zdivu. Jsou to trhliny statické v lokalitach narozi téchto stén. Ze strany od ulice Hlavni tiida,
byla u hlavniho vstupu do salu zjisténa pod stropem vybourana podélna kapsa do hloubky cca
200 mm v délce cca 3,5 m. Dale byly prohlidkou zjistény lokality s viditelnymi stopami po
zatékani jak na konstrukcich stroptl, tak 1 stén. K zatékani nejvyraznéji dochazelo v novéjsi
jednopodlazni ¢asti, tj. kuchyné a jejiho zdzemi. V téchto prostorach jsou vlhkosti zasazeny
ocelové nosniky, na kterych je viditelna silnd koroze a mirné oslabeni v prufezu. Ve dvou
mistnostech jsou viditelné na konstrukcich i mycelia hub. Ve stejné casti jsou na
severovychodni strané u schodisté dvé mistnosti s Hurdis stropy, kde dochazi k opadanim
omitek v¢etné odlupovani povrchové vrstvy materialu keramickych Hurdis desek. Omitky jsou
Vv tomto patie plosné poskozené vypraskanim, a to jak na zdech, tak stropnich konstrukcich a
podhledech.

9.1.3 2. nadzemni podlaZi

V tomto nadzemnim podlaZzi bylo zjisténo jen par lokalit se staticky vyraznymi trhlinami
ve zdivu. Dale byly zjistény lokality s poSkozenymi omitkami vlivem zatékani.

Omitky jsou v tomto patfe ploSné poskozené vypraskanim, a to jak na zdi, tak stropnich
konstrukcich a podhledech.

MARPO, s.r.o.



4086.1 — objekt Cesky divm, Hlavni tfida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky prizkum strana 107

9.1.4 Ocelovy stiesni vaznik

Mirna koroze pievislych koncii horni pasnice vaznikili, bez oslabeni prifezu prvkl. Dale
byla zjisténa silna deformace, vrcholového sloupku jednoho z béznych vazniku, k deformaci
pravdépodobné doslo jiz béhem montaze.

Ulozeni néroznich valbovych vaznikl na zdivo a ulozeni zavétrovani téchto vazniki na
zdivo neni dostatecné podbetonované, kotevni plotny jsou ve vzduchu a kotevni tyCe jsou
Z Casti pfiznané, a tudiz pravdépodobné nedostate¢né zabetonovany.

9.1.5 Krov

V krovu byly zjistény azbestové roury v kominovych télesech, které byly ovéfeny i
V druhém nadzemnim podlaZzi a prochézeji pravdépodobné az do suterénu. V jihovychodni ¢asti
objektu se nachdzi vyznamna trhlina v bo¢nim $titu zdi, jelikoz ¢ast zdiva vynasi krov.

Z diivodu napadeni krovové soustavy v misté kotveni ocelové konstrukce zesilujici Stity
vikyte.

9.1.6 Dalsi zjisténé poruchy

Pti prohlidce byly zjistény tyto dalsi poruchy:

Koroze patek ocelovych sloupt, podkladnich plech pod patkou a ocelovych Sroubd,
které jsou volné (v sondé K6).

Dutina v rohu betonové patky vyplnéna nasypem (v sond¢ K8).

Vytrzeni kotev ocelovych sloupi ze zdiva ve 2.NP (svislého ztuZeni obvodové stény)
V misté napojeni pficek na obvodovou sténu.

9.2 Prohlidka poruch exteriéru

Objekt byl prohlédnut z hlediska vyskytu vad a poruch vyskytujicich se na fasadach
v ramci prohlidky provedené dne 11.12.2024 jako plnéni bodu 1.1.1. smlouvy.

Prohlidka byla provedena zejména vizualné, a to jak ze zemé¢, tak z vysokozdvizné
ploSiny. Pii prohlidce byly nékteré casti fasad, zejména stav omitek, odzkouSeny pomoci
akustické trasovaci metody.

Prohlidka se sousttedila na ovétfeni celkového stavu fasad, vyskytu poruch nejen na

omitkach, ale také vyskytu poruch jiného charakteru, napt. statického jako jsou trhliny,
deformace, oslabeni a jiné poruchy.

9.2.1 Prohlidka poruch omitek

Stav omitek byl ovéfen zejména pii prohlidce z vysokozdvizné ploSiny pomoci akustické
trasovaci metody na zaklad¢ akustické odezvy pfti poklepu zkusebnim kladivkem v kombinaci
S vizudlnim posouzenim.

Podrobngjsi prohlidka se soustiedila zejména na historické ¢asti fasad, na ulicni
jihozapadni a severozapadni fasady.

Omitky v této Casti objektu jsou provedeny jako dvouvrstvé, na zdivo pfevazné z plnych
cihel byla provedend hruba vapenné omitka a nasledné vrchni Stukova vapenna omitka hladka,
ktera byla v minulosti dodate¢n¢ opatiena sjednocujicim natérem.
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Po celém obvodu historické Casti objektu je odhadem cca 30-40 % z celkové plochy
omitky silné az velmi silné naruSeno a min. cca dal§im 30 % z celkové plochy je poSkozeno
mirn¢ az stiedné.

U jednopodlazni pfistavby z vychodni strany objektu (od parku) jsou plosné€ velmi silné
poskozené omitky véetné zdiva, poskozeni je odhadem v plose cca 60-70 %. Pti prohlidce fasad
dvoupodlazni budovy ze strany parku bylo zjisténo nékolik mist s velmi silnym poSkozenim
omitek a jejich opadani.

Silné az velmi silné poSkozeni omitek se vyznacuje vyskytem vétsiho mnozstvi trhlin,
vyskytem vydutych ploch vétSiho rozsahu a zejména pak opadavanim omitek, a to nejen
vrchnich vrstev, ale také podkladnich vrstev s tim, Ze lokdln¢€ doslo az k obnazeni cihelného
zdiva, které pak vykazuje rovnéz lokalni poskozeni (trhlinky a vydrolovani cihel, vyplavovani
pojiva apod.). Mezi tyto poruchy je nutné také zafadit poSkozeni omitek vyzdoby fasad, trhliny
na ruznych profilacich, reliéfech a podobné.

Mirné az stfedni poskozeni omitek je charakterizovano lokalnim vyskytem trhlin,
lokalnim vyskytem vydutych ploch mensiho rozsahu a povrchovym poskozenim vrchni vrstvy
omitek, pfipadné odlupovanim povrchového natéru.

9.2.2 Dalsi zjisténé poruchy

Pti prohlidce byly zjistény tyto dalsi poruchy:

Deformace severozapadni fasady nepodsklepené casti objektu - byvalého salu, na této
casti fasady je patrné vybouleni fasady jak v podélném tak svislém sméru, pfesny stav stény a
deformace je detailn¢ zamérena a popsana v dalsich kapitole tohoto prizkumu.

Poskozeni zdiva kominu na jihozapadni fasadé, omitky kominu jsou zcca 80-ti %
opadané, zdivo z plnych cihel je plosné poskozené — vydrolovani a odpadavani mensich kust
cihel.

Poskozeni zdiva atikové fimsy — lokalné opadané omitky z ¢elni a spodni strany fimsy,
obnazené kamenné desky vynasejici fimsu, lokalni trhlinky cihelné ¢asti fimsy v misté stykt
jednotlivych kamennych desek, uvolnéni nékolika , kvardi“ pfi spodni strané fimsy a trhlinky
mezi kvadrem a spodni rovinou fimsy.

Koroze oplechovani fasad, jedna se zejména o oplechovani atiky pod odvodiiovacim
Zlabem, oplechovani fims a dalSich dekorativnich prvki, fims nad okny, oplechovani okennich
parapett, atik, lemovani plochych stifech apod., pfevazné se jedna o povrchovou korozi, lokalné
vSak bylo zjisténo azZ prorezivéni plecht.

Svisla trhlina na fasadé mezi nepodsklepenou ¢asti byvalého salu a podsklepenou casti
historické budovy, trhlina probiha po celé vySce stavby Vnosném zdivu a je patrnd také
V interiéru.

Lokalni poSkozeni zdiva v misté zatékani z deStovych svodi, vydrolovani poskozenych
cihel a malty az do hloubky 70 mm.

Kamenny sokl z piskovce je plosné povrchové poskozeny 1-2 mm naruseny, povrch
kamene spraSuje, dochazi také k odlupovani a vydrolovani povrchovych vrstev, lokalni
oslabeni je az v fadech 10 mm.

U nepodsklepené Casti byvalého salu je na severozapadni stran¢ v délce nékolika metrii
siln¢€ aZ do hloubky né€kolika cm ploSné poSkozeno zdivo soklu, lokédlné az do 150 mm, zdivo
je rozvolnéné, pojivo vyplavené, odpadéavaji kusy cihel, obdobné poskozeni soklu je na ¢asti
fasaddy na severovychodnim §tité.
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Poskozeni kamenného obloZzeni stupiniii a podstupnic schodi$té na severozapadni stran¢,
chybi n¢kolik desek.

U pfistavby z vychodni strany je az plosné poskozeno zdivo provedené z dérovanych
cihel, dochazi k vydrolovani malty a odpadavani kust cihel, toto poskozeni je jesté¢ vétsiho
charakteru a rozsahu u zdiva od urovné podlahy 1.NP nize k terénu, tj. zejména na vnéjsich
rampach, vétracich komorach a podobné.

Velmi silné je také poSkozeno zdivo okolo ,hluchého* prostoru u vytahové Sachty
nakladniho vytahu z 1.PP, od urovné poklopu nakladniho vytahu nize k terénu je zdivo z plnych
cihel velmi siln€ poskozeno, plosné témét do hloubky 150 mm a lokalné az 300 mm,

Zdivo kominu z kotelny piistavby je v horni ¢asti poskozené, opadavaji omitky, dochazi
k povrchovému poskozeni cihel.

Nad stfechami jednopodlazni pfistavby jsou na nékolika mistech poskozené omitky,
v kouté¢ sevieném kiidly historické ¢asti objektu dochazi k zatékani do objektu, omitky jsou
povrchoveé poskozené.

Stiesni krytiny nad historickou ¢asti jsou na hranici Zivotnosti, plo§né poskozeni natéra,
plosny vyskyt koroze.

U n¢kolika parapetd oken se vyskytuji trhliny ve zdivu.

Pti prohlidce byly zjistény také dals$i nedostatky, které vSak jiz byly majitelem objektu
V ramci zajisténi bezpec€nosti stavby odstranény, jedna se o :

Silné poskozeni stropu u zastreseni vstupu na jihozdpadni fasade, strop je proveden
Z keramickych desek typu hurdis se Sikmymi Cely, vlivem zatékani je strop silné poskozen,
hurdisky jsou popraskané, u nekolika z nich chybi casti desek a také patky pro uloZeni na
ocelovy nosnik, ktery je silné korodovany.

U shodného vstupu je dale poskozeno zdivo zidek pod schodistéem (opadané omitky,
cihelné zdivo az plosné vydroleno do hloubky nékolika cm) a také schodistové rameno,
posSkozeny jsou stupné, a to nejen kamenné desky stupni a podstupnic, ale také betonova

profilace stuprii a zejména pak nosnd schodistova deska provedend jako montovana konstrukce
z PZD desek.

9.2.3 Deformace severozapadni fasddy restaurace

Na zakladé vyskytu trhlin na fasadé mezi Casti restaurace a salu a dalSich trhlin ve 2.NP
mezi dodatecné vloZenou ocelovou konstrukei a fasadou bylo pfistoupeno také ke kontrole
svislosti severozapadni fasady.

Meéfteni byly provedeny jednak geodeticky pomoci totalni stanice Fokus a dale klasickym
méfenim svislosti spusténim olovnice s runim méfenim svislosti.

Totalni stanici byly zméfeny body na fasadé ve dvou vyskovych urovnich a to v rohu
oken nadprazi v 1.NP a ve 2.NP v priniku nadokenni fimsy s fasadou.

Olovnici byly zméteny vodorovné odchylky od pomysiné svislice ve vyskach nad
soklem, v misté geodetickych bodii oken nad 1.NP, pod fimsou a nad fimskou a ve vysce 2,0
m nad fimsou. V kombinaci dvou méfeni bylo zjisténo, ze maximalni odchylky od svislice od
paty zdi se pohybuji v rozmezi 50-70 mm a nachazi se jak ve vrcholu zdi, tak také na fimse
mezi 1.NP a 2.NP. Sténa se tedy nejen mirné€ naklani, ale také mirn€ bouli. Deformace vSak po
délce a ani po vysce objektu neni pravidelnd ¢i symetricka.
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10 ZAVER

Prace stavebné technického prizkumu vyse objektu Ceského domu na ulici Hlavni t¥ida
¢.p. 113 ve Frydku — Mistku Se zabyvaly zjisténim informaci 0 provedeni a stavu zakladovych
konstrukeci pomoci kopanych sond, hmotnostni vlhkosti a salinity zdiva v 1.PP a 1.NP pomoci
odbért vzorkd, stropnich konstrukei (zjiSténi typu stropti, hlavnich nosnych prvki, dimenzi,
apod. ve vSech podlazich), zdravotniho stavu konstrukce krovu a vyskyt vad a poruch z interiéru
kompletni prohlidkou objektu. Dale byly stanoveny pevnosti zdiva a ocelovych konstrukci. U
sttesniho ocelového vazniku bylo provedeno zaméieni.

Nize jsou jen velmi struéné uvedeny nékteré informace, podrobny popis vSech zjisténych
udaju je uveden v predchozich kapitolach této zpravy.

Zakladové konstrukce

Pro zjisténi hloubky zalozeni a zptsobu provedeni zakladl objektu bylo provedeno
deset ru¢né kopanych sond, které jsou ozna¢eny K 1 — K 10. Sondy byly provedeny ze strany
interiéru v 1.PP (K1- K4) av 1.NP (K 5 - K 8). Ze strany exteriéru pak byly provedeny sondy
K 9 a K 10. VSechny sondy byly provedeny u nosnych stén, nebo sloupti. Celkem bylo
odebrano 5 ks vzorkt pro laboratorni posouzeni.

Zakladové konstrukce jsou provedeny bud’ z kamenného zdiva hrubého fadkového na
vapenocementovou maltu, Nebo z betonu lit¢ho do vykopu ¢i bednéni. Tvar, hloubka zakladové
spary, rozsifeni atd... se v jednotlivych sondach lisi. Obecné lze fici, Ze hloubka zakladové
spary v podsklepené ¢asti je v rozmezi 0,35-0,60 m pod podlahou a v nepodsklepené ¢asti je
zakladova spara v hloubce cca 2,0 m u obvodového zdiva a cca 1,10 -1,35 m u patek ocelovych
sloupti. Sitka zakladu se pohybuje od 800 po 1200 mm.

Vysledky zkousek pevnosti betonu zakladii
Vysledky zkousek pevnosti betonu pomoci nenormové $picakové metody:
- Sonda K 2/1 — primérna pevnost 17,4 MPa, tomu odpovida tfida betonu C 12/15
- Sonda K 8 — primérna pevnost 13,2 MPa, tomu odpovida tfida betonu C 9/12,5
- Sonda K 10/1 — primérna pevnost 14,8 MPa, tomu odpovida tfida betonu C 10/13,5

Vysledky zkousSek pevnosti kamennych zdkladii
Primérna pevnost kamenného zdiva v objektu byla uréena v kapitole 5.3 na 1,75 MPa.

Laboratorni vvhodnoceni vzorkii zeminy

Podle vysledkl laboratornich zkouSek je takto mozné klasifikovat vzorky K01, K02 a
K04 zatazené v klasifikaénim systému CSN 73 1001 do tiidy G1 GW — §térk dob¥e zrnény,
pojmenovani dle CSN EN ISO 14688-1,2 saGr — §térk pis¢ity (sonda K 1), Gr — stérk
(K2 aK4). Zeminy jsou ulehlé. Hodnoty v tabulce plati pro $ifku zakladu 0,5 - 1 m.

Podle vysledkti laboratornich zkousek vzorky K08 a K10 je mozné v klasifikacnim
systému CSN 73 1001 zafadit do tiidy G3 G-F — §térk s pfimési jemnozrnné zeminy,
pojmenovani dle CSN EN ISO 14688-1,2 saGr — pis¢ity §térk. Zeminy jsou ulehlé. Hodnoty
Vv tabulce plati pro Sifku zakladu 0,5 - 1 m. Vzorek K08 byl odebran z nasypu.
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VIhkost zdiva

Vlhkost zdiva byla urovana ze strany interiéru na obvodovych a vnitinich nosnych
sténach, a to jak v suterénu, tak i1 ptizemi objektu. Méfeni vlhkosti bylo provedeno pomoci
odbéru vzorkt, kde byla zjisténa hmotnostni vlhkost vzorkl gravimetrickou metodou.

Mista odbérti vzorkli byla vybrana tak, aby byla vytvofena hruba pfedstava o miie
vlhkosti zdi v 1.PP a 1. NP (odbéry byly pfevazné v nepodsklepenych lokalitaich). Na
obvodovych sténach v suterénu byly odebrany vzorky ve vysce 0,1 -0,2ma1,0-1,1 m nad
podlahou. Na vnitinich sténach a v 1. NP pak byly vzorky odebrany pouze z prvni vysky nad
podlahou.

Vzorky byly po odbéru neprodlené¢ ulozeny do vazenek s uzavérem se zabrusem a
laboratorng, gravimetrickou metodou dle metodiky CGU, byla zjisténa hmotnostni vlhkost
obsazena v daném vzorku.

Celkem bylo provedeno 60 ks odbéri vzorkd vlhkosti, mista byla oznacena
W 1 - W 40. Umisténi sond je naznaceno v piidorysném schématu piiloze ¢. II.

Ze stanovenych hmotnostnich vlhkosti ur€ovanych na odebranych vzorcich je patrné, ze
prevazna ¢ast vzorkti ma hodnotu vysokou nebo velmi vysokou. Jedna se o 35 ks vzorkl z 50
ks v suterénu objektu. V ptizemi objektu byly vzorky odebrany pievazné v nepodsklepenych
Castech a byly zde zjistény hodnoty zvysené u 2 ks a u dalsich 2 ks nizké, u zbylych 6 ks jsou
hodnoty velmi nizké.

Celkové Ize konstatovat, Ze zdivo v suterénu vykazuje zndmky vysoké az velmi vysoké
zeminy a lokalné chybéjici vodorovnou hydroizolaci. V 5 lokalitach byly zjistény vyssi hodnoty
ve vySce 1 m nez nad podlahou coz rovné€z znaci, ze v objektu dochazi k zatékani ptes obvodové
zdivo z ptilehlého terénu.

v

Podrobné;jsi informace jsou uvedeny v kapitole 3.

Salinita

Pro urceni mnozstvi soli obsazenych v obvodovych a vnitinich nosnych sténach bylo
odebrano celkem 5 vzorki oznacenych SL 1 - SL 5.

Ve vzorku SL3 byly naméteny zvySené hodnoty chloridi a siranti.

Ve vzorcich SL4 a SLS5 byly zjistény zvySené hodnoty dusi¢nanti a sirant.

Ve 3 vzorcich z 5 byly zji§tény zvySené hodnoty sledovanych iontii soli.

P¥i nanaseni novych omitek neni potieba pouziti specialnich sanaé¢nich prostiredku
a omitek z hlediska neutralizaci soli. Na sanaci omitek staci béZné sana¢ni omitky.

v

Podrobngjsi informace jsou uvedeny v kapitole 4.

MARPO, s.r.o.



4086.1 — objekt Cesky divm, Hlavni tfida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky prizkum strana 112

Svislé konstrukce

Svislé konstrukce Vv objektu byly zkoumany zhlediska zjisténi informaci o
materialovém provedeni a pevnostech zdiva v 1.PP az 2.NP a provedeni piekladi. Dale byly
ovetovany ocelové sloupy véetné kontroly jejich tlousték.

Materialové provedeni zdiva

Z pevnostnich zkousSek a také ze zkouSek vlhkosti a salinity zdiva bylo zjisténo, ze
Vv objektu se nachazi nékolik riznych typt zdiva.

V 1.PP v jihovychodni ¢asti objektu se vétSinou nachazi zdivo kamenné hrubé fadkové
do vysky 1,0-2,0 m (z jilovce, prachovce a piskovce) vyse je zdivo provedeno z keramickych
cihel plnych. V severovychodni ¢asti objektu (nové&jsi Cast objektu) je zdivo provedeno
pfevazné kombinaci keramickych cihel plnych a keramickych cihel dérovanych. Lokalné se na
jihovychodni stran¢ objektu nachazi mista, kde jsou cihly promocené a rozpadaji se.

V1.NP se ve staré casti objektu, které ma 2.NP, nachazi zdivo provedené prevazné
z keramickych cihel plnych s lokalni dozdivkami z keramickych cihel dérovanych ptipadné
nenosné dozdivky a pticky z cihle dutinovych (PkCD). V nové ¢asti objektu s plochou stiechou,
je zdivo provedeno pievazné z keramickych cihel dérovanych, lokalné€ i z keramickych cihel
plnych.

Ve 2. NP je vétsina nosnych zdi provedena z keramickych cihel plnych. Lokaln¢ se zde
vyskytuje zdivo z cihel dérovanych napf. na obvodovych sténach strojovny vytahu a pod.

Z dérovanych cihel byl zjiStén vyskyt cihel metrického formatu typu CDm, piipadné
dérovanych blokt typu CD IVA, CD INA apod.

Ocelové sloupy

Ocelové sloupy byly zjistény v severozapadni ¢asti objektu v prostoru salu a v jeho
zazemi. Ocelové sloupy jsou obezdény nebo opatfeny omitkou s pletivem a jsou provedeny ze
dvou ocelovych nosnikli odpovidajicich UE 300 (dle EN 42 5571) svafenych k sobé
prerusovanym svarem. Celkem bylo ovéfeno 7 ks sloupti, kdy pouze tvarové bylo ovéteno 5 ks
sloupti (v mistech sond do stropli) a na dalSich 2 mistech byly sloupy ovéfeny podrobné véetné
ultrazvukovych méteni tlousték a ohledani na ubytek koroze — mista sond NS 33 a NS 34.

Pevnost cihelného a kamenného zdiva

Pevnostni zkousky na svislych nosnych sténdch byly provedeny nedestruktivnimi
metodami zkoumani, tj. na zabudovanych kusech staviva bez jeho vyjimani. Pevnost cihel byla
urovana na cihlach keramickych plnych palenych, metody stanoveni pevnosti u jinych typt
zdicich prvki, nez plnych palenych cihel jsou uvedeny niZe. Pevnost malty byla ur¢ovana na
loZnych sparach v tésné blizkosti zkousenych cihel rovnéZ nedestruktivni metodou.

Celkem 74 pevnostnich zkouSek bylo provedeno na 32 zkuSebnich mistech. Tato mista
byla ozna¢ena NS1 az NS32.

V piipadé zdiva provedené¢ho z dérovanych cihel byly zkousky provedeny pouze na
loZznych sparach malty (viz zkousky NS 11, NS 12), pevnost cihel byla stanovena na zakladé
odborné literatury jako nejnizsi pevnostni tfida cihel typu CDm, bloki CD IVA, INA apod.,
které se vyrabély v obdobi realizace stavby. Do vypoctu byla pouzita hodnota pevnosti cihel
7,5 MPa.

V piipadé stanoveni pevnosti u kamenného zdiva byly zkouSky provedeny pouze na
loZnych sparach malty (viz zkousky NS 29 - NS 32), tfida pevnosti kamene byla stanovena na
zaklad¢ normy pro horniny typu piskovec - tfida III. Pevnost zdiva pak byla stanovena jako
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tabulkova hodnota dle postupu dnes jiz sice neplatné CSN 73 1101 a to podle zpiisobu
provedeni zdiva jako hrub¢ fadkové.

Orientacni upfesnénd pevnost zdiva z cihel plnych palenych, pfi uvéazeni vsech
prizkumem zjisténych informaci, byla pomoci nedestruktivnich zkouSek a vyhodnoceni dle
CSN ISO 13822 a CSN EN 1996-1-1+A1 stanovena:

NS1-NS6 - fa1=1,2 MPa
NS7 - NS10 - fa2=1,5 MPa
NS11 - NS12 - fda3=0,9 MPa
NS13 - NS22 - fa4=1,1 MPa
NS23 — NS28 - fas=1,0 MPa
NS29 — NS32 - fas=1,75 MPa

Svisle ztuZeni obvodové severozapadni stény

V mistech sond NS38 a NS40 byl zjistén 1 ks sloupu z I 140. V sondé NS 39 byly zjistény
2 ks I 140. Sloupy jsou ve vzdalenosti 120 mm od obvodové steny, jejich vyska je 2650 mm
nad podlahu a do stény jsou kotveny pomoci haku z pasoviny o tloustce 5 mm a Sifce 50 mm.
Tyto kotveni jsou pak na sloupé osazeny po cca 500 mm po vysce.

V misté NS 41 se nenachazi zddné ocelové sloupy a zdivo pricné stény neni provazano
se sténou obvodovou.

Preklady

Soucasti priazkumu bylo ovéfeni piekladl nad otvory, a to na celkem 3 mistech ve staré
¢asti objektu. Tyto sondy jsou ozna¢eny NS (NS 35 - NS 37).

Prizkumem byly v mistech piekladi zjistény cihelné zaklenky. Ve dvou mistech doslo
v minulosti ke zméné velikosti oken a bylo provedeno piizdéni Spalet Se zarovnanim
nadokennich nadprazi.

S 4

Vodorovné konstrukce

Priizkum vodorovnych konstrukci v objektu byl zaméfen na zjisténi informaci o zptisobu
provedeni stropl, urceni hlavnich nosnych prvki, jejich tvaru, armovani, pevnosti materiald,
zdravotniho stavu dievénych konstrukci a skladeb podlah.

Celkove bylo provedeno 40 sond do stropnich konstrukci (sondy jsou ozna¢eny jako NV)
a 5 samostatnych sond do podlah (oznaceni sondy jako P). Pfevazna vétSina sond do podlah
byla provedena ptimo nad sondami do stropi.

Prizkumem byly v mistech sond ovéreny tyto stropni konstrukce
- nehoflavé monolitické Zelezobetonové PZD panely (dutinové, plné);
- nehoftlavé valené klenbové stropy do ocelovych I nosniki;
- nehoflavy strop z keramickych Hurdis desek s Sikmymi Cely vsazenych pies patky mezi
ocelove I nosniky;
- stropni tramy (pravlaky) z ocelovych I nosnikd;
- castecné hotlavé dieveéné tramové stropy s rakosniky vlozené do ocelovych I nosnik.
- plechobetonovy strop z trapézového plechu ulozeny na soustavu I nosnikt (sal v 1.NP)
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Zakladni orientacni charakteristiky oceli jsou nasledujici:

- - ocel hladka 10 216 (E) — navrhova hodnota pevnosti pro betony C 12,5/15 a vyssi —
vtahu a v tlaku je 190 MPa, mez kluzu je 206 MPa, mez pevnosti se neuvadi,
svafitelnost dobra.

- - ocel Zebirkova 10 425 (V) — navrhova hodnota pevnosti pro betony C 16/20 — v tahu
a v tlaku je 375 MPa, mez kluzu je 410 MPa, mez pevnosti 569 MPa, svafitelnost
zarucena.

- -ocel Zebirkova 10 335 (J) — navrhova hodnota pevnosti pro betony C 12,5/15 — v tahu
a v tlaku je 300 MPa, mez kluzu je 325 MPa, mez pevnosti 471 MPa, svafitelnost
zarucena.

Kvalita betonu stropnich konstrukci

Pevnost betonu byla stanovena na zakladé provedeni 34 pevnostnich zkousek v celkem 7
sondach, vyslednd hodnota je uréend jako orientacni pevnost betonu Rpe.
Orientacni pevnosti betonu konstrukeci stropii byly stanoveny nasledovné:

- zkousky NVB 1, NVB 3, NVB 5a NVB 7 Rbec = 29,3 MPa, tj. beton tiidy C 20/25
— C 25/30.

- zkousky NVB 2 a NVB 6 Rbec = 20,8 MPa, tj. beton tiidy C 16/20.

- zkouska NVB 4 Rbec = 25,1 MPa, tj. beton ttidy C 20/25.

Pevnost materialu valcovanych stropnich nosniku

U stropt provedenych Vramci riznych rekonstrukci objektu, zejména v povalecném
obdobi, Ize predpokladat, ze se jedna o I nosniky provedené z dnes bézné oceli fady 37.
Pevnostni charakteristika byla urcena dle CSN 73 0038 tab. 7.1 — mez kluzu 210 MPa, mez
pevnosti 370 MPa. Toto plati také o celé vlozené konstrukci stropu v sale.

Kvalita materialu I nosnikii u stropi provedenych z cihelnych kleneb resp. dievénych
stropt do I nosnikt, byla urcena s ohledem na predpoklad, Ze se jedna o pivodni konstrukce
objektu, ktery byl pravdépodobné postaven na pielomu 19. a 20. stoleti. S ohledem na tyto
piedpoklady se jedna o nosniky provedené bud'to z plavkové oceli nebo svaikového Zeleza.
Pokud by nebyly provedeny podrobnéjsi materialové zkousky, je nutno uvazovat s hodnotami
pro svarkové zelezo, které jsou mirné niz§i. Pevnostni charakteristika svaikového Zeleza byla
uréena dle CSN 73 0038 tab. 7.1 — dovolené namahani 130 MPa, mez kluzu 210 MPa, mez
pevnosti 340 MPa.

Pro upfesnéni hodnoty meze pevnosti byly na 2 ks stropnich nosniki (nad 2. NP)
provedenych z 1400 na hornich pasnicich provedeny vzdy 2 zkouSky pevnosti oceli oznacené
jako M1 - M4,

Jedna se o orientacni nedestruktivni zkouSkou provedenou pomoci pienosného
tvrdoméru. Vysledem zkousky stanovil primérnou hodnot meze pevnosti oceli v tahu na
441 MPa.
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Stresni konstrukce

Vodorovné stiesni konstrukce v objektu byly zkoumany z hlediska zjisténi zpiisobu
provedeni a skladby (materidlového slozeni) nad jednopodlazni budovou a provedeni ocelové
konstrukce v ¢asti objektu nad 2.NP. Za ucelem materidlového provedeni konstrukce nad
jednopodlazni budovou byly provedeny 3 sondy oznacené ST 1 az ST 3.

Sondy maji podobnou skladbu. Stfesni konstrukce je provedena jako jednoplastova.
Svrchni ¢ast je tvofena souvrstvim z asfaltovych pasu, svrchni je s mineralnim posypem. Pod
touto vrstvou byl zjistén pénovy polystyrén v tloust’ce 50 mm a dale nize souvrstvi nékolika
desek heraklitu. Jako dalsi byl zjistén skvarovy nasyp. Dale se nachazi stropni konstrukce.

v

Podrobné;jsi informace jsou uvedeny v kapitole 7.

Stresni ocelovy vaznik

Nad severozapadni ¢asti budovy je provedena sedlova stfecha, ktera je na
severovychodnim S§titu ukoncend valbou. StfeSni plast’ je proveden z plechové krytiny, déle
pokracuje papirova asfaltova lepenka na celoplosné dievéné bednéni.

Nosna konstrukce krovu je provedena jako ocelovy ptihradovy vaznik. V poli se nachéazi
sedlovy vaznik a do posledniho vazniku ve valbé jsou Sroubovany narozni pultové vazniky.

Vazniky jsou ulozeny pouze na obvodové zdivo pomoci zabetonovanych ocelovych tyci
pres kotevni roznaSeci plotny. Sloupky, pasnice, diagondly a zavétrovani je provedeno z ty¢i
tvaru rovnoramenné¢ho L rtznych dimenzi. Spoje jsou provedeny jako svafované anebo
Sroubové pies navarené spojovaci plotny.

Prohlidka zdravotniho stavu krovu

Prohlidka krovii byla provedena na vSech pfistupnych castech konstrukce
Vv jihovychodni ¢ast objektu. V misté nad schodistém byl krov prohlédnut pouze vizualné.

Krov byl v minulosti zasazen pozarem a cca 50 % vSech nosnych prvki v¢etné bednéni
bylo vyménéno. Nejvice zasazena ¢ast krovu je v pozici 6-8 AE — prostor mansardy a v pozici
1-2 AE, kde se nachazi vétSina mist napadenych velmi siln€ dievokaznou houbou a casto
dochdzi krozpadim koncl trdmi, az celoploSnym rozpadim. Cca na 50% ze vSech
ponechanych pivodnich prvcich krovu se nachazi ohotfelé mista po pozaru. Sila ohofeni je
proménnd, a to od hloubky 5 aZ do 30 mm lokaln€ aZ 40 mm. Do krovu aktivné zaték4 na
nékolika mistech, a to pfevazné v prostoru mansardy. Vyskyt dievokaznych hub je do zna¢né

Z prohlidky zdravotniho stavu konstrukce krovi vyplyva, Ze napadeni prvki je
stfedniho aZ vysSiho rozsahu a pripadna sanace bude sloZita a nakladna.

v

Podrobngjsi informace jsou uvedeny v kapitole 8.
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Prohlidka objektu z hlediska vad a poruch

Vizuélni prohlidkou bylo zjisténo mnoho nedostatki a poruch, a to jak v interiéru, tak

Vv

V suterénu bylo vizudlni prohlidkou zjisténa vysoka vlhkost zdiva a lokalni droleni
cihel. Vlivem vlhkosti dochazi ke korozi ocelovych nosniki a také lokalné ke korozi vyztuzi
Vv Zelezobetonovych panelech. V nadzemnich podlazich byly zjistény lokality s trhlinami na
obvodovém a vnitinim nosném zdivu a lokality s viditelnymi stopami po zatékéani jak na
konstrukcich stropi, tak 1 st€énach. Omitky jsou v podlazich plosn¢ poskozené vypraskanim, a
to jak na zdech, tak na stropnich konstrukcich a podhledech. V krovu byly zji§tény azbestové
roury v kominovych télesech, které byly ovéteny 1 v druhém nadzemnim podlazi a prochazeji
pravdépodobné az do suterénu.

Pti prohlidce byly zjistény tyto dalsi poruchy:
Koroze patek ocelovych sloupt, podkladnich plech pod patkou a ocelovych Sroub,
které jsou volné (v sondé K6).

Dutina v rohu betonové patky vyplnéna nasypem (v sond¢ K8).

Vytrzeni kotev ocelovych sloupi ze zdiva ve 2.NP (svislého ztuZeni obvodové stény)
V misté napojeni pficek na obvodovou sténu.

Z exteriéru budovy bylo prohlidkou zjisténo jako nejzasadnéjsi celoplosné poskozeni
omitek, jejich opadani, vyduti apod. Dale korozi oplechovani u atik apod., lokalni trhliny ve
zdivu nebo poskozeni zdiva soklu.

V kombinaci dvou méfeni bylo zjisténo, ze maximalni odchylky od svislice od paty zdi
se pohybuji v rozmezi 50-70 mm a nachézi se jak ve vrcholu zdi, tak také na fimse mezi 1.NP
a 2.NP. Sténa se tedy nejen mirné naklani, ale také mirné bouli. Deformace vSak po délce a ani
po vysce objektu neni pravidelna ¢i symetricka.

v

Podrobné;jsi informace jsou uvedeny v kapitole 9.

V Ostravé 03.02.2025 vypracovali: Adam Ciz
Robin Wondra
a kolektiv
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Piiloha & 1 - SEZNAM POUZITYCH NOREM A LEGISLATIVY

CSN EN ISO 18265 - Kovové materialy — Pfevod hodnot tvrdosti

CSN EN 1990 - Zasady navrhovani konstrukei

CSN EN 1991-1 - Zatizeni konstrukci

CSN EN 1992-1-1 - Navrhovani betonovych konstrukei

CSN EN 1996-1 - Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1996-2 - Navrhovani zdénych konstrukei - volba materialu, konstruovéni a provadéni
zdiva

CSN EN 772-1 - Metody zkouseni zdicich prvki - stanoveni pevnosti v tlaku

CSN EN 1015-11 - Metody zkous$eni malt pro zdéné konstrukce - stanoveni pevnosti malt
v ohybu a pevnosti malt v tlaku

CSN EN 1997-1 - Navrhovani geotechnickych konstrukei

CSN EN 206-1 - Beton - specifikace, vlastnosti a shoda

EN 12504-1 - ZkousSeni betonu v konstrukcich - ¢ast 1: Vyvrty - Odbér, vySetfeni a zkouSeni
v tlaku

EN 12504-2 (73 1303) - ZkousSeni betonu v konstrukcich - ¢ast 2: Nedestruktivni zkouseni -
Stanoveni tvrdosti odraznym tvrdomérem

CSN 73 1370 - Nedestruktivni zkouseni betonu

CSN 73 1373 - Tvrdomérné metody zkouseni betonu

CSN 73 2011 - Nedestruktivne skuiSenie betonovych konstrukcii

CSN EN 14630 (73 2154) - Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci
-ZkuSebni metody - Stanoveni hloubky zasaZeni karbonatace v zatvrdlém betonu
pomoci fenolftaleinové metody

CSN 74 4505 - Podlahy — Spoleéna ustanoveni

CSN 49 0600-1 - Ochrana dieva - Zakladni ustanoveni - Cést 1: Chemicka ochrana

CSN 49 0600-4 - Ochrana dreva. Zakladné ustanovenia. Ochrana naterovymi latkami

CSN ISO 13822 (73 0038) - Zasady navrhovani konstrukci - Hodnoceni existujicich
konstrukci.

CSN ISO 73 0038 — Hodnoceni a ovéfovani existujicich konstrukei — Doplitujici ustanoveni

CSN EN 1995-1-1 - Navrhovani dfevénych konstrukei

CSN EN 338 (73 1711) - Konstrukéni dfevo - Tiidy pevnosti

CSN EN 1912+A4 (73 1713) - Konstrukéni dfevo - Tiidy pevnosti - Pfifazeni vizualnich t¥id
jakosti dievin

CSN 73 2810 - Provadéni dievénych konstrukei

CSN 73 2824-1 - Tiidéni dfeva podle pevnosti - Cast 1: Jehli¢naté fezivo

Ochrana dfeva v bytech, chatach a chalupach - J.Baier, V. Peklik, Z. Tyn, SNTL Praha 1989

Biologicky priizkum dievénych konstrukei - Pyrus Ltd., L. Hrugka, Usti n.L. Gerven 1992

Ochrana dfeva - Pyrus Ltd., L. Hruska, Usti n.L. ¢erven 1992

Soubor ptednasek "Ochrana dievénych konstrukci - §koleni" - PSO, raha 1988

Operating Instructions - Concrete Test Hammer Types N and NR - PROCEQ, Zurich 1989

Operating Instructions — Silver schmidt - Proceq SA, Schwerzenbach 2007

Ptistroj pro zjiStovani pevnosti zdicich prvka a malty (Kucerova vrtacka) KV-3 |, Navod
k pouziti KIKTEC — TZUS Praha s.p., rev. 12/2020

Zjistovani mechanickych vlastnosti betonu v hotovych konstrukcich - ing. Dr. Karel
Waitzmann, Praha, SNTL 1956

Priizkumy a opravy stavebnich konstrukci - Pume, Cermak a kolektiv, ABF, ARCH Praha, 1993

Stavebni tabulky — Doc. Ing. M.Rochla, SNTL Praha 1969,

Stavebni tabulky — Doc. Ing. M.Rochla, SNTL Praha 1982,
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Pidorysné schéma krovu
Zakresleni poruch a vad
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LEGENDA:

@ SVISLA TRHLINA VE ZDIVU

(1b) SIKMA TRHLINA VE ZDIVU

@ VODOROVNA TRHLINA VE ZDIVU

@ TRHLINA VE SPOJI ZDIVAA STROPNI KONSTRUKCE

9 VYBOURANA PODELNA KAPSA V OBVODOVEM ZDIVU (200/200 MM)

e STOPY PO ZATEKANI/VLHKOST V OMITKACH + OPADANI OMITEK

(4) SILNA KOROZE OCELOVYCH NOSNIKU

e VYSKYT MYCELIl HUB NA OMITKACH

e OPADANI OMITEK VCETNE POSKOZENI KERAMICKEHO POVRCHU NA HURDIS DESKACH
o TRHLINA V KONSTRUKCI| PODLAHY

o AZBESTOVE ROURY - KOMINOVE VLOZKY

0 SILNA KOROZE OCELOVYCH VYZTUZI V ZELEZOBETONOVYCH PANELECH
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Priloha IV - Vestavény ocelovy strop - Pudorysné schéma

30990
220 3070 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 2 150 4 200 350
970 ,1050,1050}, 1200 , 1500 , 1500 1200 , 1500 , 1500 1200 , 1500 , 1500 1200 , 1500 , 1500 1200 , 1500 , 1500 1500 650, 1200 , 1500 , 1500
1 1 g 1 g g 1 g g g g — g g g
CN
:
- e e —————— e ————— e ] e e = — | e e — | e - S —— e — ] | e — ] - - = — 1
% !' I 1200: T T 1200: T T 1200: T T 1200: T = I#. T 1200; T T ¢ ! . . T T g:
. | | ' | | ' | | ! | | ' I L | | ' \
3 T A | | ! | | ! | | ! | | ! A o | | ! \
= ! i i ! i i ! i i ! i i ! i i ! IR P! i i ! N
N I : I : : I : : I : : | : : I : : C : : I N
2x I | 2x | | C2x | | C2x | | 2x | | 2 | | | C2x | | 2x §
| UPE300 i i | UPE300 i i | UPE300 i i | UPE300 i i |UPE300 i i ~TUPE300 i i i | UPE300 i i UPE300 | %
e M -1160- - lII -1160 - -Iil-—IIGO-E»--IIGO---lI}-—I160—-«|i|>-—I160—-M>--I160---|i|>-—I160—-<|i|>-—I160—-E--I160---|i|>-—I160—-<|I|>-—I160—-M>--I160 -|I|>-—I160—-<|i|>-—l160+ M -I160 -|i|>-—l160 1;} «Iil-—-M»--HGO---lIl»-—IIGO—-<|i|>-—I160—- N
o O : : | : : | : : | 2 s DI : : o | : : i .
3 o8 8 3 ﬂ ! 3 3 ! 3 3 ! 3 3 ! 3 3 g 3 3 ! \
- A ; I : I ; I ; I : e g : i §
. :-| |160--|I|-—|160--|I|-—|160--|E|—--|160---|~:l}-—|160—-1I}-—|160—-+E|—--|160 -|I}-—|160—-{I}-—|160—-{%|—--|160 -|I}-—|1eo—-{I}-—|160—-{%|—--|160—--|~:l}-—|1eo—-{I}-—neo—-{%l—--nso -|~:l|>-—l160— {I}-—neo— ++ <|~:l|-—-|%|--I160—--|~:l|>-—l160—-<|~:l|>-—I160—-+: %
3 R | | - | | | | | | | | | i | o | | | :
3 o i L i L i L i L i ! . i ! \
- ! i i ! i i ! i i ! i i ! i i P RS BN i ! P! i i ! X
RS :{ ----- =-1200- F-—-—- |i| ------ 1200 -~ - — = |{| ------ 1200~ — - —- |{| ------ 1200~ — - |{| ------ E— 1200 — = r|{|~ ﬂ-—:::—-»-lzoo —E = B S E— 1200 -~ = }: §
3 o o N T | b | L | L . p2l iYps | | ; \
L0 0 o o o | |2 =y o o o o o =) o o 1=y o = 1=y =) o =) =) o \
© © ws¢lTrgTo8T 'S g S S g S S g S S g S S g S S S S T TUSFTTS %
s — N~ - I I - T T n T T - T T - T T - T T T ! n : §
T’l ! i | ! | | ! | ! | ! | ! | | i | ! 1 T \
- f-—-—: F-1200-F-—-—- W-—-—--= F—--1200- - —F- - —-—-—- H-——-—= F—--1200- —F - —-—-—- H-——-= F—--1200-- —F- - —-—-—- H-——-= :p —--1200- - — - —-—-—- H-—-—-—= F—--1200-- — - —-—-—- E—f - F—--1200-- — - —-—-—- ] %
o IR A S R A S A i i! !
& o | | i | | i | | i | | i | | | | i \
= I I | I I I I I I I | I I i I I I I | | I §
- i- -1160- - - 1160 - - ~1160 - - - 41160 - ff- - — 1160 — - - - — 1160 — - 4}~ - -1160- - 4} - — 1160 — - {f- - — 1160 — - - - -1160- - 4} - — 1160 — {T}-—Meo—-{ﬂ---mso -|T|>-—I160 -4t -— 1160 — - 4} - -1160- - Ht - — 1160 — - Hf- - — 1160 — - ff- - — 1160 —- 4 - - — 1160 — - 4 - — 1160 —- %
. T S S A A A L i i N
3 ! i i ! i i ! ) N ! i N ' N N ! N N ) N D4y | ) N
- I & & I & & I & & I & & I 5 5 I T & £ & [f §
~ w-lmo- |!|-—|160--|!|-—|160-ﬂ--|160---|!}-—|160—-1!}-—|160—-ﬂ -1160- - 4 - — 1160 — 11}-—|160—-$--|160—--|!}-—|160 <|l|>-—l160 -I160 -|1|>-—I160 #-—Meo—-ﬂ -1160- - -|1|>-—I160 A4 — 1160 4- It - — 1160 — #-—nso—-ﬂ §
T oox | I T oox | I I I T oo | | I | I I I T N
] UPE300 | i ] UPE300 | i i UPESOO i i ] UPE300 | i | UPE300 i i | UPE300 i i i i 2 §
o . . . . . . . . . . . . | . . UPE300 . §
2] | | | | | | | | | | | | | | | | | . | | | Ny
o ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | ' ' ' \,I
~ o i L i L i L | o | i \
L i i | i i | i i | i i | I i | N
R S = Moo =+ 200 | = 200 oo R S |L|. ..... =k 200 | =+ 200 ] 1200 1] : § |
3 | &
DETAIL - D4 5 NP DETAIL - D5 5 NP DETAIL - D1 POHLED DETAIL - D1 REZ DETAIL - D2 POHLED DETAIL - D2 REZ
\'/_ o \'/_ o (M1:20) (M1:20) (M1:20) (M1:20)
< g /;jgg g 1160 { 1200 {1200
CATLI IR PIAT PSS SIS A AT A O O Y Y i P
“’ 40 | ¢  ----¥---n60 /) wo |
400 — 1200-- g N e T e ‘
165 , 350 3 © s T TKoog g 2xM22 U200*
_ 165 |, 150 /
@10mm; 4200mm I , A
o l-OAro o I_g_' ﬂ—/ }
T2 T —— D 8 ‘ 250
Ay SN T selniatad A O- i P20 - 500/200
L45/28/4; 2200mm @ L45/28/4; 8200mm @ | — DETAIL - D3
; o e (M1:20)
4 4 & 2xUPE300
[0 2 O 1200 /P IPE220
X © X
o N e
- 5 1200
o @
@ st
* = Pudorysné schéma vestavéného ocelového stropu
A3

(1:100)
MARPO s.r.o.



14 000
12 400
12 370

800

, 800 ,

-

7

4086.1 - Stavebné technicky prizkum: Objekt Cesky diim, Hlavni tiida 113, Fridek - Mistek

PRILOHA IV/2

Priloha IV - Stre$ni vaznik - Pudorysné schéma
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LEGENDA ZNACENI ZAVETROVANi: SKLADBA STRESNIHO PLASTE: ~
ZAVETROVANI HORNI A SPODN| PASNICE VAZNIKU - PLECHOVA KRYTINA
(1) ————= - VE VRCHOLU VAZNIKU L63/6 - PAPIROVA ASFALTOVALEPENKA
-V PATE VRCHOLOVEHO SLOUPKU VAZNIKU L40/4 - DREVENE CELOPLOSNE BEDNENI 25mm
ZAVETROVANI HORNI A SPODNI PASNICE VAZNIKU SKLADBA NEPOCHOZIHO PODHLEDU (SHORA):
@) - - HORNI VV POLI L63/6 - TEPELNA IZOLACE: PERLIT V IGELITOVYCH PYTLICH ~100mm
- SPODNI V POLI L50/5 - DREVENE PODBITI 30mm (KLADENO NA RIDKO)
@ ZAVETROVANI HORNi A SPODNi PASNICE VAZNIKU - SKLOVLAKNITE DESKY ~18mm
_ SPODNI VE VALBE L3/ POZNAWKCY: N VAN v NAROS .
-PATECNIPLOTNY ULOZENI VAZNIKU V NAROZI A KOTEVNI PLOTNA
3) ZAVETROVANI HORNIi PASNICE BEZNEHO VAZNIKU ZAVETROVANI TECHTO VAZNIKU VE STIiTU (UMISTENI L1A L2)
-V POLI L63/6 NEJSOU RADNE PODBETONOVANY;
- AN oA , - - VRCHOLOVY SLOUPEK VAZNIKU VII 2x (L40/40/4) JE ZDEFORMOVANY (LOKALITA L3)!
®) ZAVETR(_D\\;/E”‘\'/'AT;ET'SOTQSN'CE VAZNIKU VE VALBE - OCELOVA KONSTRUKCE JE OPATRENAZAKLADNIM CERVENYM NATEREM
ANEZAKRYTE CASTI JSOU OPATRENY DRUHOU VRSTVOU SEDEHO NATERU;
@) e ZAVETROVANI SPODNi PASNICE VAZNIKU - OCELOVA KONSTRUKCE V INTERIERU NEVYKAZUJE ZNAMKY KOROZE,
- L50/5 ZJISTENA BYLA POUZE LOKALNI MIRNA KOROZE PREVYSLYCH KONCU;
, PR o - DIMENZE DREVENYCH VAZNICEK 100/120 mm;
®) - S D g /= TROVANI - NA SPODNI PASNICI VAZNIKU JSOU PRES OCELOVE PLOTNY UKLADANY STROPNICE
- mm NESOUCI PODHLED, DREVENE STROPNICE JSOU PRIBLIZNE V MISTE SLOUPKU VAZNIKU,

DIMENZE 115/165 mm;

MARPO s.r.o0.
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4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni titda 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRiLOHA V/1

Priloha &. V_ PROTOKOL O ZKOUSCE — STANOVENI VLHKOSTI
NA VZORCICH ZDIVA

Protokol o zkousce

K-GEO s.r.0. Laboratoi mechaniky zemin
Masna 1 28.fijna 168
Ostravat Ostrava-Marianské Hory
596 117 633 595 693 019
]
5 - Laboratof mechaniky zemin

Komplexni geologické prace KE‘;} @@@ S.I.0.

Laboratoi mechaniky zemin

28. fijna 168, 709 00 Ostrava
Telefon: 596 628 A35 ‘
7 )

Stanoveni vihkosti

Akce: Cesky dum, Hlavni tfida 113, Frydek-Mistek

Datum: 02.01.2025

Vypracovala: ing. lvana Krestova

vzorek | vihkost (% vzorek | vihkost (%) vzorek [ vihkost (%)

11 14,98 111 8,25 21 15,71
1/2 10,11 11/2 11,15 22 6,89
211 13,78 121 13,81 23 11,99
2/2 9,06 12/2 6,12 24 10,09
31 8,38 13/1 10,72 25 6,96
3/2 4,09 13/2 11,33 26 8,67
4/1 19,48 14/1 9,12 27 5,75
4/2 11,80 14/2 5,93 28 7,37
5/1 15,72 15/1 11,89 29 6,14
5/2 13,10 15/2 11,50 30 11,36
6/1 14,69 16/1 13,27 31 1,55
6/2 18,64 16/2 6,02 32 5,79
71 10,31 171 8,17 33 1,21
712 6,71 1712 3,38 34 1:27
8/1 17,13 18/1 7,24 35 4,62
8/2 20,47 18/2 4,25 36 2,86
9/1 15,23 19/1 15,21 37 1,80
9/2 9,51 19/2 7,05 38 5,056
10/1 14,82 201 5,82 39 3,47
10/2 9,94 20/2 9,39 40 0,56

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni trida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRILOHA VI/1
Priloha ¢&. VI PROTOKOL O ZKOUSCE — STANOVENI{ SALINITY
ZDIVA

'a Fyzikalni a chemicka laboratoi W,
7 Zkugebni laboratof & 1269, akreditovani CIA e
odle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 Tlac-wrA
P 11//_——-“.\‘-:_\:

ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. %, fF\‘\ B
Tavieska 337/23, 703 00 Ostrava - Vitkovice ""‘ L 1269
tel: 595 700 501, e-mail: laborator.ekotechnika@elvac.eu
PROTOKOL K ZAKAZCE ¢.: 2/2025
Zikaznik: MARPO s.r.0. Akce: Stavebné tech. priizkum objektu Cesky dim, HI.
28. fijna 66/201 tiida 113, Frydek-Mistek
709 00 Ostrava - Marianské Hory
Informace o vzorku:
Datum pitjeti zakazky: 7.1.2025 Odebral: zdkaznik
Datum zkousek: 7.1.2025 - 17.1.2025
Vysledky zkousek:
¢. vzorku|  nazev vzorku dat. odbéru matrice metoda odbéru
2 |SLI 19.12.2024 odpady
3 SL2 19.12.2024 odpady --
4 SL3 19.12.2024 odpady —
5 SL4 19.12.2024 odpady --
6 SL5 19.12.2024 odpady ---
ukazatel ¢ vzorku ¢. vzorku ¢ vzorku ¢. vzorku jednotka | identifikace metody
2 3 4 5
SL1 SL2 SL3 SL4
pH 9,0 8.8 82 8,5 CSN IS0 10523
NM 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%
susina 91,3 91,3 954 94,8 % EKO-SOP-001, &st O
NM 3% 3% 5% 3%
chloridy N 0,03 0,04 1,7 0,07 mg/g vz. EKO-NSOP
dusicnany N 0,01 0,05 1.4 0,06 mg/g vz. EKO-NSOP
sirany N 0,17 0,14 1,3 1,6 mg/g vz EKO-NSOP
ukazatel ¢ vzorku jednotka | identifikace metody
6
SL5
pH 8,6 CSNISO 10523
NM 1,8%
susina 92,8 % EKO-SOP-001, &ast O
NM 3%
chloridy N 0,07 mg/g vz, EKO-NSOP
dusi¢énany N 0.33 mg/g vz. EKO-NSOP
sirany N 1.4 mg/g vz. EKO-NSOP

Poznamka: Uvedené rozsifené nejistoty méfeni (NM) jsou soucinitelem standardni nejistoty méfeni a koeficientu
rozéifeni k=2, coZ pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 %. Nejistoty nezohlednuji
viiv odbéru a nehomogenity vzorku.
Pouzitd metoda pro pripravu vyluhu: EKO-PI-006 (CSN EN 12457-4)
N - postup mimo rozsah akreditace
Nasledujici uidaje byly dodany zakaznikem: datum odbéru, matrice

Protokol ¢. : 1/2025 Strana: 1/2

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni ti'tda 113, Fridek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRiLOHA VI1/2

Prohlaseni:

Vysledky zkousek se tvkaji pouze predmétu zkousek a nenahrazuji jiné dokumenty.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

U vzorki odebranych zakaznikem se vysledky vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat. Laboratof odmita odpovédnost
za informace dodané zakaznikem ovliviiujici platnost vysledka.

Podrobné informace o metodach jsou dostupné v laboratofi nebo na www.cai.cz

Misto provedeni zkousek je totozné s adresou laboratofe v zahlavi.

Protokol zpracoval: Ing. Olga Frankovicova Schvalil:  Ing. Olga Frankovicova
Datum vystaveni: ~ 17.1.2025 vedouci laboratofe

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni trida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRILOHA VII/1
Ptiloha & VII  PROTOKOL O ZKOUSCE — LABORATORNI
ZKOUSKY ZEMINY

Tk C A -
A - S.1.0.

Komplexni geologické prace Laboratof mechaniky zemin

VYSLEDKY MERENIi NA VZORCICH ZEMIN

dle Metodiky Laboratornich zkousek

Akce:  Cesky dim, Hlavni tiida 113, Frydek-Mistek

Datum: 18.12.2024 Ptiloha:

Proved!: Ing. Krestova lvana K%Gﬁc S.I.O. »

Laboratoi mechaniky zemin
28. fijna 168, 709 00 Ostyava
Telefon; 596 628435 g |

Vzorek ¢islo 39308 | 39306 | 39307 | 39309 | 39314
Sonda ¢islo Ko1 K02 K04 K08 K10
Hloubka odbéru (m) 0,50-0,65|0,55-0,60|0,40-0,50|1,30-1,50|1,90-2,00
Typ vzorku P P P P P
Vihkost W, (%)

Zdanliva hustota pevnych Eastic Ps (Mg.m?)| 2,74 2,73 2,72 2,74 2,73
Objemovéa hmotnost P, | Mg.m®)

Objemova hmotnost sucha Py |Mg.m?)

Mez tekutosti dle Vasiljeva W, (%)

Mez plasticity W, (%)

Index plasticity dle Vasiljeva Ip (%)

Stuperi konzistence dle Vasiljeva 'c (1)

Parovitost n (%)

Stupen nasyceni S, (1)

Soudrznost Cef (MPa)

Uhel vnitfniho treni Por °)

Soudrznost rezidualni Croz (MPa)

Uhel vniténiho treni rezidualni Prez ©) i

Oedometricky modul pfetvarnosti Eoeq | (MPa)

Tlakovy interval (MPa)

Pojmenovani dle CSN EN I1SO 14688-1,2 saGr Gr Gr saGr | saGr
Trida zeminy dle CSN P 73 1005 G1-GW|G1-GW|G1-GW|G3 G-F|G3 G-F

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni ti'tda 113, Fridek — Mistek — stavebné technicky priizkum

PRILOHA VII/2
>
K-GEO s.r.0. P rOto ko I o z ko u Sce Laboratof mechaniky zemin
ul. Masna 1 ul. 28. fijna 168
Ostrava Ostrava - Marianské Hory
596 117 633 596 628 435
www.kgeo.cz

] ZRNITOST
STANOVENA KOMBINACI PROSEVANI A SEDIMENTACE

Zkouska je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEN ISO/TS 17892-4 a zvyklosti laboratofe.
Zdanliva hustota pebnych ¢astic uvedenych vzorku je stanovena laboratorni zkouskou.

Akce:  Cesky dim, Hlavni tiida 113, Frydek-Mistek

Datum: 16.12.2024 Priloha:
Proved!: Ing. Krestova Ivana K%@E@ 51D, s
Laboratoi mechaniky zemin
28. fijna 168, 709 00 Gstrava
Telefon: 596 62

Hioubk Zdanliva Pojmenovani a Koeficient
Vzorek Sonda ?:1) & Znacka hustota CSN P 73 1005 zatfidovani dle filtrace
(Mg/m?) CSN EN ISO 14688-1,2 (m/s)
39308 K01 0,50-0,65 | e——— 2,739 G1-GW saGr 5E-04
39306 K02 0,55-0,60 | ——— 2,732 G1-GW Gr 1E-03
KFivky zrnitosti zemin
jemné &astice (f)
pisek (s) Sterk (g) kameny (cb) balvany (b)
jil (c) prach (m)
100
90 /
1amrzayé podle|pratiéh /
Vysoce ngmrzavé ych Gary zrnjtosti pof 0,011
80 ro ngpr zemip / //
rozhqduje stypen // /
70 igtengs)
. / /
60 / / V4
( /
T namrzavé ) / /
50 prili§ hrubgzme
/ (nebpzpedf zhedis{éni
ol / namfzavyrhi )
" alF ‘
Y
30 4
| A
20 B / >
15 nanijrzave enamrzzie /
| mirné| a
10 nanyzaveé.
g L1 // ] 1 / /
LT =Tl 1]
0
5 §EE§: 838 5 9% 8 - - -coe eRw s

100
125
200
300
400
1000
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4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni ti'tda 113, Fridek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRiLOHA VI1I/3

W Protokol o zkousSce

Laboratof mechaniky zemin

ul. Masna 1 ul. 28. fijna 168

Ostrava Ostrava - Marianske Hory
596 117 633 596 628 435
www.kgeo.cz

) ZRNITOST
STANOVENA KOMBINACI PROSEVANI A SEDIMENTACE

Zkouska je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEN ISO/TS 17892-4 a zvyklosti laboratofe.
Zdanliva hustota pebnych éastic uvedenych vzorki je stanovena laboratorni zkouskou.

Akce:  Cesky diim, Hlavni tiida 113, Frydek-Mistek

Datum: 16.12.2024 Pfiloha:

Proved!: Ing. Krestova Ivana K%@ﬁg S.I.0.

Laboratof mechaniky zemin
28. fijna 168, 709 00

[ edglefon; 596 62

Y

Hioubk Zdanliva Pojmenovani a Koeficient
Vzorek | Sonda ?rl:v) @ | Znatka | hustota | GSNP 731005 zatfidovani dle filtrace
(Mg/m?) ESN EN ISO 14688-1,2  (mis)
39307 Ko4 | 0,40-050 | | 2,720 G1-GW Gr 2E-03
39309 Kos | 1,30-150 | —— | 2,736 G3 G-F saGr 4E-04

KFivky zrnitosti zemin

jemné ¢éastice (f)

pisek (s) Stérk (g) kameny (cb) balvany (b)
jit (c) prach (m)
100

90 A
hrani namrzayé podle|pruhéh: /
ySOCE Nngmrzpavé yeh KBary zrnjtosti pogl 0,011

80 ro ngpropustnost zemip

ané pecné / ,
rozhgduje stypen
onzigtenge) / /
- / W
65 / /
60 4

nebepecr|é naniriavé 7 4
2 prili§ hrubgzmeé
/ (nebpzpedf zheciseni
Vi / namfzavymi zeminami)
40 1 /
/|
35 %

30 / /

" / //

nanrzavh \enprirzavé /
15 A
|~ mime -
10 -
L | — L+ L

5 —— =

J =T | =T

. g o~ «0 0w N - o™ el 0w e N W™ wn - ~ < 0w o 0o (=3 o o wn o o o o

e
o o o o o
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4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni ti'tda 113, Fridek — Mistek — stavebné technicky priizkum

PRILOHA VI1/4

K-GEO s.r.o.
ul. Masna 1
Ostrava

596 117 633
www.kgeo.cz

Protokol o zkousce

] ZRNITOST
STANOVENA KOMBINACI PROSEVANI A SEDIMENTACE

Zkouska je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEN ISO/TS 17892-4 a zvyklosti laboratofe.
Zdanliva hustota pebnych ¢astic uvedenych vzorku je stanovena laboratorni zkouskou.

Laboratof mechaniky zemin
ul. 28. fijna 168

Ostrava - Marianské Hory
596 628 435

Akce:  Cesky dim, Hlavni tfida 113, Frydek-Mistek

Datum: 18.12.2024 Pfiloha:
4 4 )
Proved!: Ing. Krestova Ivana KE@E@ S.1.0. w
Laboratof mechaniky zemin
28. fijna 168, 709 0 trava
. 596 628
— Zdanliva Pojmenovani a Koeficient
Vzorek | Sonda ‘(’:1) @ | znatka | hustota | CGSNP 731005 zattidovani dle filtrace
(Mg/m?) CSN EN ISO 14688-1,2|  (m/s)
39314 K10 1,90-2,00 2,733 G3 G-F saGr 1E-04
KFivky zrnitosti zemin
jemné castice (f)
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4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni ti'tda 113, Fridek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRiLOHA VI1I/5

4
K-GEO s.1.0. P rOtOKOI o z ko u sce Laboratof mechaniky zemin
ul. Masna 1 ul. 28. fijna 168
Ostrava Ostrava - Marianské Hory
596 117 633 596 628 435
www.kgeo.cz

VLHKOST

Zkouska je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEN ISO/TS 17892-1
a zvyklosti laboratore.

OBJEMOVA HMOTNOST
STANOVENA METODOU VAZENIM POD VODOU

Zkouska je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEN ISO/TS 17892-2
a zvyklosti laboratore.

ZDANLIVA HUSTOTA PEVNYCH CASTIC

Zkouska je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEN ISO/TS 17892-3
a zvyklosti laboratore.

Akce:  Cesky diim, Hlavni tfida 113, Frydek-Mistek

Datum: 16.12.2024 Priloha:
! ; ™
Provedl: Ing. Krestova lvana KB_]@Q@ S.I.O.
LaboratoF mechaniky zemin /
28. fll'jna 168, 709 00 ava (
elefon: 596 628/4
H//!’ W

Sonda Objemova Zdanliva hustota
Hloubka Vlhkost <
Vzorek (m) %) hmotnost pevnych
(Mg/m?) castic (Mg/m®)
39308 K01 0,50-0,65 2,739
39306 K02 0,55-0,60 2,732

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni ti'tda 113, Fridek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRiLOHA VI11/6

w
K-GEO s.r.o. PrOtOKOI o 2kousce Laboratof mechaniky zemin
ul. Masna 1 ul. 28. fijna 168

Ostrava Ostrava - Marianské Hory
596 117 633 596 628 435

www.kgeo.cz

VLHKOST

Zkouska je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEN ISO/TS 17892-1
a zvyklosti laboratofe.

OBJEMOVA HMOTNOST
STANOVENA METODOU VAZENIM POD VODOU

Zkouska je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEN ISO/TS 17892-2
a zvyklosti laboratofe.

ZDANLIVA HUSTOTA PEVNYCH CASTIC

Zkouska je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEN ISO/TS 17892-3
a zvyklosti laboratofe.

Akce:  Cesky dum, Hlavni tiida 113, Frydek-Mistek

Datum: 16.12.2024 Ptiloha:

Proved!: Ing. Krestova lvana K%}@ﬁ@ S.1.0. /

Laboratof mechaniky zemin
28. fijna 168, 709 C;%/ﬁEW
deigfOn: 596 6 /

Sonda _— e Objemova Zdanliva hustota
Vzorek ?;Jnt; a W?St hmotnost pevnych
) (Mg/m?) gastic (Mg/m?)
39307 K04 0,40-0,50 2,720
39309 K08 1,30-1,50 2,736

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni ti'tda 113, Fridek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRiLOHA VII/7

w
K-GEO s.r.0. PrOtOKOI o ZKO usce Laboratof mechaniky zemin
ul. Masna 1 ul. 28. fijna 168

Ostrava Osltrava - Marianské Hory
596 117 633 506 628 435

www.kgeo.cz

VLHKOST

Zkouska je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEN ISO/TS 17892-1
a zvyklosti laboratofe.

OBJEMOVA HMOTNOST
STANOVENA METODOU VAZENIM POD VODOU

Zkouska je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEN ISO/TS 17892-2
a zvyklosti laboratofe.

ZDANLIVA HUSTOTA PEVNYCH CASTIC

Zkouska je provedena v souladu s metodickym postupem zpracovanym dle CSN CEN ISO/TS 17892-3
a zvyklosti laboratofe.

Akce:  Cesky diim, Hlavni tfida 113, Frydek-Mistek

Datum: 18.12.2024 Ptiloha:

Proved!: Ing. Krestova Ivana KE} @g@ S.1.0.

Laboratoi mechaniky zemin
28. fijna 168, 709 G0 Ostrgya

Telefon: 59 35
Sonda Objemova Zdanliva hustota
Hloubka VlIhkost h
Vzorek (m) (%) hmotnost pevnych
(Mg/m*) &astic (Mg/m?®)
39314 K10 1,90-2,00 2,733

MARPO s.r.0.
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PRILOHA VIII/1

P¥iloha & VI — KALIBRACNI PROTOKOL SCHMIDTOVA

TVRDOMERU TYPU N

-
KL 090-062535

Al

Technicky a zkuSebni dstav stavebni Praha , s.p.
Kalibraéni laborato¥ TZUS Praha, s.p. — pobotka TIS

17025:2018
telefon 286 019 478, 286 019 479, 286 019 482 e-mail: cervenka@tzus.cz

Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 Lo~
kalibragni laboratof & 2275 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC , 4/r\\\A‘>~‘

1/1

KALIBRACNI

LIST ¢. 090 — 062535

Zakazka

7090240265

Meéfidlo/Kalibrovana polozka

Tvrdomér Original Schmidt

Vyrobce Proceq SA, Svycarsko
Typ 0S8000 N

Vyrobni Cislo SL01-002-0049
Zakaznik MARPO s.r.o.,

28. fijna 66/201, 709 00 Ostrava - Marianské Hory

Datum prijeti

14. kvétna 2024

Datum provedeni kalibrace

17. kvétna 2024

Misto provedeni kalibrace

Laboratoi TIS

Teplota prostiedi (24,0 £ 1,0)°C
Kalibroval Josef Cervenka — technik oboru tvrdost
Etalon Kovadlina Proceq 01, v.¢. E 05/191

Pouzitad metoda méfeni

Interni ptedpis IP 0960K001

Stfedni hodnota odskoku poZadovana vyrobcem | 81,0 + 2 Ry
Stiredni hodnota odskoku 80,2 Rk z 10 méreni
RozsiFena nejistota +0,8

Kalibrované méfidlo vyhovuje parametrim poZadovanym vyrobcem.
Pii vyjadieni bylo respektovano ochranné pasmo o velikosti nejistoty méfeni
v souladu s kapitolou 4.2.1 dokumentu ILAC G8.

Uvedena rozsifena nejistota méfeni je soudinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k=2, coz pro

normalni rozdé&leni odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95%. Standardni nejistota mé&feni byla urcena v

souladu s dokumentem EA-4/02 M:2022.

Poznamka: Vysledky méfeni plati pouze pro kalibrovanou polozku, uvedenou v Kalibraénim listu. Kalibra¢ni list nesmi byt
bez pisemného souhlasu kalibraéni laboratofe rozmnoZovan jinak nez cely.

V Praze dne 17. kvétna 2024

)

Josef Cervenka

Konec kalibraéniho listu

Poznamka: Dle navodu k obsluze vyrobce doporucuje provést kompletni vycisténi a sefizeni
tvrdoméru po 2000 aderech. Tato informace neni obsahem Kalibraéniho listu.

MARPO s.r.0.

edouci kalibra¢ni laboratoie



4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni ti'tda 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky priizkum

PRILOHA IX/1

P¥iloha & IX — KALIBRACNI PROTOKOL TVRDOMERU TYPU

LEEB INSIZE HDT-LP 200

\ M & B Calibr, spol s ro

2 Ke Karlovu 62/10 | 664 91 lvancice
\ M& B Callb r kalibrace@mbcalibrcz | +420 546 451 998
Kalibra&nf laboratof &. 2301 akreditované CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 yww.mbce

KALIBRACNI LIST &.: KL2111K0362

Datum vystaveni: 04.11.2021

Zékaznfk: Marpo s.r.o.
28. Fijna 66/201, 709 00 Ostrava
MgéFidlo: kalibraéni desti¢ka tvrdosti
Typ: HRC
Vyrobce: Insize
Vyrobnf / identifika&ni &.: L20111109 // -
Podminky kalibrace:
Meéfeno podle kalibragniho postupu: KP TV1
Pouzity etalon : Tvrdomér E HRO

Tento kalibra¢ni list potvrzuje navaznost pouZitych etaloni na nérodni etalony, které realizuji jednotky fyzikalnich veli&in
podle Mezindrodni{ soustavy jednotek SI (Systéme International d'Unités).

Teplota vzduchu v laboratofi: (22 +5) °C

Misto provedenf kalibrace: V laboratofi

Vysledky méfeni:

K 2301

1IDr.CZ

Jmenovitd hodnota desti¢ky: 57,3 HRC

Naméfené hodnoty v. HRC

Méfeni &. 1 Meéfeni €. 2 Meéfeni &. 3 Méfeni &. 4 Meéfeni &. 5

572 57,6 58,1 58,1 57,9

Priimér z naméfenych hodnot — skute&né hodnota: 57,8

WMinimé.lnf nam&fené hodnota: 57,2

Maximalni naméfena hodnota: 58,1

[Rozptyl tvrdosti: 1,6%

Roz3ifend nejistota méfeni: U= 0,7 HRC

Uvedené roziffend nejistota méfeni je soutinem standardni nejistoty mé&feni a koeficientu roz¥itenf k = 2, coZ
pro normélini rozdé&leni odpovid4 pravd&podobnosti pokryti pfiblizn& 95 %. Standardni nejistota byla uréena v souladu
s dokumentem EA-4/02 M:2013.

Datum kalibrace: 04.11.2021 Zkontroloval a schvalil: iy ¥ N
Milan Rezé . @p/gm
Méfenf provedl: Jaromir Gross Vedouci laboratofe

Kalibra¢ni list nesmi byt rozmnoZovén bez pisemného souhlasu laboratofe, které jej vystavila, jinak nez cely.
Vysledky se tykaj{ pouze uvedeného méfidla a vztahuji se k mistu a dob& provedenych mé¥eni.

Konec kalibragntho listu Strana 1/ celkovy podet stran 1

MARPO s.r.0.




4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni tFida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRILOHA X/1

Priloha ¢. X — FOTODOKUMENTACE
Foto &.1 -4 —sonda K 1 — celkovy pohled,  pohled shora na rozsifeni zékladu,

skladba podlahy

| “/

Zaklad pod obvodovou

b

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky diim. Hlavni tiida 113, Fridek — Mistek — stavebné technicky priizkum PR[’LOHA X/2

Foto ¢.9 - 10 —sonda K 3 — celkovy pohled,  zakladova spara a $térkova zemina
) TP :
¢ Ae
P & \

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky dizm. Hlavni tiida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky prizkum PRILOHA X/3

skladba

7

- kotevni patka

MARPO s.r.0.




4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni tFida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRILOHA X/4

Foto ¢.25-26 —sonda K 7 —W‘cihelgé' rzdivo na kamen. zdkladu skladba podlah

b

47

Foto ¢&. 27 - 28 — sonda K 8 — celkovy pohled skladba podlahy

_ poékolz;:r‘lé zdivo soklu nad zakladem

- skladba chodniku na struskovém nasypu - pfechod struskového na stérkovy nésyp
g ‘ \% &% ‘.‘ 2 e o g ‘v 'q v =

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky dizm. Hlavni tiida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky prizkum PRILOHA XI5

Foto &. 33 - 36 — sonda K 10 — celkové pohledy

Foto €. 37 - 38 —sonda NS 1 — celkov detail

MARPO s.r.0.




PRILOHA XI6

Foto ¢. 41 - 42 —sonda NS 8 — celkovy pohled,  detail provedené zkousky

Foto ¢&. 43 - 44 —sonda NS 11 — celkovy pohled,  detail provedené zkousky

Foto ¢. 45 - 46 — sonda NS 17 — celkovy pohled ,

MARPO s.r.0.




PRILOHA XI7

Foto ¢. 49 - 52 — sonda NS 25 — celkovy pohled,  detail provedené zkousky

- kominovy priiduch v meziokennim pilifi u sondy - pfizdivka u okenniho otvoru

Foto ¢. 53 - 54 —sonda NS 26 — celkovy pohled,  kominovy praduch u sondy

Foto ¢. 55 - 56 — sonda NS 28 — celkovy pohled,  detail zkousk

MARPO s.r.0.




4086.1 — objekt Cesky diim. Hlavni tiida 113, Fridek — Mistek — stavebné technicky priizkum PR[’LOHA X/8

Foto & 57 - 60 — kanal UT — zatsténi v 1.PP, probiha pod podlahou nepodsklepené &asti 1.NP
s \

.‘/-"‘ Y \

|

5% ! 3 e A . i : A S e ; o8 & AR B
Foto & 61 - 64 — sonda NV1 — pohled na strop  — uloZeni I nosniku na kamenny blok,

¥ =

S G

- spodni pésnice I nosniku - detail lokalni koroze spodni pasnice

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky dizm. Hlavni tiida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky prizkum PRILOHA X/9

Foto ¢. 65 - 66 — sonda NV2 —pohled na strop  — uloZeni I nosniku na kamenny blok,

Foto ¢. 67 - 68 — sonda NV3 — pohled na strop

Foto ¢. 69 - 70 — pieklad u sondy NV3
— pohled na spodni pasnice I nosnikil ptekladu Detail povrchové koroze nosniku bez oslabeni

Foto €. 71 - 72 —sonda NV4 —pohled nastrop - mezera mezi nosnikem a pfickou

MARPO s.r.0.




4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni tFida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRILOHA X/10

Foto ¢. 73 - 74 — sonda NV4 - silna koroze I nosnikti v ¢asti chodby, - podepteni pomoci L

#

a koroze pate¢niho plechu sloupku L

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni tFida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRILOHA X/11

Foto ¢. 81 - 82 —sonda NV7 — pohled na stropni panel detail vyztu

7e 7b panelu

Tar

e I nosniku
I

Foto ¢. 85 - 86 — sonda NV9 — pohled na stropni nosnik  detail dilko

&

vé koroze I nosniku

Radii

Foto ¢. 87 - 88 — sonda NV10/1- pohled na strop-zb panel, detail vyztuze PZD desky a dutiny

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky diim. Hlavni tiida 113, Fridek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRILOHA X/12

Foto ¢. 93 - 94 — sonda NV12/1- pohled na strop-zb panel,

detail vyztuze PZD desky

e

X3 -

Foto ¢. 95 - 96 — sonda NV12/2— stropni ocelové.nt‘)sniky,  koroze ]

2 >

i TR W

ednoho nosniku v sondé

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni tFida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRILOHA X/13

Foto & 97 - 98 —sonda NV13 — strop z Zb paneld, ~ detail vyztuze a zkouSka karbonatace

3 : 7, a7

-y,

- sonda NV15/2 — strop z zb paneli, detail vyztuze

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni tFida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRILOHA X/14

Foto ¢. 105-108 — sonda NV16 — pohled poskozeny strop z keramlckych desek hurdl

,‘" } E5W y \
/

Foto ¢. 111 -112 — sonda NV18 — strop z zb paneld,
nedestruktivni zkousky pevnosti betonu

detall Vyztuze a zkouska karbonatace

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni tFida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRILOHA X/15

koroze

S

Foto €. 113 -118 — sonda NV19/1 — stropni ocelové nosniky, nosnikt v sondé

Foto ¢. 119 -120 — sonda NV21 — stropni df
“ S e ( ¥

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni tFida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRILOHA X/16

Foto ¢. 121 -122 — sonda NV21 — detaily stropnich trami — zhlavi

Foto ¢. 123 -124 — sonda NV22 — stropni I nosnik — horni pésnice skladba podlahy

R

— stropni difevéné tramy s vlozenym rozpérnym I nosnikem
AT [ e A

B

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni titda 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky

Foto €. 129 -134 — sonda NV24 — stropni dfevéné tramy uloZen¢ do zdiva

e *
U >

napadeni zdklopu dievokaznou houbou

&

Foto ¢&. 135 —sonda NV26 — sopni dfevéné tramy ulozené na zdivo — celkovy pohled

——

3

MARPO s.r.0.




4086.1 — objekt Cesky dizm. Hlavni tiida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky prizkum PRILOHA X/18

Foto ¢. 136 - 139 — sonda NV26 — stropni dievéné tramy
Rozpad rékosniku R1 a tramu T1

b o

rozpad R3 a T3

Detail uloZeni na spodni pasnici I nosniku

MARPO s.r.0.




4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni tFida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRILOHA X/19

Foto ¢. 144 - 147 — sonda NV29 — stropni dievéné tramy ulozené na zdivo
— celkovy pohled napadeny tram a rakosnik T1 a R1

detail napadeni

VJ"

3 G S S
Foto ¢. 148 - 151 — sonda NS 38-41 — nefunk¢ni ztuzeni obvodové stény

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky diim. Hlavni tiida 113, Fridek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRiLOHA X/20

Foto ¢&. 15_2 - 155 — sond

a ST 1 az 3 — detaily a pohledy
= I 4

Foto ¢&. 156 - 159 — Puch v 1.PP — velmi siln4 koroze celovyc Vytuii a nosniki ]
. - g - T -’r*’“";’r} SRR

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni tFida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRILOHA XI21

Foto ¢. 160 - 163 — Poruchy v 1.PP — velmi silna koroze ocelovych vyztuZzi a nosnikt

Foto ¢. 164 - 167 — Poruchy v 1.NP — statické trhliny mezi obvodovou a vnitini nosnou zdi

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky dizm. Hlavni tiida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky prizkum PRILOHA X/22

Foto &. 168 - 175 — Poruchy v 1.NP — mista naruSené vlhkosti po zatekanim

%

MARPO s.r.0.




4086.1 — objekt Cesky dizm. Hlavni tiida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky prizkum PRILOHA X/23

Foto ¢. 176 - 181 — Poruchy v 1.NP — mista narusené vlhkosti po zatékanim

MARPO s.r.0.




4086.1 — objekt Cesky dizm. Hlavni tiida 113, Fridek — Mistek — stavebné technicky

riizkum PR[I OHA X[24

{

ad
rukei

ka hurdis tvarovek a opadavani omitek
5 G 7

Foto ¢. 190 - 191 — Poruchy v 1.NP — prortstani hub a kofenti v misté byvalého zatékani

e

MARPO s.r.0.




4086.1 — objekt Cesky dizm. Hlavni tiida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky prizkum PRILOHA XI25

Foto &. 192 - 197 — Poruchy v 2.NP — nefunkéni ztuZeni obvodové stény

MARPO s.r.0.




4086.1 — objekt Cesky dizm. Hlavni tiida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky prizkum PRILOHA XI26

Foto ¢. 198 - 201 — Poruchy v 2.NP —trhliny v podlaze u obvodové severozapadni stény

=3

Foto ¢. 202 - 203 '> v 2.NP — trhliny v podlaze u obvodové severozapadni stény

Foto €. 204 - 207 — Poru
S A\

MARPO s.r.0.




4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni tFida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRILOHA X217

Foto ¢. 208 - 213 — Poruchy v 2.NP —

opadani omitek na jihovychodni strané objektu

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni tFida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky priizkum PRILOHA X/28

MARPO s.r.0.



4086.1 — objekt Cesky diim, Hlavni tFida 113, Frydek — Mistek — stavebné technicky priizkum PR[’LOHA X/29

Foto (3 223 224 Poruchy poskozene kamenneho soklu

mi*

mm— ii‘mn_‘o.’n e esriv'y 3

Foto €. 229

MARPO s.r.0.
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